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Sosyal sorumluluk bilincini tim faaliyetlerine yansitan ODE Yalitim, Turkiye'de
yalitim sektérinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'nu yayinlayan ilk firmadir.
Ayrica, Corlu tesislerinde Urettigi tiUm 1s1 ve su yalitim UrUnlerine tim pazarlarda
gecerli, uluslararasi onayli ve Avrupa standartlariyla uyumlu Cevresel Uriin Beyani
(Environmental Product Declaration - EPD) belgesi alarak bir ilki daha
gerceklestirmistir.

ODE YALITIM
HAKKINDA

ODE Yalitim Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Raporu 2020

GELECEGI YALITIYORUZ
TAN ITI M & iyi bir gelecek igin, iyi yalitim yapiyoruz

H E D E F LE R Global bir marka olma vizyonu ile faaliyetlerine devam eden ODE Yalitim, Yapi ve HVAC olmak
tizere 2 ana kategoride liretim yapmaktadir. ODE Yalhtim bugiin 5 modern liretim tesisinde,
4 binden fazla iiriin ¢esidi ve uzman personeliyle yalitim sektoriiniin en biiyiik iireticileri
arasinda yer almaktadir.

1985 yilinda taahhit faaliyetleriyle ticaret hayatina
baslayan ODE Yalitim, 1988 yilinda Turkiye’nin en ¢ok
ihtiya¢c duydugu alanlardan birine ydnelerek yalitim
sektdrinde ilerleme karari aldi. 1990 yilinda ithalatcl,
1996 yilinda ise Uretici kimligine kavusan ODE Yalitim,
Yap! ve Teknik Yalitim olmak Uzere 2 ana kategoride
dretim yapmaktadir. ODE Yalitim bugtn 5 modern
Uretim tesisinde, 4 binden fazla Urdn cesidi ve uzman
personeliyle yalitim sektdértnlin en buydk UGreticileri
arasinda yer almaktadir.

Giivenilirlik
Seffaflik

2017 yilinda hayata gecirdigi Eskisehir’deki yeni Gretim
tesisinin tam kapasite ile faaliyete gecmesiyle ODE
Yalitim, membranda 32 milyon m? Uretim hacmine
ulasmistir.

Duyarhiik
Sosyal Sorumiuluk

Halen 5 kitaya ihracat yapan ODE Yalitim, Eskisehir
Uretim tesisinin devreye girmesinin ardindan ihracat
kapasitesini daha da artirarak Turkiye’de su yalitim
pazarinin lideri olmustur.

Degerler

Kamuoyunda yalitim ve enerji verimliligi bilincini artirmaya yonelik 6ncl calismalara imza atan
ve gelecede kalici degerler birakacak calismalarin icinde olmaya ézen gdsteren ODE Yalitim,
Miisteri Odaklilik 2014 yilinda sirket mottosunu da “Insulates the Future” olarak degistirmistir. Global pazarda
Saygi olmanin getirdigi evrensel sorumlulukla hareket eden ODE Yalitim, vizyoner ve inovatif
Kalite calismalariyla sosyal paydaslarini da bu yénde tesvik eden bir firma olarak faaliyetlerini
sUrdtrmektedir.




2010 yilindan bu yana TURQUALITY Marka Destek Programi’nin icinde yer alan
ODE Yalitim ayrica, katilim gdsterdigi yurt disi fuarlari ile de sektéri yakindan
takip edip is birliklerini gelistirmeye devam etmektedir. Ozellikle ihracatta atilim
yili olarak belirledigi 2018 itibariyla bu alandaki calismalarina hiz kazandiran
ODE Yalitim, diinya capinda birbirinden prestijli projelerin de tercihidir.

IHRACAT

Yalitim sektdériinde dinya markasi olma hedefiyle
calismalarini sdrdtiren ODE Yalitim, katma degerli
arGnleriyle farkh pazarlarin ihtiyaclarina yodnelik
hizmet sunmaktadir.

GUnUmuz itibariyla 5 kitada 70’in Gzerinde Ulkeye
ihracat gerceklestiren ODE Yalitim, ihracat adina
her gecen gln vyeni pazarlar ekleyerek istikrarh
blUyldmesini strdUridrken yalitim sektorline ve Ulke
ekonomisine de degerli katkilar saglamaktadir.
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ODE Yalitim, basta MENA bdlgesi, Dogu Avrupa, Bati Avrupa ve CIS bdlgesi olmak Uzere
ddnyanin dért bir yaninda sdrddrddgu faaliyetlerini Ar-Ge ve inovasyon ile desteklemektedir.
Yapilarda strddrdlebilirlik normlarina uygun olarak tim trtnleri EPD Belgeli olan ODE Yalitim
ayni zamanda gerek uluslararasi gerekse farkl pazarlara 6zgu sertifika taleplerini karsilayacak

sekilde Uretim gerceklestirmektedir.




URETIM TESISLERI VE
URUNLER

ISIPAN Uretimi 2001 yilinda basladi.
3 hatta Uretim yapiliyor.
Uretim kapasitesi yillik 280 bin m¥tir.

MEMBRAN Ctretimi 2004 yilinda basladi.
1 hatta Gretim yapiliyor.
Uretim kapasitesi yillik 12 milyon m2dir.

STARFLEX Gretimi 2008 yilinda basladi.
2 hatta Uretim yapiliyor.
Uretim kapasitesi yillik 30 bin tondur.

R-FLEX Uretimi 2000 yilinda basladi.
1 hatta Gretim yapiliyor.
Uretim kapasitesi yillik 5 bin tondur.

MEMBRAN uretimi 2017 yilinda basladi.
1 hatta Gretim yapiliyor.
Uretim kapasitesi yillik 20 milyon m?dir.
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ODE Yalitim'in gelecege yonelik odaklandigi

konularin ana cercevesini, strddrulebilirlik kavrami
olusturuyor. SardUrulebilirligi stratejisinin Gnemli
bir parcasi olarak kabul eden ODE, bu paralelde
BM (Birlesmis Milletler) strdurtlebilir kalkinma

hedeflerini benimsiyor.

GUVENILIRLIK

Global bir marka olma hedefi dogrultusunda
benimsenen imaj, glven duygusunu ve eksiksiz bir
dirdstlik anlayisini icermektedir. ODE Yalitim’in
iliskide oldugu tim kisi ve kurumlar ile drUst, acik
ve karsilikli gliven anlayisi iceresinde tutarli bir
isbirligi sergilemek, temel degerlerinden biridir.

SEFFAFLIK

ODE Yalitim icin seffaflik sadece bilgi edinilmesini saglamak dedil, is yapma seklinin bir
niteligidir. TUm is ortaklariyla etik, acik ve anlasilir is iliskisi gelistirilir.

SOSYAL
SORUMLULUK

ODE Yalitim, yasamin Glkemizde ve hatta
tim dinyada daha iyiye gitmesi icin
sorumluluk almaktan cekinmez. Cevre
sorunlarina karsi hassas davranarak,
faaliyetlerinde cevreye zarar vermemek
icin gerekli dnlemleri alir. Urettigi yalitim
dranleriyle dolayli olarak tGlkemizin

enerji ihtiyacini azaltmakta, cari

acigin dustrdlmesinde dnemli katki
saglamaktadrr.

DUYARLILIK

Kiresellesen dinyada, ODE Yalitim
calisanlarindan tim dinya
olaylarina ve dzellikle icinde
bulundugu topluma karsi duyarli
olmasi ve karsilastigr durumlara,
olaylara, degisimlere ve
problemlere karsi bilincli bir
yaklasim sergilemesi ve en uygun
tepkiyi vermesi beklenir.

Her bireyin icinde bulundugu
toplum icin Urettidi gercedinden
hareketle toplumsal duyarlilik ve
bilin¢, her ODE Yalitim calisaninin
temel dzelligidir.

1
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EPD
1| 7 ODE Yalit ktorinde bir ilki dah klestirerek tam Urlnleri
MUSTERI ODAKL"-IK tim p:zlzalrgrzz goer;enrliilL:gI:arzlaraas'| 2r?aeyrlcl(?/e§vlrrj|;z st:nmd;;’lcjlgr?rllgimlu

4 adet Cevresel Uriin Beyani - Environmental Product Declaration (EPD)
Musterilerinin ihtiyaclarini anlamak, onlarin beklentilerine en hizli sekilde belgesi almis bulunmaktadir.
cevap vermek, strekli musteri odakli calismak ODE Yalitim kaltGrinin
temel 6gelerinden biridir. Global hedeflerine ulasmanin yegane yolunun
musterilerin degisen ihtiyac ve beklentilerine en cabuk ve etkili sekilde
cevap vermek oldugunu bilerek, musterileriyle sagliklh ve uzun émarli
iliskiler kurmayi1 amaclar.

KALITE
Musteri odakl yaklasim, ayni Bu sdreclerin olusturulmasi,
zamanda ODE Yalitim’in kalite gelistirilmesi ve strdtralebilirligi

ydnetiminin de temel ilkelerindendir. ODE Yalitim icin vazgecilmezdir.
MUsteriye Grin ve hizmet anlaminda

bekledidi kaliteyi ulastirabilmek ODE Yalitim, ISO, CE, TSE vb, kalite
tum calisanlarin ortak hedefini belgeleriyle tescillenen Urtnlerinin
olusturmaktadir. cevre performansini da EPD

belgeleri ile en seffaf haliyle ortaya
Calisanlarin tam katilimi ile hedef koymaktadir.

belirleme, ¢6zUm olusturma ve
karar verme sUrecleri gerceklesir.

SAYGI

ODE Yalitim calisanlari iletisimlerinde
aclk, samimi ve saygili olmaya her
zaman 6zen gosterir. Hem sirket
icinde hem de disinda herkesin
farkliliklarina deger vererek,

herkese ayni sayglyl gdstererek

ve kendisine nasil davranilmasini
istiyorsa karsisindakine o sekilde
davranarak iliskilerini sirdarar. ODE
Yalitim, kisilerin 6zel hayatina ve
fikirlerine saygl gosterir; adil, yapicl
ve goruslerin 6zglrce paylasildigi bir
ortamin olusmasini saglamak

icin gereken katkiyi saglar.

EPD, ISO 14025’e gore tanimlanan, bir Grlndn cevre performansini ISO 14040/44 LCA standardi
kapsaminda belirtilmis cevresel etki parametreler bazinda dnceden belirlenmis kategorilere gére
(hammadde eldesi, enerji kullanimi ve verimliligi, malzeme ve kimyasal madde iceridi, hava, su ve
toprada verilen emisyonlar, atik olusumu) nicel olarak degerlendiren ve beyan eden belgelerdir.

LCA kapsaminda ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve Uretim slrecinde meydana
gelen cesitli emisyon ve atik degerlerini dikkate alan bu beyan yéontemi, uluslararasi uzmanlar
tarafindan badimsiz olarak dogrulanan ve diinya ¢apinda gecerli olan belgelerdir. Tip IlI tard
cevresel etiketleme olarak bilinen EPD Belgeleri, cevresel etki degerlendirilmesi yapilmis

yap! Urtnlerinin yayginlastiriimasini saglarken LEED, Breeam ve DGNB gibi bircok yesil bina
degerlendirme ve sertifika sistemleri tarafindan talep edilmektedirler.

ODE Yalitim EPD belgelerine The International EPD System ve EPD Turkiye web sayfalarindan
ulasilabilir (www.environdec.com, www.epdturkey.com).

ODE Starflex Cam yuna (EPD Kayit No:S-P-00671), ODE Isipan XPS Extrtde Polistiren kdpuk
(EPD Kayit No:S-P-00672) ve ODE R-Flex (EPD Kayit No:S-P-00751) Elastomerik Kopuk

1s1 yalitimi ve ODE Membran (EPD Kayit No:S-P-00673) su yalitim drUnlerine alinan EPD
Belgeleridir.

13
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SBS katkili polimer bitiml, yiksek
mukavemetli 6zel polyester kecesiyle

SBS katkil polimer bitiml0, gtcli polyester
kecesiyle yuksek mukavemetli, cok soguk
iklim kosullarinda sicaklik degisimlerinden
etkilenmeyen, Ustln recetesiyle esnek ve
kolay uygulanabilen su yalitim értileri

-20°C sogukta bukidlme degeri

800/600 N/50 mm cekme mukavemetli
(polyester keceli)

Esnek yapisi ile her iklim sartinda kolay
uygulanabilir

Yiksek esneme yapan hafif metal catilarda
ideal ¢6zim

UV dayanimli koruyucu mineralli Gst ylzey
alternatifi

Uzun yaslanma streci saglayan 6zel forml

performans Ustl cekme degerlerini
saglayabilen, zorlu iklim kosullarina dayanikli,
yogun elastomerik katkili 6zel recetesiyle
ekstra elastik yapida su yalitim érttleri

Turkiye'de ilk defa -30°C sogukta bUkulme
degeriyle zorlu iklim sartlarina dayanikli

Ozel polyester kecesiyle 1000/800 N/50 mm
cekme mukavemeti

Esneklik gerektiren proje cdzimleri icin
arttinimis elastisite

UV dayanimh koruyucu mineralli Gst ylzey
alternatifi

Uzun yaslanma streci saglayan ézel forml

EPIKON 20

EPIKON 10

APP katkili polimer bitimlt, gucli
polyester kecesiyle sinifinin Gzerinde
mekanik dayanima sahip, dzel recetesi ile
sicak ve iiman iklimlerde esnek ve kolay
uygulanabilen, Gstln kaliteli su yalitim
ortuleri

CamtulU ve polyester kece alternatifi
-5°C sogukta bukulme degeri

800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli
(polyester keceli)

UV dayanimli koruyucu mineralli Gst ylzey
alternatifi

Ulkemizin bir cok iklim bdlgesinde
kullanima uygun

APP katkili polimer bitumld, giclt
polyester kecesi ile yiksek mukavemetli,
dzel recetesi ile Iman ve soguk iklimlerde
esnek ve kolay uygulanabilen, tstlin kaliteli
su yalitim értuleri

Camtull ve polyester kece alternatifi
-10°C sogukta bukulme degeri

800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli
(polyester keceli)

UV dayanimli koruyucu mineralli Gst ylzey
alternatifi

Uzun yaslanma streci saglayan 6zel forml

17



EPIKON
ETERNAL

Temel ve tek yiz kalip perde su yalitim
uygulamalarinda guvenle kullanilabilen,

6zel formUla ve Ust ylzeyindeki kumlu yapisi
sayesinde, taze betona yuksek yapisma
mukavemetine sahip, yogun SBS katkili
ekstra elastik yapida yeni nesil temel ve
perde su yalitim &rtuleri

Yogun elastomerik formuliyle mikemmel
yapisma saglayan, Ustin mukavemetli

dzel polyester kece tasiyicili, zorlu iklim
kosullarinda sicaklik degisimlerinden
etkilenmeyen, ekstra esnek ve uzun émurla
SBS katkili polimer bitimlU su yalitim
Artileri

18

Bitkilendirilmis yesil catilarda, yapiyi kdke
karsi koruyan, APP katkili polimer bitiml,
glclt polyester kecesi ile yuksek
mukavemete sahip, soguk iklimlerde sicaklik
degisimlerinden etkilenmeyen, kolay

uygulanabilen uzun émdarld su yalitim értdleri

TS EN 13948 standardina uygun olarak
belgelendirilmis kdke dayanimli

-10°C sogukta bUkUlme degeri

800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli
(polyester keceli)

Toprakla temas eden yeralti yapilarinin
korunmasinda da kullanilabilir.

Zorlu iklim kosullarina dayanikli
(-30°C sogukta bukulme)

Yiksek mukavemet isteyen temellere uygun
(1000/800 N/50 mm ¢cekme dayanimi)

Uzerinde yapilacak temel isciliginden
membrani koruyan kumlu Ust ylzey

Cesitli kalinliklarda 5 ayri Grdn cesidi
Perdeler icin 6zel kendinden yapiskanli formal

Temeller icin kendinden yapiskanli koruma
katmani alternatifi

EPIKON

ANTIROOT

Yogdun elastomerik recetesiyle mtkemmel
yapisma saglayan, Ustin mukavemetli

6zel polyester kece tasiyicili, zorlu iklim
kosullarinda sicaklik degisimlerinden
etkilenmeyen, ézel formallyle ekstra esnek
yapida, uzun 6marlt SBS katkili polimer
bitimlG su yalitim ortdleri

-30°C sogukta bukilme degeri
Koruyucu 6zel kumlu Ust yUzey kaplama
5 mm kalinlik, tek kat uygulama

Yirtilma mukavemetli 6zel tasiyici
(1000/800 N/50 mm)

Ekstra esnek yapida (%1000 uzayan formul)

Bina hareketlerine karsi temel ve perdelerde
ideal ¢c6zUm

5 mm kalinlk, tek kat uygulama
Ozel forml ile ylizeye mikemmel yapisma
-30°C sogukta bukilme degeri

Yirtiima mukavemetli 6zel tasiyici
(1000/800 N/50 mm)

Asfalt ile uyumlu, Gzerine dodkllecek
asfaltin serim sicakhgi olan 150°C’ye
dayanikli

Arac trafigine acik teraslarda ideal ¢c6zim

Ust yiizeyi UV dayanimli mineral kapli

19
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Yiksek solar yansitici kaplamasiyla, soguk cati
uygulamalari icin dézel olarak tasarlanmis, yuksek
kalitede polyester keceli, tim iklim kosullarina
dayanikh, kolay uygulanabilir, enerji tasarrufu
saglayan cevre dostu su yalitim értileri

Isi adasi etkisini dusUren yUksek yansiticihiga
sahip beyaz reflektif mineral Ust kaplama

Cati yUzeyinin i1sinmasini engelleyerek dmrin
uzatir ve bina sogutma enerjilerinde %15’e varan
tasarruf saglar.

Yiksek SRI degeri (80) ile yesil binalarda,
LEED Sardurtlebilir Araziler ss.7.2 puanina
katki saglar.

Farkli iklim performanslari icin SBS ve APP
katkili secenekler

1000/800 N/50 mm ¢cekme dayanimli secenekler

Metal catilar gibi esneklik gerektiren
ylzeylerde kullanim

EPIKON

STICK-IT

Kendinden yapiskanl yogun SBS katkili
polimer bitimlU, boyutsal kararli ve yirtilma
dayanimli ézel tasiyicili, Gst ylzeyde kdke
dayaniml kaplama, alt ylzeyinde kendinden
yapiskanl ylzeyden ayrilabilir silikon film
ile, perde duvarlarda glvenli ve kolay
uygulanabilir su yalitim ortuleri

Ozel polietilen kaplamali Ust ylzey ile;

GOmMUIG perde duvarlarda kéke dayanim

PUrGzla ylUzeylerde darbe ve yirtilmaya karsi
koruma

Kendinden yapiskanli yUzey ile diseyde kolay
uygulama

-30°C sogukta bukldlme degeri

ODE

RUBIN
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APP katkili polimer bitimld, camtilt veya
polyester kece tasiyicili, iliman ve soguk
iklimlere uygun, kolay uygulanabilen su
yalitim ortaleri

CamtulU ve polyester kece alternatifli
-10°C sogukta bukulme degeri

800/600 N/50 mm cekme mukavemetli
(polyester keceli)

Istenir ise Ust ylzeyi UV dayanimli renkli
mineral kapli

SBS katkili polimer bitimli, camtdli veya
polyester kece tasiyicill, cok soguk iklim
kosullarinda dayanikli, 6zel recetesiyle esnek
ve kolay uygulanabilen su yalitim érttleri

CamtllU ve polyester kece alternatifli
-20°C sogukta bukidlme degeri

800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli
(polyester keceli)

Istenir ise Ust yizeyi UV dayaniml renkli
mineral kapl
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ODE GRANAT
ALUMINYUM FOLYOLU

APP katkili modifiye bitimden Uretilen,
polyester kece tasiyicili, 6zel uygulamalar

icin Ust yazeyi UV dayanimli aliminyum folyo
kapll, soguk ve iliman iklimlerde uygulamaya

uygun su yaltim ortaleri

-10°C sogukta bUkulme deger

Istenir ise Ust ylzeyi UV dayanimli aliminyum

folyo kaph

Catilarin baca diplerinde, derelerde son kat
membran olarak

Esnekligiyle zor detaylara uyumlu

Viyaduk, képri ve demiryolu tabliyelerinin
su yalitiminda kullanilan, APP katkili polimer
bitimll, yiksek kalitede kecesiyle Ustln
dayanim guculne sahip, 6zel formaluyle
kolay ve tek kat uygulanabilir su yalitim
ortileri

Ustin dayanim gtict, 1000/800 N/50 mm
cekme mukavemeti

Asfalt ile tam yapisan 6zel partikallu silis
kumu kapli Gst ylzey

4 mm membran kalinhg, tek kat olarak
uygulama

-10°C sogukta bukilme degeri

Yiksek sicaklikta akmaya karsi mukavemetli
recetesi ile Gzerine ddkUlecek asfaltin serim
sicakhgi olan 150°C’ye dayanikli

TS EN 14695 standardina uyumlu, TSE
11758-1 Standardi Belgesi’ne ve Karayollari
Test Raporu’na sahiptir.

* MEMBRAN-GRANAT .

ODE
OPAL

MEMEBRAN-OPAL

Polimer modifiye bitimlU, camtdld veya
polyester kece tastyicili, farkli tipleriyle
ihtiyaca ydnelik ¢6zim sunan, kalinlk veya
birim alan agirhgi ile Uretilen su yalitim
ortileri

Camtuli ve polyester kece alternatifli

UV dayanimh koruyucu mineralli Gst ylOzey
alternatifi

-5°C'den -20°C'ye kadar farkl sogukta
bUkUlme degerlerinde seceneklere sahip

APP katkili polimer bitimld, camtild veya
polyester kece tasiyicil, tlkemizin bircok
ikliminde yaygin ve kolay uygulanabilen su
yalitim ortuleri

CamtulU ve polyester kece alternatifli
-5°C sogukta bukilme degeri

600/400 N/50 mm ¢cekme mukavemetli
(polyester keceli)

Istenir ise Ust yuzeyi UV dayanimli renkli
mineral kapl

MEMERAN

:__.
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EN iYiSINI ARAYANLARA
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Epikon bitimId membranlar,
yUksek performansli, saglam ve
uzun dmdarld su yalitim
coztmleridir.

En kaliteli hammaddeler kullanilarak
son teknolojiyle Uretilen Epikon
membranlari, dayanikli ve uzun
OdmUrld ¢co6ztmler sunar.

Farkh 6zelliklere ve uygulama
ydntemlerine sahip Grin
cesitliligiyle, her turlt iklimde

ve kosulda yUksek kaliteli c6zim
arayan projelerin ihtiyaclarina
tam olarak cevap verir.

ZONE

|

=

!

|
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UYGULAMA ALANLARI

Teras catilarda cift katli Temel ve perdelerde

Teras catilarda tek kath Perdelerde tek kat kendinden yapiskanl
Egimli catilarda TekyUz perdeler ve temellerde én uygulamall
Yesil catilarda MUhendislik yapilarinda

Yapi Ustd arac yollarinda Islak hacimler ve balkonlarda

29




ZONE

YUksek performansli SBS katkill modifiye bitimden
dretilen, glcla polyester kece tasiyicisiyla performans Ustl
cekme mukavemeti saglayabilen, yogun elastomerik katkil
astln recetesiyle zorlu iklim kosullarina dayanikli, ekstra
elastik yapida ve uzun dmurld su yalitim ¢ézamaddar.

O GuUcld polyester kecesiyle performans st mekanik
dayanim (1000/800 N/50 mm)

O Turkiye'de ilk defa -30°C sogukta bukilme
degeriyle zorlu iklim sartlarina dayanikli

O

Esneklik gerektiren dzel ¢cézimler icin ekstra elastik yapida

O Uzun yaslanma sUreci saglayan 6zel formal

EPIKON 30 membranlari Ust ve alt yiizeyi salimo ile eriyen PE film kapli olarak sunulur. Son kat
uygulamalari icin Gzeri UV dayanimli mineral kapli Epikon membranlar, uzun d6murli solmayan renk
secenekleriyle estetik ihtiyaclara uzun yillar cevap verir.

Her bir Grin grubu icin tabloda belirtilmistir.

Epikon 30 uygulanacak beton ylzeyler, e§im betonu uygulanmis, ahsap mala perdahl,
yag, kir ve tozdan arindiriimis olmaldir. Gerekirse basin¢li suyla temizlenmelidir. TUm dUsey ve yatay
yUzeylerin birlesimleri pahlanmalidir (45° E§imli 8x8 cm genislikte).

TS 113’e uygun soguk uygulamali ODE Bitim Emdulsiyon Astar tarifine uygun
olarak surtltr (Bkz. sf 90). Membran uygulamasina baslanmadan 6nce, 15-20°C’de 1 glin, daha soguk
havalarda 2 gln kurumasi beklenmelidir. +5°C altindaki sicakliklarda ve yagdish havalarda uygulama
yapiimamalidir.

Epikon 30 su yalitim membrani, teras veya egimli catilarda egime dik yonde acilarak en disik kottan
uygulamaya baslanir. Membran boyuna 15 cm, enine 10 cm bindirilir, salimo aleviyle detayinda
Onerildigi sekilde sadece ek yerlerinden veya tam yapistirma yontemiyle yapistirilir. Sicak kaynakli
uygulamaya imkan vermeyen yizeylerde veya rlizgar yukine karsi 6nlem alinmasi gereken durumlarda
mekanik tespit ile uygulanir. Birinci kat ortiler, enlemesine olan ek yerleri sasirtmali olarak tim ylzeye
uygulandiktan sonra, ikinci kat 6rttler birinci katin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak sekilde
uygulanmalidir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).

EPIKON EP 300-30

Yiksek performansli SBS katkili modifiye bitimden Uretilmis, glcli non-
woven polyester kece tastyicisiyla performans Ustl mukavemete sahip
(1000/800 N/50 mm), -30°C sogukta bikilme degerli, alt ve (st yizeyi
PE film kapli, 3 mm kalinlklarda

TANIM

Zorlu iklim kosullarinda, teras catilarda 1. kat veya 2. kat su yalitim
membrani veya Uzeri kaplanan edimli ¢catilarda tek kat su yalitim

KULLANIM YERI membrani olarak kullanilir. E§imli veya diiz hafif metal catilarin yalitiminda
ideal ¢c6zUmdur. Basingli yeralti ve yizey sularina maruz kalan temellerin
yalitiminda kullanilir.

KALINLIK 3 mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 300 m?

EPIKON EP 400-30

Yiksek performansli SBS katkili modifiye bitimden Gretilmis, glc¢li non-
woven polyester kece tastyicisiyla performans Ustl mukavemete sahip
(1000/800 N/50 mm), -30°C sogukta bikiulme degerli, alt ve (st yizeyi
PE film kapli, 4 mm kalinliklarda

TANIM

Zorlu iklim kosullarinda, teras catilarda 1. kat veya 2. kat su yalitim
membrani veya Uzeri kaplanan edimli ¢catilarda tek kat su yalitim

KULLANIM YERI membrani olarak kullanilir. Egimli veya diiz hafif metal catilarin yalitiminda
ideal ¢c6zUmdur. Basingli yeralti ve yizey sularina maruz kalan temellerin
yalitiminda kullanilir.

KALINLIK 4 mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

EPIKON EP 400-30 MIN

Yiksek performansli SBS katkili modifiye bitimden Gretilmis, glcli non-
woven polyester kece tasiyicisiyla performans st mukavemete sahip
(1000/800N N/50 mm ), -30°C sogdukta bukulme degerli, Gst yuzeyi UV
dayanimli mineral kapli, alt ytzeyi PE film kapli, 3,8 mm kalinlikta

TANIM

. Zorlu iklim kosullarinda, betonarme teraslarda veya esneklik isteyen hafif
KULLANIM YERI metal ¢atilarda 1. kat membran Gzerine son kat yalitim membrani olarak
kullanilir. E§imli catilarda tek kat olarak kullanilabilir.

KALINLIK 3,8mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

Kirmizi Yesil Gri
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ZONE

SBS katkill modifiye bitimden Uretilen, camtili veya
polyester kece tasiyicisiyla yiksek mukavemetli,

dzel formalayle cok soguk iklim kosullarinda sicaklik
degdisimlerinden etkilenmeyen, esnek ve uzun émurli su
yalitim ¢6ztmuddr.

O Polyester kecesiyle yiksek mekanik dayanimli
(800/600 N/50 mm)

O Ddusuk sicaklikta yapilmasi gereken uygulamalarda
ve yuksek esneme yapan hafif metal catilarda ideal ¢6zim

O Uzun yaslanma slreci saglayan ézel formdl
O -20°C sogukta bukulme degeri

O UV dayanimli koruyucu mineralli Gst ylUzey alternatifi

EPIKON 20 membranlari Ust ve alt yizeyi salimo ile eriyen PE film kapli olarak sunulur. Son kat
uygulamalari icin Gzeri UV dayanimli mineral kapli EPIKON 20 MIN membranlari, uzun émdirlil solmayan
renk secenekleriyle estetik ihtiyaclara uzun yillar cevap verir.

Her bir Grin grubu icin tabloda belirtilmistir.

Epikon 20 uygulanacak beton ylzeyler, e§im betonu uygulanmis, ahsap mala perdahli,
yag, kir ve tozdan arindiriimis olmaldir. Gerekirse basin¢li suyla temizlenmelidir. TUm dUsey ve yatay
yUzeylerin birlesimleri pahlanmalidir (45° E§imli 8x8 cm genislikte).

TS 113’e uygun soguk uygulamali ODE Bitim Emdulsiyon Astar tarifine uygun
olarak surtltr (Bkz. sf 90). Membran uygulamasina baslanmadan 6nce, 15-20°C’de 1 glin, daha soguk
havalarda 2 gln kurumasi beklenmelidir. +5°C altindaki sicakliklarda ve yagdish havalarda uygulama
yapiimamalidir.

Epikon 20 su yalitim membrani, teras veya egimli catilarda egime dik ydnde acilarak en distk kottan
uygulamaya baslanir. Membran boyuna 15 cm, enine 10 cm bindirilir, salimo aleviyle detayinda
Onerildigi sekilde sadece ek yerlerinden veya tam yapistirma yontemiyle yapistirilir. Sicak kaynakli
uygulamaya imkan vermeyen yizeylerde veya rlizgar yukine karsi 6nlem alinmasi gereken durumlarda
mekanik tespit ile uygulanir. Birinci kat ortiler, enlemesine olan ek yerleri sasirtmali olarak tim ylzeye
uygulandiktan sonra, ikinci kat 6rttler birinci katin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak sekilde
uygulanmalidir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).

EPIKON EC 200-20 EPIKON EC 300-20

SBS katkili modifiye bitimden dretilmis, camtald tasiyicili,
TANIM -20°C sogukta buktlme degerli, alt ve Ust ylzeyi PE film kapli,
2 mm ve 3 mm kalinliklarda, 300/200 N/50 mm ¢cekme mukavemetli

Cok soguk iklimlerde, teras catilarda 1. kat su yalitim membrani olarak

(3 mm) veya klasik tip egimli ve teras catilarda buhar kesici olarak (2 mm)
kullantlir. Islak hacimlerde su yaltimi icin uygundur.

Perde ve temellerin neme karsi yalitiminda kullanilir (3 mm).

KULLANIM YERI

KALINLIK 2 mm 3mm
OLCULER Tmx15m Tmx10m
PALET METRAJI 450 m? 300 m?

EPIKON EP 300-20 EPIKON EP 400-20

SBS katkill modifiye bitimden Uretilmis, yiksek mukavemetli
non-woven polyester kece tasiyicili, -20°C sogukta bikilme degerli,

TANIM alt ve Ust ylzeyi PE film kapli, 3 mm ve 4 mm kalinliklarda,
800/600 N/50 mm cekme mukavemetli
Cok soguk iklimlerde, teras catilarda 1. kat veya 2. kat su yalitim membrani
. veya Uzeri kaplanan egimli catilarda tek kat su yalitim membrani olarak
KULLANIM YERI kullanilir. Egimli veya diiz hafif metal ¢atilarin yalitiminda ideal ¢c6zimdur.
Basincli yeralti ve yiizey sularina maruz kalan temellerin yalitiminda
kullanilir.
KALINLIK 3mm 4 mm
OLCULER Tmx10m Tmx10 m
PALET METRAJI 300 m? 230 m?

EPIKON EP 400-20 MIN

SBS katkili modifiye bitimden Uretilmis, yiksek mukavemetli
non-woven polyester kece tasiyicili, -20°C sogukta bikilme degerli,
Ust ylzeyi UV dayanimli mineral kapli, alt yizeyi PE film kapli,

3,8 mm kalinlikta, 800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli

TANIM

. Cok soguk iklimlerde, betonarme teraslarda veya esneklik isteyen hafif
KULLANIM YERI metal ¢atilarda 1. kat membran Uzerine son kat yalitim membrani olarak
kullanilir. Egimli catilarda tek kat olarak kullanilabilir.

KALINLIK 3,8 mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

Kirmizi Yesil Gri
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ZONE

APP katkili modifiye bitimden Uretilen, camtili veya
polyester kece tasiyicisiyla yiksek mukavemetli, 6zel
formultyle soguk ve iliman iklimlerde kolay uygulanabilen,
dstln kaliteli ve uzun é6marld su yalitim ¢dézimadir.

O Polyester kecesiyle yiksek mekanik dayanimli
(800/600 N/50 mm)

O Soguk iklimlerde esneklik

O Uzun yaslanma slreci saglayan 6zel formdl

O -10°C sogukta bukulme degeri

O UV dayanimli koruyucu mineralli Ust ylzey alternatifi

EPIKON 10 membranlari st ve alt yizeyi salimo ile eriyen PE film kapli olarak sunulur. Son kat
uygulamalari icin Gzeri UV dayanimli mineral kapli EPIKON 10 MIN membranlari, uzun émurl{i solmayan
renk secenekleriyle estetik ihtiyaclara uzun yillar cevap verir.

Her bir Grin grubu icin tabloda belirtilmistir.

Epikon 10 uygulanacak beton ylzeyler, egim betonu uygulanmis, ahsap mala perdahl,
yag, kir ve tozdan arindiriimis olmaldir. Gerekirse basin¢li suyla temizlenmelidir. TUm dUsey ve yatay
yUzeylerin birlesimleri pahlanmalidir (45° E§imli 8x8 cm genislikte).

TS 113’e uygun soguk uygulamali ODE Bitim Emdulsiyon Astar tarifine uygun
olarak surtltr (Bkz. sf 90). Membran uygulamasina baslanmadan 6nce, 15-20°C’de 1 glin, daha soguk
havalarda 2 gln kurumasi beklenmelidir. +5°C altindaki sicakliklarda ve yagdish havalarda uygulama
yapiimamalidir.

Epikon 10 su yalitim membrani, teras veya egimli catilarda egime dik ydnde acilarak en distk kottan
uygulamaya baslanir. Membran boyuna 15 cm, enine 10 cm bindirilir, salimo aleviyle detayinda
Onerildigi sekilde sadece ek yerlerinden veya tam yapistirma yontemiyle yapistirilir. Sicak kaynakli
uygulamaya imkan vermeyen yizeylerde veya rlizgar yukine karsi 6nlem alinmasi gereken durumlarda
mekanik tespit ile uygulanir. Birinci kat ortiler, enlemesine olan ek yerleri sasirtmali olarak tim ylzeye
uygulandiktan sonra, ikinci kat 6rttler birinci katin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak sekilde
uygulanmalidir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).

EPIKON EC 200-10 EPIKON EC 300-10

APP katkill modifiye bitiimden Gretilmis, camtld tasiyicili,
TANIM -10°C sogukta bukilme degerli, alt ve st ylzeyi PE film kapli,
2 mm ve 3 mm kalinliklarda, 300/200 N/50 mm ¢cekme mukavemetli

Soguk ve iliman iklimlerde, teras ¢atilarda 1. kat su yalitim membrani
olarak (3 mm) veya klasik tip egimli ve teras catilarda buhar kesici olarak
(2 mm) kullanilir. Islak hacimlerde su yalitimi icin uygundur. Perde ve
temellerin neme karsi yalitiminda kullanilir (3 mm).

KULLANIM YERI

KALINLIK 2 mm 3mm
OLCULER Tmx15m Tmx10m
PALET METRAJI 450 m? 300 m?

EPIKON EP 300-10 EPIKON EP 400-10

APP katkill modifiye bitiimden uretilmis, yiksek mukavemetli

non-woven polyester kece tasiyicili, -10°C sogukta bukilme degerli, alt ve
Ust ylzeyi PE film kapli, 3 mm ve 4 mm kalinliklarda, 800/600 N/50 mm
cekme mukavemetli

TANIM

Soguk ve liman iklimlerde, teras ¢atilarda 1. kat veya 2. kat su yalitim
membrani veya Uzeri kaplanan egimli ¢atilarda tek kat su yalitim
membrani olarak kullanilir. Basingli veya basingsiz yeralti ve ylzey sularina
maruz kalan perde ve temellerin yalitiminda kullanihr.

KULLANIM YERI

KALINLIK 3mm 4 mm
OLCULER Tmx10m Tmx10m
PALET METRAJI 300 m? 230 m?

EPIKON EP 400-10 MIN

APP katkili modifiye bitiimden Uretilmis, ylksek mukavemetli
non-woven polyester kece tasiyicili, -10°C sogukta bikilme degerli,

TANIM Ust ylzeyi UV dayanimli mineral kapli, alt ylzeyi PE film kapli, 3,8 mm
kalinlikta, 800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli
. Soguk ve ihman iklimlerde, teras catilarda 1. kat membran (zerine son
KULLANIM YERI kat yalitim membrani olarak kullanilir. Egimli catilarda tek kat olarak
kullanilabilir.
KALINLIK 3,8 mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

Kirmizi Yesil Gri
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ZONE

APP katkili modifiye bitimden Uretilen, camtili veya
polyester kece tasiyicisiyla yiksek mukavemetli, 6zel
formultyle sicak ve iiman iklimlerde esnek ve kolay
uygulanabilen, Ustln kaliteli ve uzun émurlt su yalitim
¢O6zUmaddar.

O

Polyester kecesiyle sinifinda ytiksek mekanik
dayanimli (800/600 N/50 mm)

Ulkemiz iklim kosullarinda yaygin kullanima sahip
Uzun yaslanma slreci saglayan 6zel formal
-5°C sogukta buktlme degeri

I [ [ 1 By

UV dayanimli koruyucu mineralli Ust yUzey alternatifi

EPIKON 5 membranlari Ust ve alt ylzeyi saliimo ile eriyen PE film kaplh olarak sunulur. Son kat
uygulamalari icin Gzeri UV dayanimli mineral kapli EPIKON 5 MIN membranlari, uzun émurli solmayan
renk secenekleriyle estetik ihtiyaclara uzun yillar cevap verir.

Her bir Grin grubu icin tabloda belirtilmistir.

Epikon 5 uygulanacak beton ylzeyler, e§im betonu uygulanmis, ahsap mala perdahli,
yag, kir ve tozdan arindiriimis olmaldir. Gerekirse basin¢li suyla temizlenmelidir. TUm dUsey ve yatay
yUzeylerin birlesimleri pahlanmalidir (45° E§imli 8x8 cm genislikte).

TS 113’e uygun soguk uygulamali ODE Bitim Emdulsiyon Astar tarifine uygun
olarak surtltr (Bkz. sf 90). Membran uygulamasina baslanmadan 6nce, 15-20°C’de 1 glin, daha soguk
havalarda 2 gin kurumasi beklenmelidir. 5°C altindaki sicakliklarda ve yagdish havalarda uygulama
yapiimamalidir.

Epikon 5 su yalitim membrani, teras veya egimli catilarda egime dik ydnde acilarak en disik kottan
uygulamaya baslanir. Membran boyuna 15 cm, enine 10 cm bindirilir, salimo aleviyle detayinda
Onerildigi sekilde sadece ek yerlerinden veya tam yapistirma yontemiyle yapistirilir. Sicak kaynakli
uygulamaya imkan vermeyen yizeylerde veya rlizgar yukine karsi 6nlem alinmasi gereken durumlarda
mekanik tespit ile uygulanir. Birinci kat ortiler, enlemesine olan ek yerleri sasirtmali olarak tim ylzeye
uygulandiktan sonra, ikinci kat 6rttler birinci katin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak sekilde
uygulanmalidir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).

EPIKON EC 200-5 EPIKON EC 300-5

APP katkili modifiye bitiimden Gretilmis, camtli tasiyicili,
TANIM -5°C sogukta bukulme degerli, alt ve Ust ylzeyi PE film kapli,
2 mm ve 3 mm Kkalinliklarda, 300/200 N/50 mm ¢cekme mukavemetli

Iman iklimlerde, teras catilarda 1. kat su yalitim membrani olarak

(3 mm) veya klasik tip egimli ve teras catilarda buhar kesici olarak (2 mm)
kullanilir. Islak hacimlerde su yalitimi icin uygundur. Perde ve temellerin
neme kars! yalitiminda kullanilir (3 mm).

KULLANIM YERI

KALINLIK 2mm 3mm
OLCULER Tmx15m Tmx10m
PALET METRAJI 450 m? 300 m?

EPIKON EP 300-5 EPIKON EP 400-5

APP katkil modifiye bitimden Uretilmis, yUksek mukavemetli
non-woven polyester kece tasiyicili, -5°C sogukta bukilme degerli,

TANIM alt ve Gst ylzeyi PE film kapli, 3 mm ve 4 mm kalinlklarda,
800/600 N/50 mm ¢ekme mukavemetli
Iman iklimlerde, teras catilarda 1. kat veya 2. kat su yalitim membrani
. veya Uzeri kaplanan egimli catilarda tek kat su yalitim membrani olarak
KULLANIM YERI kullanilir. Islak hacimlerde su yalitimi icin uygundur. Basinc¢l veya basingsiz
yeraltl ve ylzey sularina maruz kalan perde ve temellerin yalitiminda
kullantlir.
KALINLIK 3mm 4 mm
OLCULER Tmx10m Tmx10m
PALET METRAJI 300 m? 230 m?

EPIKON EP 400-5 MIN

APP katkili modifiye bitiimden Uretilmis, yliksek mukavemetli
non-woven polyester kece tasiyicili, -5°C sogukta bukilme degerli,
Ust ylzeyi UV dayanimli mineral kapli, alt ylzeyi PE film kapli,

3,8 mm kalinlikta, 800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli

TANIM

Ihman iklimlerde, teras catilarda 1. kat membran Gzerine son kat yalitim

KULLANIM YERI membrani olarak kullanilir. E§imli ¢atilarda tek kat olarak kullanilabilir.

KALINLIK 3,8 mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

Kirmizi Yesil Gri
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YENI NESIL
TEMEL SU YALITIM SISTEMI

olk DEPOLAYINIZ

Yuksek dayanimli tasiyici ve
yUksek performansli SBS katkili

o el Emkon roct EPIKON PROOF'UN AVANTAJLARI
temel ve tek yuz kalip perde su
yalitim uygulamalarinda glvenle
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kullanilabilen, taze betona yiiksek Zaman ve Maliyet Tasarrufu -
yapisma mukavemetine sahip, yeni Yatay uygulamada koruma betonu ve ayirici kece ihtiyacini ortadan kaldirir.
nesil su yalitim sistemidir. L hiairiyatta tasarft saglat.

Kendinden yapiskanli formdllyle disey yuzeylerde kolay ve hizli uygulama saglar.
Yatay ve diseyde sadece bini yerlerinden yapistirmayla, iscilikten tasarruf sadlar.
Hassas kdselerde ekstra bant ihtiyacini ortadan kaldirir.

Su Geg¢irimsizlik
Sahip oldugu 6zel recete ve Ust ylzeyindeki 6zel kumlu yapisi sayesinde, Gstline
dokulecek temel betonuna mikemmel aderans saglayarak gecirimsiz bir ylzey
olusturur. Yizeyden ayrismaz.
Olasi noktasal su sizintilarinda temel betonu ve su yalitimi arasinda suyun
ilerlemesini engelleyerek mikemmel koruma sadlar.

Ulasilamayan alanlarda (tek yiz perde vb.) 6nceden uygulamayla temel betonunu
muUkemmel bohcalar.

Esnek ve Dayanikli
Yogdun elastomerik recetesinin sagladigi esnek yapisiyla, hareketli temellerde,
zemin oynamalarinda tasiyici sistemle birlikte calisir.
Yiksek dayanimli kece tastyicisiyla (1000/800 N/50 mm) ve 6zel formultyle
yirtilmaya ve delinmeye karsi mukavemetlidir. Yiksek hidrostatik basinca maruz
ZONE kalan derin temellerde ideal ¢6zUmdr.
- Kimyasallara dayanimhdir.
Turkiye’de ilk defa -30°C sogukta bUkilme dederiyle zorlu iklim kosullarina
dayanikli ve uzun émarld su yahtim ¢6zimuddar.




Temel Su Yalitiminda;

Koruma betonu atilmadan, dogrudan grobeton lizerine uygulanan Epikon Proof Yatay Membranlari,
yap! ve zemin kosullarina bagl olarak yatayda tek kat veya cift kat uygulanir. Koruyucu 6zellikli

Ust tabakasi sayesinde Uizerinde demir donati isleri yapilabilir, temel betonu atilabilir. Ozel recetesi ve
Ust ylzeyindeki ince partiktlli kumlu yapisi sayesinde, tsttine dodkllecek temel betonuna mikemmel
yapisarak gecirimsiz bir ylazey olusturur.

Temelde, Uc¢ farkli Epikon Proof sistemi kullanilabilir. Yeralti su seviyenin durumuna, zemin kosullarina ve
yapinin niteligine gdre belirtilen ¢ farkli sistemden biri secilir.

O Epikon Proof EP 350 Yatay + Epikon Proof EP 200 Yatay Protector
0 Epikon Proof EP 450 Yatay Double
0 Epikon Proof EP 450 Yatay

Basincli suya maruz kalan, derin temellerde 2. kat koruyucu tabaka Epikon Proof EP 200 Yatay Protector
uygulanmasi tavsiye edilir.

Tek Yiiz Kalip Perdelerde;

Yogdun kentlesmenin sonucu olan bitisik nizam yapilarda, temel cukuru bina temel alani kadar
acilabildiginden, tek ylz perde uygulamalarina mecbur kalinmaktadir. Kendinden yapiskanli formule
sahip, Epikon Proof EP 300 Diisey, tek yiz kalip perde su yalitimi uygulamalari icin tasarlanmistir.
Duseyde tek kat uygulanir.

Ozel formUlU ve Uzerindeki kumlu yapisiyla, statik perde uygulamasi sonrasi, taze betona mikemmel
aderans sadlar.
N

Temelde Epikon Proof

TekyUz perdée

Geleneksel temel bohcalama uygulamalarinda, su yalitimi
grobeton tabakasina yapistirilir. Sonradan dékilen temel
betonu ile su yalitim membrani arasinda bir yapisma olmaz.
Dolayisiyla zemin oynamalari veya baska nedenlerden
kaynakli su kacaklari temel betonu boyunca ilerleyebilir.

a
“ | | RADYE TEMEL

| SUKACAGI

SU YALITIMI KATMANI

j GROBETON

HIDROSTATIK J BASINC
Geleneksel Temel Bohcalama

PROOF sistemlerde, 6zel formUli ve kumlu Ust ylzeyi sayesinde betona cok kuvvetli yapisan
membran, tasiyici temel betonu ylizeyine suyun girisine ve ylizey boyunca suyun ilerlemesine
mUsaade etmez. Membran ile tasiyici beton yizeyi tamemen bltlnlesir ve tek ylzey olarak ¢calismaya
baslar. Ozellikle perde duvarlarda su kacaginin tespitini yapip sonradan miidahale yapmak kolay hale
gelir.
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BETONA SUREKLI YAPISMA

EPIKON PROOF

j GROBETON

HIDROSTATIK J BASINC

Epikon Proof ile Temel Yalitim
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ince partiklli kumlu Ust yizeyi
ve Ozel formuUle edilmis yapisi,
betonun kirlenme esnasindaki
yaydigi hidratasyon yUzey Isisinin
yardimiyla, beton ve membran
arasinda kimyasal ve mekanik
muUkemmel bir yapisma sadlar.
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Her bir Grtin grubu icin tabloda belirtilmistir.

Tum Epikon Proof uygulama detaylari icin, "Uygulama Esaslari
ve Sistem Tasarimi” bdlimine bakabilirsiniz (Sf. 144-151).

UrGin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).

EPIKON PROOF EP 300 DIKEY

Kendinden yapiskanli SBS katkili polimer bitimden Uretilmis, yiksek
dayanimli 6zel kece tastyicili (1000 N/800 N), -30°C sicaklikta esneklik
TANIM degerine sahip, Ust ylzeyi betona aderans saglayabilen silis kumu kapli,
alt ylzeyi kendinden yapiskanli ylizeyden ayrilabilir silikon film kapli, tst
ylzey bini yerleri 12 cm kendinden yapiskanli film kapli, 3 mm kalinhidinda

Zorlu iklim kosullarinda, yeralti ve yizey sularina maruz kalan tek yiz

KULLANIM YERI perdelerin yalitiminda kullanilir.

EPIKON PROOF EP 450 YATAY DOUBLE

SBS katkili polimer bitimden Gretilmis, yirtiimaya karsi Gstin mukavemetli
cift kece tastyicili (1000/800 N/50 mm), -30°C sicaklikta esneklik degerine
sahip, Ust ylzeyi betona aderans sagdlayabilen ve demir isciliginden mekanik

TANIM koruma sagdlayan silis kumu kapli, alt yizeyi salimo ile eriyen PE film + 14 cm
kendinden yapiskanli ayrilabilir silikon film kapli, Ust yizey bini yerleri 5 cm
kendinden yapiskanli +7 cm saliimo ile eriyen PE film kapli, toplam 12 cm bini
alanina sahip, 4,5 mm kalinliginda

Zorlu iklim kosullarinda, yeralti ve ylzey sularina maruz kalan temellerin

KULLANIM YERI yalitiminda tek kat olarak kullanilir.

KALINLIK 4,5 mm
OLCULER Tmx8m
PALET METRAJI 160 m?

EPIKON PROOF EP 450 YATAY

SBS katkili polimer bitimden Uretilmis, yiksek dayanimli 6zel kece tasiyicili
(1000/800 N/50 mm), -30°C sicaklikta esneklik degerine sahip, Ust ylzeyi
betona aderans saglayabilen ve demir isciliginden mekanik koruma saglayan

TANIM silis kumu kapl, alt yizeyi salimo ile eriyen PE film + 14 cm kendinden
yapiskanli ayrilabilir silikon film kapli, Gst yUzey bini yerleri 5 cm kendinden
yapiskanl +7 cm sallimo ile eriyen PE film kapli, toplam 12 cm bini alanina
sahip, 4,5 mm kalinhginda

Zorlu iklim kosullarinda, yeralti ve yizey sularina maruz kalan temellerin

KULLANIM YERI yaltiminda tek kat olarak kullanilir.

KALINLIK 4,5 mm
OLCULER Tmx8m
PALET METRAJI 160 m?

EPIKON PROOF EP 350 YATAY

SBS katkili polimer bitliimden Uretilmis, ylksek dayanimli 6zel kege tastyicili
(1000/800 N/50 mm), -30°C sicaklikta esneklik degerine sahip, Ust ylzeyi
betona aderans saglayabilen silis kumu kapl, alt yizeyi salimo ile eriyen PE film
+14 cm kendinden yapiskanli ayrilabilir silikon film kapl, Ust ylzey bini yerleri 5
cm kendinden yapiskanli +7 cm saltimo ile eriyen PE film kapli, toplam 12 ¢cm bini
alanina sahip, 3,5 mm kalinliginda

TANIM

. Zorlu iklim kosullarinda, yeralti ve ylzey sularina maruz kalan temellerin
KULLANIM YERI yalitiminda tek kat olarak kullanilir. ikinci kat olarak Epikon Proof EP 200
Yatay Protector kullanilmasi énerilir.

KALINLIK 3,5mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 300 m?

EPIKON PROOF EP 200 YATAY PROTECTOR

Kendinden yapiskanli SBS katkili polimer bitimden retilmis, yiksek dayanimli
6zel kece tastyicili (1000/800 N/50 mm), -30°C sicaklikta esneklik degerine
sahip, Ust ylizeyi betona aderans saglayabilen ve demir isciliginden mekanik
koruma saglayan silis kumu kapli, alt yizeyi kendinden yapiskanli ylizeyden
ayrilabilir silikon film kapli, Ust yUzey bini yerleri 12 cm kendinden yapiskanli
film kapli, 2 mm kalinidinda

TANIM

Zorlu iklim kosullarinda, yeralti ve ylzey sularina maruz kalan temellerin

KULLANIM YERI yalitiminda koruyucu 2. kat olarak kullanilr.

KALINLIK 3mm KALINLIK 2mm
OLCULER Tmx10m OLCULER Tmx15m
PALET METRAJI 300 m? PALET METRAJI 450 m?

42 43




BIR BAKISTA EPIKON PROOF SERISI

EPiKON PROOF EP 300 EPiKON PROOF EP 450 : : EPIKON PROOF EP 200
TEKNIK OZELLIKLER STANDART DIKEY 3,0 MM YATAY DOUBLE 4,5 MM EPIK$:T:$305F;MP Rl EPIK%:IT:ngSFME: 2ty YATAY PROTECTOR 2,0 MM
KENDINDEN YAPISKANLI CIiFT TASIYICILI : : KENDINDEN YAPISKANLI
Tasiyici - - Polyester Cift Kat Polyester Polyester Polyester Polyester
Ust Yiizey - - ince Kum ince Kum ince Kum ince Kum ince Kum
. . 5 c¢cm Kendinden Yapiskanli + 5 c¢cm Kendinden Yapiskanli + 5 c¢cm Kendinden Yapiskanli + . .

Bini Kismi (Ust Yiizey) - - K d_Tudm Y:J(zey Kanl 7 cm Film 7 cm Film 7 cm Film K d_Tudm Y:J(zey Kanl

endinden rapiskant Toplam 12 cm Bini Alani Toplam 12 cm Bini Alani Toplam 12 ¢cm Bini Alani endinden Yapiskant

Bini Yeri 14 cm Bini Yeri 14 cm Bini Yeri 14 cm

Alt Yiizey _ _ TUm Yuzey Kendinc}en Yaplfkanlll/ Kendinglen Yap|§kanlll/ Kendincﬂien Yaplfkanlll/ Tﬂm Yizey
Kendinden Yapiskanli Kalan Ylzey Salimo ile Kalan Ylzey Salimo ile Kalan Ylzey Salimo ile Kendinden Yapiskanl
Eriyen PE Film Kapli Eriyen PE Film Kapli Eriyen PE Film Kapli
Kalinhk TS EN 1849-1 mm 3,0 4,5 4,5 3,5 2,0
Rulo Ebatlan (Boy/En) TS EN 1848-1 m/m 10/1 8/1 8/1 10/1 15/1
Kapladigi Net Alan / Rulo Alani m2/m? 8,87/10 6,91/8 6,91/8 8.67/10 13,37/15
Diisiik Sicaklikta Esneklik TS EN 1109 °C -30 -30 -30 -30 -30
Sicaklik Dayanimi TS EN 1110 °C 10 110 110 10 10
Cekme Mukavemeti (Boy/En) TS EN 12311-1 N/50 mm 1000/800 1000/800 1000/800 1000/800 1000/800
Kopma Uzamasi (Boy/En) TS EN 123111 % 45/45 45/45 45/45 45/45 45/45
Yirtilma Mukavemeti (Boy/En) TS EN 12310-1 N 300/300 300/300 300/300 300/300 300/300
Darbe Dayanimi TS EN 12691 (Metod A ) mm 1500 1500 1500 1500 1500
Statik Yilklere Dayanim TS EN 12730 (Metod B) kg 20 20 20 20 20
Ek Yeri Ayrilma EN 12317-1 N/50 mm 600 600 600 600 600
Rulo/Palet - adet 30 20 20 30 30
Palet Metraji - m? 300 160 160 300 450
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ZONE

EPIKON EP 300 ANTIROOT

APP katkill modifiye bitimden Uretilmis, yiksek mukavemetli non-woven
polyester kece tasiyicill, koke dayanimli, -10°C sogukta bukilme degerli,

TANIM alt ve Ust ylzeyi PE film kapl, 3 mm kalinliklarda, 800/600 N/50 mm
cekme mukavemetli
. L . . . . Yesil catilarin altinda kdke dayanimli su yalitimi értisi olarak 2. katta ve
APP katkili modifiye bitimden Uretilen Epikon Antiroot KULLANIM YERI her tiirlii iklimde toprakla temas halindeki perde ve temellerin yalitiminda
membranlar, icerdigi 6zel formil sayesinde bitki kullanih.
koklerine dayanikli, tim iklimlerdeki yesil ¢cati sistemleri ALINLIK :
.. e .. i .. o mm
icin tasarlanmis uzun dmarld ve glvenilir su yalitim o
e e g OLCULER Tmx10m
¢O6zUmaddar.
PALET METRAJI 300 m?

EPIKON EP 400 ANTIROOT

APP katkill modifiye bitiimden uretilmis, yiksek mukavemetli non-woven

O Uzun y|IIar boyunca bitki kdklerine direnc polyester kece tasiyicili, TS EN 13948 standardina gore koklere dayanimi

= n . TANIM belgelendirilmis, -10°C sogukta bukilme degderli, alt ve Gst ylzeyi PE film
gostererek = ya“tlmmm Zarar gormesini enge”er' kapli, 4 mm kalinliklarda, 800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli
O TS EN 13948 standardina uygun olarak
belgelendirilmis kbke dayanlmll, . Yesil catilarin altinda kdke dayanimli su yalitimi értus( olarak 2. katta ve
KULLANIM YERI her turlt iklimde toprakla temas halindeki perde ve temellerin yalitiminda
O Sogukta bukilme degeri -10°C. kullanilir.
O 3 mm veya 4 mm kalinhklarinda KALINLIK -
OLCULER Tmx10m
Yesil catilarin altinda kdke dayanimli su yalitimi értlst olarak 2. katta ve her trlU PALET METRAJI 230

iklimde toprakla temas halindeki perde ve temellerde

Epikon Antiroot su yalitim membrani uygulanacak beton ylzeyler, e§im betonu
uygulanmis, ahsap mala perdahli, yag, kir ve tozdan arindiriimis olmalidir. Gerekirse basinc¢li suyla
temizlenmelidir. TUm dlsey ve yatay ylzeylerin birlesimleri pahlanmalidir (45° Egimli 8x8 cm genislikte).

TS 113’e uygun soguk uygulamali ODE Bitim Emulsiyon Astar tarifine uygun
olarak surtlir (Bkz. sf 90). Membran uygulamasina baslanmadan dnce, 15-20°C’de 1 giin, daha soguk
havalarda 2 giin kurumasi beklenmelidir. +5°C altindaki sicakliklarda ve yagisl havalarda uygulama
yapiimamalidir.

Birinci kat su yalitimi olarak 3 veya 4 mm kalinliginda iklime ve projesine bagli olarak secilmis Epikon
Membranlari, teras veya egimli catilarda egime dik yonde acilarak en disik kottan uygulamaya

baslanir. Membran boyuna 15 cm, enine 10 cm bindirilir, sallimo aleviyle detayinda 6nerildigi sekilde tam
yapistirma yontemiyle yapistirihr. Salimo uygulamasina imkan vermeyen ylUzeylerde veya rlizgar ytkine
karsi 6nlem alinmasi gereken durumlarda mekanik tespit ile uygulanir. 2. kat olarak, kbke dayanimli

TS EN 13948 standardina gore belgelendirilmis Epikon Antiroot Membranlari, birinci katin Gzerine tam
yapistirma yontemiyle uygulanir. Birinci kat 6rtller, enlemesine olan ek yerleri sasirtmali olarak tim
ylzeye uygulandiktan sonra, ikinci kat értller birinci katin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak
sekilde uygulanmalidir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).
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Hizli nGfus artisi ve artan konut
ihtiyacinin bir sonucu olarak
blyudk kentlerde betonlasma
artarken yesil alanlar azaliyor.
Yesil alanlarin azalmasinin
cevresel ve sosyal boyutta bir
cok zarari var.

Geri dénulemez anlamda
kaybedilen dogal alanlari
yeniden sehirlere tasimanin
pratik ve faydall bir alternatifi
olan yesil catilar, estetik bir
gdérinusten 6te, ekolojik ve
ekonomik bircok faydayi
beraberinde getiriyor.

ZONE

EPIGREE

Y

YESIL CATI SISTEMININ FAYDALARI

CATI YUZEYINI DIS SES YALITIMI
ETKENLERDEN KORUMA E(]))) Bitkilerin gUrdlti emici
Geleneksel cati kaplama dzelligi ile guralta kirliliginin

malzemelerine kiyasla, bina ylzey azaltilmasina katki saglar.
sicakliklarini yaz aylarinda disuk,

kis aylarinda yUksek tutabildigi icin,
catr yalitim émrint uzatir.

7~ N KALITELi MIKROKLIMA

6 Bulundugu mikroklimay1 iyilestirir.
Havayi nemli tutar, sicak aylarda

3-4°C’ye varan sogutma etkisine

Isi yalitimi etkisine sahiptir.
Bina enerji tiketimlerinde

| ISI YALITIMI
tasarruf saglar.

sahiptir.

. DAHA AZ TOZ VE KiRLILIK /Q DOGAL YASAM ALANLARI

. > Havadaki toz ve kava kirliligi yaratan Q Sikisik sehirlerde azalan dogal

. partiktlleri %20’ye kadar temizler. @_3 yasam alanlarini yeniden yaratir.
SEBEKEYE DAHA AZ YUK Q.’D YASAM KALITESiNi ARTIRMA
GUclU drenaj ve su tutma kapasitesi @ - Bulundugu ortama yeni kullanim
ile, yagmur sularini tutarak sehir =—0 0o alanlari ve estetik katkilar saglar.

5 sebeke sistemine olan yiki %50-90 == °n°

oranlarinda dusurdr.
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EPIGREEN® Yesil Cati Sistemi; ODE Yalitim tarafindan, Epikon Antiroot
membranlari ve komponentleri kullanarak gelistirilmistir.

O EPIKON EP 300 veya EP 400 Antiroot Koke dayanimli membran,
O EPIGREEN EGR RB 40 veya EGR RB50 Kok itici folyo,
O EPIGREEN EGR RCPI 400 veya EGR RCPI 500 Nem tutucu ve koruyucu kege,

O EPIGREEN EGR DR 250-1500 veya EGR DR 250-1750 veya EGR DR 200 Su tutma
ve drenaj levhasi,

O EPIGREEN EGR SF 27 veya EGR SF 32 Sistem filtresi,
O EPIGREEN EGR VP 90 Buhar gecirgen ayirici filtre (Ters Catilar icin)

O ISIPAN PRM XPS Isi yalitim levhasi ile uzun 6murli, sorunsuz ve hesapli yesil cati
c6zUmleri sunmaktadir.

Bitki & Toprak

EPIGREEN EGR SF 32 Filtre Kegesi

EPIGREEN EGR DR 250 Drenaj Levhasi

EPIGREEN EGR VP 90 Buhar Gecirgen Ayirici Filtre

ODE ISIPAN DT PRM 300 IsI Yalitim Levhasi

EPIKON EP 400 Antiroot Bitimli Membran (2. Kat)

EPIKON Membran (1. Kat)
ODE Bitim Emulsiyon Astar

Beton

Tum EPIGREEN uygulama detaylari icin,
"Uygulama Esaslari ve Sistem Tasarimi”
bolumine bakabilirsiniz (Sf. 130).

AZ BAKIMLI HAFIF SISTEMLER
O Az veya sifir bakim

O ilave sulama ihtiyaci yok

O Sedum ve yer 6rticu bitkiler
O 12-15 cm sistem kalinhgi

0 150-200 kg/m? sistem agirhgdi

EKSTENSIF YESIL CATILAR, geleneksel
cakil kaph catilar icin ekolojik ve hafif
bir alternatiftir. Bulundugu iklimin
kosullarina dayanikl, ekstra bakim ve
sulama istemeyen, dogal bitki értlsi
kullanilir. Daha dogal daha estetik ve
ekonomik catilar elde edilir. Hafif ve
dasuk kesit kalinhgi sayesinde geleneksel
catl kaplamalarina sahip eski catilarin
yesil catiya doénustirilmesinde ekstra
onleme ihtiya¢c duymadan kullanilabilir.

BAKIM GEREKTIREN, GEZILEBILIR SISTEMLER
O DUzenli bakim

O Sulama sistemi ihtiyaci

O Cim, cali ve aga¢

O 20-100 cm sistem kalinhgi

0 250-1500 kg/m? sistem agirligi

INTENSIF YESIL CATILAR, kullanicilarin
Uzerinde gezebilecedi, yurtyus yollari,
arac yollari, cocuk oyun alanlari gibi farkli
fonksiyonlari Gzerinde barindirabilen,
bahce catilardir. Daha yUksek kesit
kalinliklarina ve agirliklara sahiptir. Tasiyici
sistem tasarlanirken yesil cati agirhgi
mutlaka hesaba katilmalidir. Bir bahc¢enin
istedigi sulama ve bakim ihtiyaci intensif
yesil catilarda da s6z konusudur. Cim, cali
veya agac gibi kullanildigdi bitkiye gére
sistem kalinligi ve agirligi degismektedir.
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KOK iTiCi FOLYO

NEM TUTUCU VE
KORUYUCU KECE

SISTEM FiLTRESI

TANIM

EPIGREEN EGR RB 50 KOK ITiCi
FOLYO FOLYO

EPIGREEN EGR RB 40 KOK ITiCi

Yiksek basing dayanimli, yirtiimaz, kdke dayanimli, bitim ve polistren
uyumlu, UV stabilize, bakteri ve kimyasallara dayanimli, su buhari
gecirgenligi SD>200 m, kopma uzamasi>%400, kalinligi 0,36 mm, siyah
renkli distk yogunluklu polietilenden (LDPE) mamul kok tutucu folyo

KULLANIM YERI

Su yalitimi mevcut c¢atilarda bitkilerin kdklerine karsi su yalitimi korumak
icin kullanilir. Enine ve boyuna ek yerleri min 1,5 m bindirilir.

AGIRLIK

330 gr/m? 380 gr/m?

OLCULER

5m x 40 m Rulo 5m x 40 m Rulo

KAPLADIGI ALAN /
RULO ALANI

TANIM

135 m?/ 200 m? 135 m?/ 200 m?

EPIGREEN EGR RCPI 500 NEM
TUTUCU VE KORUYU KECE

EPIGREEN EGR RCPI 400 NEM
TUTUCU VE KORUYU KECE

Viskon ve yUn takviyeli geri dontstlrtlmis polyesterden mamdil,

TS EN 1231-2’ye gore cekme dayanimi 450/310 N/M, kopma uzamas!
%45/%50, ASTM D624Te gore statik delinme 1520 N/m? UV stabilize,
clirimez, oksitlenme ve kimyasal dayanimli, 4 L/m? su tutma kapasiteli,
4,2 mm kalinhiginda, nem tutucu ve koruyucu kecedir.

KULLANIM YERI

Koke dayanimli su yalitimi veya kdk tutucu folyo Gzerinde, enine ve

boyuna ek yerlerinde 10 cm bindirme ile uygulanarak, su yalitimini sistem

agirligimin basincindan korumak ve ayni zamanda nem tutmak amaciyla
kullanilir.

AGIRLIK 400 gr/m? 500 gr/m?
OLCULER 2 m x 50 m Rulo 2 m x 50 m Rulo
KAPLADIGI ALAN / , , , ,
RULO ALANI 95 m?/100 m 95 m2/100 m

TANIM

EPIGREEN EGR SF 32
SISTEM FILTRESI

SF27 ve SF32 sirasiyla; sonsuz lif teknolojisi ile Uretilen, 1sil baglamall
%100 polipropilenden mamdal, EN ISO 11058’e gdre su gecirgenligi
(H50):100 L/(m? x S) ve 70 L/(m? x S) olan, EN ISO 12956’ya gore
gozenek acikhdi (090):175 ve 140 mm; EN ISO 10319’a gbre ¢cekme
dayanimi 5,0 ve 7,0 KN/m, kopma uzamasi %40 ve %45 olan olan, 90
ve 110 gr/m? agirliginda, UV, oksitlenme ve kimyasal dayanimli, yiuksek
gecirgenlik kabiliyetine sahip tikanmayan filtre kecesidir.

EPIGREEN EGR SF 27
SISTEM FILTRESI

KULLANIM YERI

Drenaj elemani Gzerinde serbest serim, enine ve boyuna ek yerlerinde
20 cm bindirme ile uygulanarak, suyu sistem alti katmanlara gecirip
toprak partikullerini filtre etmek amaciyla kullantlir.

AGIRLIK 90 gr/m? 110 gr/m?
OLCULER 2,mx 200 m 21mx150 m
KAPLADIGI ALAN / , , , ,
RULO ALANI 342 m%/ 420 m 247 m?/ 315 m

DRENAJ
LEVHASI

DRENAJ
LEVHASI

BUHAR
GECIRGEN
AYIRICI FILTRE

EPIGREEN EGR DR 250-1500 EPIGREEN EGR DR 250-1750

TANIM

Yiksek basing dayanimli (350 ve 425 KN/m?), geri dondstarilmis HDPE
(yuksek yogunluklu polietilen)’den mamul, 2,5 cm yiksekliginde, 6 It/m?
su tutma kapasiteli, min 350 KN/m? basing mukavemeti olan yesil cati
drenaj levhasidir.

KULLANIM YERI

Ekstensif ve intensif catilarda su tutma ve drenaj amaciyla kullanilir.
Serbest serim ve bindirmesiz uygulanir.

AGIRLIK 1500 gr/m? 1750 gr/m?
YUKSEKLIK 2,5cm 2,5cm

BASMA MUKAVEMETI 350 kN/ m? 425 kN / m?
OLCULER 0,9 m x 1,9 m Levha 0,9 m x 1,9 m Levha
EGE(IS:TE:‘]?LAN / 1,7 m%/1,7 m? 1,7 m2/ 1,7 m?
PALET METRAJI 342 m? 342 m?

EPIGREEN EGR DR 200

TANIM

Geri donustarilmis HDPE (yUksek yogunluklu polietilen)’den mamul,
2,0 cm yuksekliginde, 4,5 It/m? su tutma kapasiteli, min 175 KN/m? basinc
mukavemeti olan yesil cati drenaj levhasidir.

KULLANIM YERI

Ekstensif catilarda su tutma ve drenaj amaciyla kullanilr. Serbest serim ve
bindirmesiz uygulanir.

AGIRLIK 800 gr/m?
YUKSEKLIK 2,0 cm

BASMA MUKAVEMETI 200 kN/ m?
OLCULER 2m x 20 m Rulo
PUDERANT o s
PALET METRAJI 200 m?

EPIGREEN EGR VP 90 BUHAR GECIRGEN AYIRICI FILTRE

TANIM

3 Katmanli teknolojiyle, polipropilen ve polietilen’den Uretilen, buhar
gecirgen, su gecirimsiz, su buhari gecirme 6zelligi
SD < 0,05 m, 90 gr/m? agirhginda ayirici filtre

KULLANIM YERI

Ters catilarda ODE Isipan Uzerine serbest serim olarak, enine ve boyuna
ek yerlerinde 10 cm bindirme ile ve ek yerlerinin sizdirmaz bantlar ile
yapistirilmasi ile uygulanir. Sistem drenaj suyunun isi yalitim tabakasina
inmesini dnler, sistem altinda olusacak nemi hizla disari atmak amaciyla
kullantlir.

AGIRLIK 90 gr/m?
OLCULER 1,6 M x 100 m

KAPLADIGI ALAN / ) 2
RULO ALANI 150 m*/160 m
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EPIKON ETERNAL

Ustin performansh SBS katkili modifiye bitimden Gretilmis, gicl
non-woven polyester kece tasiyicisiyla yirtilma ve delinme mukavemetli
(1000/800 N/50 mm), -30°C sogukta bikialme degerli, Gst yuzeyi UV
dayanimli mineral kapli, alt yUzeyi PE film kapli, 5 mm kalinlikta

TANIM

Yogun elastomerik formul ve yiksek mekanik dayanimli
dzel kecenin yUksek teknolojiyle harmanlandigi yeni
Epikon Eternal, her tirlU iklimde ve zorlu kosulda
teraslarda tek kat uygulanabilen pratik ve uzun dmurlt

Zorlu iklim kosullarinda, betonarme teraslarda, asfalt ve donatili beton
alti uygulamalarda, yodun arac trafigine maruz kalan teraslarda, esneklik

KULLANIM YERI isteyen hafif metal catilarda tek ve son kat yalitim membrani olarak

kullanilir
su yalitim értusudar.
KALINLIK 5mm
MUKEMMEL FORMUL, KOLAY UYGULAMA, OLCOLER [mx75m
PALET METRAJI 172,5 m?

UZUN KULLANIM OMRU

O Dolgusuz ve katkisiz yiuksek performansl SBS’li formuli ile,
kolay uygulama ve uygulandigi ytizeye mikemmel

yapisma
O 5 mm, tek kat uygulama ile zamandan ve iscilikten tasarruf

O Yuksek dayanimli 6zel kece tasiyicisiyla
(1000/800 N/50 mm) yirtilmaya ve delinmeye karsi
mukavemetli

O Arac trafigine acik teraslarda, fren ve ivmelenme yUklerine
dayanikli

O Uzerine asfalt veya donatili beton uygulamaya musait
(asfaltin serim sicakhgi olan 150°C’ye dayanikl)

O -30°C sogukta bukulme degeriyle zorlu iklimlere dayanikli

O Ust yuzeyindeki UV dayanimli acik gri renkli mineral kaplama,
yUzey sicakliklarini ddstrerek membranin &mrint uzatir

Epikon Eternal uygulanacak beton ylzeyler, egim betonu uygulanmis, ahsap mala
perdahli, yag, kir ve tozdan arindiriimis olmahdir. Gerekirse basincli suyla temizlenmelidir. TUm dusey ve
yatay ylzeylerin birlesimleri pahlanmalidir (45° Egimli 8x8 cm genislikte).

Soguk uygulamali ODE Bitim Emdulsiyon Astar tarifine uygun olarak strtlir ve
kurumasi beklenir (Bkz. sf 90). Epikon Eternal Su Yalitim Membrani, teras veya egimli catilarda egime dik
yonde acilarak en disuk kottan uygulamaya baslanir. Membran boyuna 15 cm, enine 10 cm bindirilerek
ve enlemesine ek yerleri sasirtmali olarak, salimo aleviyle detayinda 6nerildigi sekilde tam yapistirma
yontemiyle yapistirilir.

S :
A R o 44 E‘; Yo
i

i

Urlin tablosunda verilmistir.
UZERINE

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153). ETKiS ASFALT

s
KALINLIK DOKULEBILIR

O, ZZ : GMORLU
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EPIKON AFLAME

Usttin performansli SBS katkili modifiye bitimden dretilmis, glcli

TANIM non-woven polyester kece tasiyicisiyla yirtilma ve delinme mukavemetli
(1000/800 N/50 mm), -30°C sogukta bukilme degerli, Gst yizeyi 6zel
silis kumu kapli, alt yizeyi PE film kapli, 5 mm kalinhkta

Yogun elastomerik formulltyle ve yiksek mekanik
dayanimli 6zel kece tastyicisiyla, 5 mm kalinlidinda Uretilen
yeni Epikon Aflame, yUksek hidrostatik basinca maruz
kalan hareketli temel ve perdelerde tek kat uygulanabilen
esnek, dayanikli ve uzun dmurli su yahtim érttsuddar.

Zorlu iklim kosullarinda, bina temel ve perdelerinde tek kat su yalitim

KULLANIM YERI membrani olarak kullanilir.

KALINLIK 5mm
ESNEK FORMUL, DAYANIKLI, OLCULER 1mx75m
PALET METRAJI 172,5 m?

KOLAY UYGULANABILIR

O Ozel form0lu ile stiper esnek ve kolay uygulanabilir
(%1000 uzayan elastomerik formul)

O Yuksek dayanimli 6zel kece tasiyicisiyla (1000/800 N/50 mm)
yirtilmaya ve delinmeye karsi mukavemetlidir.

O Dolgusuz ve katkisiz yiksek performansli SBS katkili
bitimlU 6zel formld ile, uygulandigi ylizeye mikemmel
yapisma

O 5 mm kalinliginda tek kat uygulama ile zamandan ve
iscilikten tasarruf

O -30°C sogukta bUkulme degeriyle zorlu iklimlere dayanikli
O Ust yizeyi silis kumu kapli
O Bina hareketlerine karsi temel ve perdelerde ideal ¢6zim

Epikon Aflame uygulanacak grobeton yUzeyi, yag, kir ve tozdan arindiriimis ve tercihen
ahsap mala perdahli ve kuru olarak hazirlanmalidir.

Soguk uygulamali ODE Bitim Emdulsiyon Astar tarifine uygun olarak strtltr
ve kurumasi beklenir (Bkz. sf 90). Epikon Aflame Su Yalitim Membrani, boyuna 15 cm, enine 10 cm
bindirilerek ve enlemesine ek yerleri sasirtmali olarak, saliimo aleviyle detayinda énerildigi sekilde tam
yapistirma ydntemiyle yapistirilir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).

UZERINE

5 mm ETON

KALINLIK 0/0 1000 KULEBILIR

UZAYAN L | /U
FORMIL OMURLU
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Yiiksek yansiticilik

Epikon Cool, tst ylzeyindeki acik renkli 6zel reflektif mineraller ile
geleneksel malzemelere gore, bina kabugunun 30-40 kata kadar
yansiticilik degerini arttirir.

Cati yuzeyleri, bina kabugunun gines i1sinimina en ¢ok
maruz kalan balimleridir. Ulkemizde yaygin kullanilan
koyu renkli cati kaplama malzemeleriyle, i1si hizla cati
yUzeyinden i¢c mekana tasinir ve sicakliklari artirarak
konforsuzluk yaratir. Bu durum iklimlendirme amacli
kullanilan enerji tiketimlerini de artirir.

Termal konfor
Sicak aylarda i¢c mekan sicakliklarinda 2-3°C’ye varan disus sadlar,
kullanilan c¢ati alti alanlarinin isil konforunu artirir.

Yiiksek i1s1 salim kabiliyeti ve enerji tasarrufu

Isi enerjisini yUksek oranda salim kabiliyetine sahip Epikon Cool,
catl ylUzey isisini distrerek, yapinin sogutma kaynakli enerji
tuketimlerini disardr. Geleneksel cati kaplamalarina gére %15e
varan enerji tasarrufu saglar.

Epikon Cool, catilara glinesten gelen 1sinimi yiksek oranda
yansitarak, 1si enerjisinin binadan uzaklastirilmasi icin
tasarlanmistir.

O Gunes isinimini yiksek yansitma orani
(%67 yansiticilik orant)

Isi adasi etkisi ve CO, emisyonlarinda diisiis

Catilara uygulanacak ytksek yansiticilik degerli Epikon Cool,

[ Viiksek 1st salim kabiliyeti (%86 1s1 salim orani) IsI adasi etkisini distrmeye yardimci olur ve sera gazi etkisini
azaltarak daha temiz cevre ve kullanici konforu yaratir.

O Turkiye’nin ilk patentli “Cool Roof” malzemesi

[ SRI Degeri: 80 (ASTM C1519 ve ASTM C1371
analizlerine gore dis laboratuvar testleri yapiimistir.)

Uzun émiirlii ¢cati
Epikon Cool, dogrudan glines isiginda bile distk yUzey sicakligina
sahiptir, yalitim katmanlarinin ve catinin 8mrinU uzatir.

O Kirlenmeye karsi korumali

Yesil binalara katki
Yesil binalarda, LEED “Sutrdurdlebilir Arazi” 7.2 Heat Island
Effect-Roof kredisinin puanina katki sadlar.

I MEKANDA DUSUK 151 ENERJISI EMILIMI
DUSUK SOGUTMA ENERJISi TUKETIMi
YUKSEK TERMAL KONFOR

SRI DEGEHi: 80 Basar Ol¢iitii Kirmizi Arduaz Kapli Membran Epikon Cool Membran
Giines Isini Yansima Orani %8,6 %67
Is1 Salim Orani %82,5 %86
SRI (Giines Isigini Yansitma katsayisi) (Beyaz reflektif tas) %2,9 %80,6

TS
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EPIKON COOL EP 400-5 MIN BEYAZ

APP katkili modifiye bitimden Uretilmis, yiksek mukavemetli

non-woven polyester kece tasiyicil, -5°C sogukta bikilme degerine
sahip, alt ylUzeyi PE film kapli, Ust ylzeyi UV dayanimli 6zel beyaz reflektif
mineral kapli, 3,8 mm kalinlikta, 800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli

TANIM

. iman ve soguk iklimlerde, teraslarda ve edimli beton veya hafif beton
KULLANIM YERI catilarda yansiticiligi saglamak amacli son kat su yalitim membrani olarak,
tim egdimli catilarda tek kat olarak kullanilir.

KALINLIK 3,8 mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

EPIKON COOL EP 400-10 MIN BEYAZ

APP katkil modifiye bitimden Gretilmis, yiksek mukavemetli

non-woven polyester kece tasiyicil, -10°C sogukta bikilme degerine
sahip, alt ylzeyi PE film kapli, Gst ylzeyi UV dayanimli 6zel beyaz reflektif
mineral kapli, 3,8 mm kalinlikta, 800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli

TANIM

) Iliman ve soguk iklimlerde, teraslarda ve edimli beton veya hafif beton
KULLANIM YERI catilarda yansiticilidi saglamak amacli son kat su yalitim membrani olarak,
tim egimli catilarda tek kat olarak kullanilir.

KALINLIK 3,8 mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

EPIKON COOL EP 400-20 MIN BEYAZ

SBS katkili modifiye bitimden tretilmis, yiksek mukavemetli

non-woven polyester kece tasiyicil, -20°C sogukta bikilme degerine
sahip, alt ylzeyi PE film kapli, Gst ylzeyi UV dayaniml 6zel beyaz reflektif
mineral kapli, 3,8 mm kalinlikta, 800/600 N/50 mm ¢ekme mukavemetli

TANIM

. Cok soguk iklimlerde, teraslarda ve egimli beton veya hafif beton catilarda
KULLANIM YERI yansiticili§r saglamak amacli son kat su yalitim membrani olarak, ttim
edimli catilarda tek kat olarak kullanilir.

KALINLIK 3,8 mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

EPIKON COOL EP 400-30 MIN BEYAZ

Yiksek performansli SBS katkili modifiye bitimden Uretilmis, glicli non-
woven polyester kece taslyicisiyla performans tstl mukavemetli, -30°C

TANIM sogukta biktlme degerine sahip, alt ylzeyi PE film kapl, Ust ylzeyi UV
dayanimli 6zel beyaz reflektif mineral kapli, 3,8 mm kalinlikta, 1000/800
N/50 mm cekme mukavemetli

) Zorlu hava kosullarinda, teraslarda ve egimli beton veya hafif beton
KULLANIM YERI catilarda yansiticiligi saglamak amacli son kat su yalitim membrani olarak,
tim egdimli catilarda tek kat olarak kullanilir.

KALINLIK 3,8 mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

!




Kendinden yapiskanli ézel recetesiyle Yeni Epikon Stick-it,
perde duvarlarda mikemmel yapisma saglarken, Cross
Lamine teknolojisiyle Uretilmis polietilen kaplamasiyla,
yirtilma ve delinmelere karsi yiksek dayanim sadlar.
Katkisiz ve yogun SBS’li formUlUyle tim iklimlerde esnek
ve kolay uygulanabilen, tstin kaliteli ve uzun émurli su
yalitim ¢éztmuddr.

KOLAY UYGULAMA, KESIN SONUC

O Ozel formille mikemmel esneklik
O ParazlG yizeylerde darbe ve yirtilmaya karsi koruma

O Kendinden yapiskanli ylzey ile diseyde hizli ve
kolay uygulama

O Boyutsal kararli ve yirtilma dayanimli tasiyici
O Alevsiz emniyetli uygulama
O GOmUlG perde duvarlarda kdke dayanim

O -30°C sogukta bUukulme degeriyle zorlu iklimlere dayanikli

Epikon Stick-it uygulanacak yUzey, yag, kir ve tozdan arindiriimis, saglam ve kuru
olarak hazirlanmalidir. Ylzeyin uygulama déncesi ODE Bitim Astar ile astarlanmasi tavsiye edilir
(Bkz. sf 90).

Arka yUzindeki kendinden yapiskanl silikon film Ust tarafindan sékilmeye
baslanir. Membranin iyi hizalandigindan emin olunduktan sonra yukardan asagiya dogdru perde ylzeyine
yapistirilir. Bir silindir yardimiyla membranin ylzeye tamamen yapistigindan emin olunur. Kalan film de
yavas yavas soyularak yapistirma islemi tamamlanir. Ust kenar, bitis profilleriyle mekanik olarak tespit
edilmelidir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).

TANIM

EPIKON STICK-IT

Kendinden yapiskanli yogun SBS katkill modifiye bitiimden Gretilmis,
camtilt tasiyicih, -30°C sogukta bukidlme degerli, Ust ylzeyi crosslamine
HDPE film kapl, alt ylzeyi kendinden yapiskanli ayrilabilir silikon film
kapli, 1,5 mm kalinlikta.

KULLANIM YERI

Bina perdelerinde tek kat kendinden yapiskanh su yalitim membrani
olarak kullanilir.

ALEVSiz e

UYGULAMA DAYANIKLI

@ UsT YUZEY
| <&

KALINLIK 1,5 mm
OLCULER Tmx20m
PALET METRAJI 500 m?

HIZLI

UYGULAMA

CITFEIIIIRSI
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BIR BAKISTA EPIKON MEMBRAN AILESI

EPIKON 30

Bitiim

Tasiyici

Ust

Alt Kaplama

Uygulama

Kalinhk

Sogukta

Cekme Muk.

Rulo

Rulo

Kapladig

Rulo/

Palet

Katkisi Kaplama Yontemi (mm) Bilkiilme (°C) (N/50mm) Ebat(m) Alani(m?) Alan(m?) Palet Metraji (m3)
EPIKON EP 300-30 POLYESTER SBS Polyester PE Film PE Film Salimo 3,0 -30 1000/800 1x10 10 8,87 30 300
EPIKON EP 400-30 POLYESTER SBS Polyester PE Film PE Film Salimo 4,0 -30 1000/800 1x10 10 8,87 23 230
EPIKON EP 400-30 MIN POLYESTER KIRMIZI, YESIL, GRi SBS Polyester Mineral PE Film Salimo 3,8 -30 1000/800 1x10 10 8,87 23 230

EPIKON 20

Bitiim
Katkisi

Tasiyici

Ust
Kaplama

Alt Kaplama

Uygulama
Yontemi

Kahinhk
(mm)

Sogukta
Biikiilme (°C)

Cekme Muk.

(N/50 mm)

Rulo
Ebat (m)

Rulo
Alani (m?)

Kapladig
Alan (m?)

Palet
Metraji (m?)

EPIKON EC 200-20 CAMTULU SBS Camtuld PE Film PE Film Salimo 2,0 -20 300/200 1x15 15 13,37 30 450
EPIKON EC 300-20 CAMTULU SBS Camtalu PE Film PE Film Saltimo 3,0 -20 300/200 1x10 10 8,87 30 300
EPIKON EP 300-20 POLYESTER SBS Polyester PE Film PE Film Saltimo 30 -20 800/600 1x10 10 8,87 30 300
EPIKON EP 400-20 POLYESTER SBS Polyester PE Film PE Film Salimo 4,0 -20 800/600 1x10 10 8,87 23 230
EPIKON EP 400-20 MIN POLYESTER KIRMIZI, YESIL, GRIi SBS Polyester Mineral PE Film Saltimo 38 -20 800/600 1x10 10 8,87 23 230

il Y :a'.:ﬂ:'s'. fREle Kagls;ma CABLETE T U@'f.:'tfn":.a K(?:::I)k Bﬁigf';:t (a"C) %:l;:‘: nr:::; Eb:lt“(om) Ala:TI(OmZ) KE.'Z'?::%' Mett:;r (th)
EPIKON EC 200-10 CAMTULU APP Camtala PE Film PE Film Salimo 2,0 -10 300/200 1x15 15 13,37 30 450
EPIKON EC 300-10 CAMTULU APP Camtula PE Film PE Film Salimo 3,0 -10 300/200 1x10 10 8,87 30 300
EPIKON EP 300-10 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film Saltimo 3,0 -10 800/600 1x10 10 8,87 30 300
EPIKON EP 400-10 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film Salimo 4,0 -10 800/600 1x10 10 8,87 23 230
EPIKON EP 400-10 MIN POLYESTER KIRMIZI, YESiL, GRI APP Polyester Mineral PE Film Salimo 3,8 -10 800/600 1x10 10 8,87 23 230

EPIKON 5

Bitiim
Katkisi

Tasiyici

Ust
Kaplama

Alt Kaplama

Uygulama
Yontemi

Kalnhk
(mm)

Sogukta
Biikiilme (°C)

Cekme Muk.

(N/50 mm)

Rulo
Ebat (m)

Rulo
Alani (m?)

Kapladigi
Alan (m?)

Palet
Metraji (m?)

EPIKON EC 200-5 CAMTULU APP Camtalu PE Film PE Film Salimo 2,0 -5 300/200 1x15 15 13,37 30 450
EPIKON EC 300-5 CAMTULU APP Camtalu PE Film PE Film Saltimo 30 -5 300/200 1x10 10 8,87 30 300
EPIKON EP 300-5 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film Saltimo 30 -5 800/600 1x10 10 8,87 30 300
EPIKON EP 400-5 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film Saliimo 4,0 -5 800/600 1x10 10 8,87 23 230
EPIKON EP 400-5 MIN POLYESTER KIRMIZI, YESIL, GRI APP Polyester Mineral PE Film Saltimo 38 -5 800/600 1x10 10 8,87 23 230

EPIKON ANTIROOT

Bitiim
Katkisi

Tasiyici

Ust

Alt Kaplama

Uygulama
Yontemi

Kahnhk

Sogukta

Cekme Muk.

Rulo

Rulo

Kapladig:

Palet

EPIKON EP 300 ANTIROOT POLYESTER

APP

Polyester

Kaplama
PE Film

PE Film

Saltimo

(mm)
3,0

Biikiilme (°C)

(N/50 mm)
800/600

Ebat (m)
1x10

Alani (m?)
10

Alan (m?)
8,87

30

Metraji (m?)
300

EPIKON EP 400 ANTIROOT POLYESTER

EPiIKON PROOF

APP
Bitiim

Polyester

Tasiyici

PE Film
Ust

PE Film

Alt Kaplama

Salimo

Uygulama

4,0
Kalinhk

Sogukta

800/600

Cekme Muk.

1x10
Rulo

10
Rulo

8,87
Kapladigi

23
Rulo/

230
Palet

Katkisi Kaplama Yontemi (mm) Bilkiilme (°C) (N/50mm) Ebat(m) Alani(m?) Alan(m?) Palet Metraji (m3)

EPIKON PROOF EP 450 YATAY DOUBLE SBS | Cift Polyester Kum PE Film Ek Yeri Kendinden 45 30 1000/800 1x8 8 6,91 20 160
Yapiskanlt + Sallimo

EPIKON PROOF EP 450 YATAY SBS Polyester Kum PE Film Ek Yeri Kendinden 45 30 1000/800 1x8 8 6,91 20 160
Yapiskanlt + Sallimo

EPIKON PROOF EP 350 YATAY SBS Polyester Kum PE Film Ek Yeri Kendinden 35 -30 1000/800 1X10 10 8,67 30 300
Yapiskanli + Salimo

EPIKON PROOF EP 200 YATAY PROTECTOR SBS Polyester Kum Kendinden Yapiskanli Kendinden Yapiskanl 2,0 -30 1000/800 1x15 15 13,07 30 450

EPIKON PROOF EP 300 DIKEY SBS Polyester Kum Kendinden Yapiskanli Kendinden Yapiskanli 3,0 -30 1000/800 1x10 10 8,67 30 300

ERIKON COOK KB;:‘J'.:. Tastyict Kagls:ma Alt Kaplama u\?'e?.:'t':.ﬂa K(Tnh:l)k Biif(glg;:t ;C) %:l;l:: .:.‘:; EbI:lt“(om) Ala:llll(omz) fﬂ&'i::%' Met::jlle (th)
EPIKON COOL EP 400-5 MIN POLYESTER BEYAZ APP Polyester Mineral PE Film Saltimo 38 -5 800/600 1x10 10 8,87 23 230
EPIKON COOL EP 400-10 MIN POLYESTER BEYAZ APP Polyester Mineral PE Film Salimo 38 -10 800/600 1x10 10 8,87 23 230
EPIKON COOL EP 400-20 MIN POLYESTER BEYAZ SBS Polyester Mineral PE Film Saltimo 38 -20 800/600 1x10 10 8,87 23 230
EPIKON COOL EP 400-30 MIN POLYESTER BEYAZ SBS Polyester Mineral PE Film Saltimo 38 -30 1000/800 1x10 10 8,87 23 230

EPIKON AFLAME / ETERNAL / STICK-IT

Bitiim
Katkisi

Tasiyici

Ust
Kaplama

Alt Kaplama

Uygulama
Yontemi

Kahnhk
(mm)

Sogukta
Biikiilme (°C)

Cekme Muk.

(N/50 mm)

Rulo
Ebat (m)

Rulo
Alani (m?)

Kapladig
Alan (m?)

Palet

Metraji (m?)

EPIKON AFLAME EP 500 POLYESTER SBS Polyester Kum PE Film Saltimo 5,0 -30 1000/800 1x7,5 75 6,62 23 172,5
EPIKON ETERNAL EP 500 POLYESTER SBS Polyester Mineral PE Film Salimo 5,0 -30 1000/800 1x7,5 75 6,62 23 172,5
EPIKON STICK-IT EC 150 CAMTULU SBS Camtuld Crosslamine HDPE Film | Kendinden Yapiskanli Kendinden Yapiskanl 1,5 -30 400/300 1x20 20 17,87 25 500
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MEMBRAN-OPAL

BITUMLU SU YALITIM MA

EMESI

LZE

UYGULAMA ALANLARI

Teraslar Temel ve perdeler
EGimli catilar MUhendislik yapilari

Yapi Ustd arac yollari Islak hacimler ve balkonlar
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ODE Rubin, SBS katkili modifiye bitimden Uretilen,
camtlll veya polyester kece tasiyicili, 6zel formUllyle
soguk iklim kosullarinda kolay uygulanabilen esnek ve
performansli su yalitim ¢ézamaddar.

[ Teras ve temel uygulamalari basta olmak Uzere tim su
yalitim detaylarinda ytksek performansli ¢zimler sunar.

O Ozellikle dustk sicaklikta yapiimasi gerekli uygulamalarda
ve ylksek esneme yapan celik catilarda tercih edilir.
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[0 ODE Rubin membranlari Gst ve alt ylzeyi salimo ile
eriyen PE film kapli veya son kat uygulamalari icin Uzeri
UV dayanimli mineral kapli olarak sunulur.

Avantajlan
O SBS katki ile disik hava sicakliklarinda kolay uygulama

O Yiksek sekil degistirme

O Girintili cikintili ve detay yogun projelerde uygulama
kolayligi

Her bir Grin grubu icin tabloda belirtilmistir.

Su yalitimi uygulanacak yUzey, egim betonu uygulanmis, ahsap mala perdahli, yag,
kir ve tozdan arindiriimis olmalidir. Gerekirse basinc¢li suyla temizlenmelidir. Tum dUsey ve yatay
yUzeylerin birlesimleri pahlanmalidir (45° E§imli 8x8 cm genislikte).

ODE Bitim Emulsiyon Astar tarifine uygun olarak strtltr (Bkz. sf 90). Membran
uygulamasina baslanmadan énce, 15-20°C’de 1 glin, daha soduk havalarda 2 gtin kurumasi beklenmelidir.
+5°C altindaki sicakliklarda ve yagisli havalarda uygulama yapiimamalidir.

ODE Rubin Su Yalitim membrani, teras veya egimli catilarda edime dik ydnde acilarak en distk kottan
uygulamaya baslanir. Membran boyuna 15 cm, enine 10 cm bindirilir, salimo aleviyle detayinda énerildigi
sekilde sadece ek yerlerinden veya tam yapistirma ydntemiyle yapistirilir. Salimo uygulamasina imkan
vermeyen ylzeylerde veya rlzgar yukidne karsi dnlem alinmasi gereken durumlarda mekanik tespit

ile uygulanir. Birinci kat ortller, enlemesine olan ek yerleri sasirtmali olarak tim yUzeye uygulandiktan
sonra, ikinci kat értller birinci katin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak sekilde uygulanmalidir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).

MEMERAN-RUBIN

MEMERAN-RUBIN

3
¢

ODE RUBIN RC 200 ODE RUBIN RC 300

SBS katkil modifiye bitimden Gretilmis, camtllt tasiyicil, -20°C
TANIM sogukta bikulme degderli, alt ve Ust yUzeyi PE film kapli, 2 mm ve 3 mm
kalinliklarda, 300/200 N/50 mm ¢ekme mukavemetli

Cok soguk iklimlerde, teras catilarda 1. kat su yalitim membrani olarak (3 mm)
veya klasik tip egimli ve teras catilarda buhar kesici olarak (2 mm) kullanilir.
Islak hacimlerde su yalitimi icin uygundur. Perde ve temellerin neme karsi
yalitiminda kullanilir (3 mm).

KULLANIM YERI

KALINLIK 2mm 3mm
OLCULER Tmx15m Tmx10m
PALET METRAJI 450 m? 300 m?

ODE RUBIN RP 300 ODE RUBIN RP 400

SBS katkili modifiye bitimden Uretilmis, yiksek mukavemetli non-woven
polyester kece tasiyicil, -20°C sogukta bukilme degderli, alt ve Ust ylzeyi
PE film kapli, 3 mm ve 4 mm kalinliklarda, 800/600 N/50 mm ¢ekme
mukavemetli

TANIM

Cok soguk iklimlerde, teras catilarda 1. kat veya 2. kat su yalitim membrani
veya Uzeri kaplanan egimli catilarda tek kat su yalitim membrani olarak
kullanilir. Egimli veda diiz hafif metal catilarin yalitiminda ideal ¢céztmdyir.
Basincli yeralti ve ylizey sularina maruz kalan temellerin yalitiminda kullanilr.

KULLANIM YERI

KALINLIK 3 mm 4 mm
OLCULER Tmx10m Tmx10m
PALET METRAJI 300 m? 230 m?

ODE RUBIN RP 400 MIN

SBS katkil modifiye bitimden Uretilmis, yiksek mukavemetli non-woven
polyester kege tasiyicill, -20°C sogukta bukilme degderli, Gst ylzeyi

UV dayanimli mineral kapl, alt ytzeyi PE film kapl, 3,5 mm kalinlkta,
800/600 N/50 mm cekme mukavemetli

TANIM

. Cok soguk iklimlerde, betonarme teraslarda veya esneklik isteyen hafif
KULLANIM YERI metal ¢atilarda 1. kat membran Gzerine son kat yalitim membrani olarak
kullanilir. Egimli catilarda tek kat olarak kullanilabilir.

KALINLIK 3,5mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

Kirmizi Yesil Koyu Gri
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ODE Granat, APP katkili modifiye bitimden Uretilen,
camtull veya polyester kece tastyicil, soguk ve iliman
iklimlerde uygulamaya uygun, performansli su yalitim
¢cO6zUmuddr.

O Teras ve temel uygulamalari basta olmak Uzere tim su
yalitim detaylarinda ytksek performansli ¢d6zimler sunar.
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O Ulkemiz genelindeki iklim kosullarinda yaygin olarak
kullanilabilir.

]

[0 ODE Granat membranlari Ust ve alt ylzeyi salimo ile
eriyen PE film kapli veya son kat uygulamalari icin Gzeri
UV dayanimli mineral kapli olarak sunulur.

Avantajlan
O YUksek performans

O UV dayanimi
O APP katkilarin sagladigi uzun yaslanma sUreci

Her bir Grin grubu icin tabloda belirtilmistir.

Su yalitimi uygulanacak yUzey, egim betonu uygulanmis, ahsap mala perdahli, yag,
kir ve tozdan arindiriimis olmaldir. Gerekirse basinc¢li suyla temizlenmelidir. Tum dUsey ve yatay
yUzeylerin birlesimleri pahlanmaldir (45° E§imli 8x8 cm genislikte).

ODE Bitim emdilsiyon astar tarifine uygun olarak strilir (Bkz. sf 90). Membran

uygulamasina baslanmadan énce, 15-20°C’de 1 glin, daha soduk havalarda 2 gtin kurumasi beklenmelidir.

+5°C altindaki sicakliklarda ve yagisli havalarda uygulama yapiimamalidir.

ODE Granat Su yalitim membrani, teras veya egimli catilarda edime dik ydnde acilarak en distk kottan
uygulamaya baslanir. Membran boyuna 15 c¢cm, enine 10 cm bindirilir, salimo aleviyle detayinda 6nerildigi
sekilde sadece ek yerlerinden veya tam yapistirma ydntemiyle yapistirilir. Salimo uygulamasina imkan
vermeyen ylzeylerde veya rlzgar yukidne karsi &nlem alinmasi gereken durumlarda mekanik tespit

ile uygulanir. Birinci kat ortller, enlemesine olan ek yerleri sasirtmali olarak tim yUzeye uygulandiktan
sonra, ikinci kat értller birinci katin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak sekilde uygulanmalidir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).
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¥ MEMBRAN-GRANAT

ODE GRANAT GC 200 ODE GRANAT GC 300

APP katkili modifiye bitiimden Gretilmis, camt0li tasiyicil, -10°C
TANIM sogukta bikulme degderli, alt ve Ust yUzeyi PE film kapli, 2 mm ve 3 mm
kalinliklarda, 300/200 N/50 mm ¢ekme mukavemetli

Soguk ve iliman iklimlerde, teras catilarda 1. kat su yalitim membrani olarak
(3 mm) veya klasik tip egimli ve teras catilarda buhar kesici olarak (2 mm)
kullanilir. Islak hacimlerde su yalitimi icin uygundur. Perde ve temellerin neme
karsi yalitiminda kullanilir (3 mm).

KULLANIM YERI

KALINLIK 3mm 4 mm
OLCULER Tmx10m Tmx10m
PALET METRAJI 300 m? 230 m?

ODE GRANAT GP 300 ODE GRANAT GP 400

APP katkill modifiye bitiimden dretilmis, non-woven polyester kece
TANIM tastyicili, -10°C sogukta bukllme degerli, alt ve Ust ylzeyi PE film kapli,
3 mm ve 4 mm kalinliklarda, 800/600 N/50 mm ¢cekme mukavemetli

Soguk ve iliman iklimlerde, teras catilarda 1. kat veya 2. kat su yalitim
membrani veya Uzeri kaplanan egimli catilarda tek kat su yalitim membrani
olarak kullanilir. Basincli veya basingsiz yeralti ve ylizey sularina maruz kalan
perde ve temellerin yalitiminda kullanilir.

KULLANIM YERI

KALINLIK 3 mm 4 mm
OLCULER Tmx10m Tmx10m
PALET METRAJI 300 m? 230 m?

ODE GRANAT GP 400 MIN

APP katkili modifiye bitimden retilmis, non-woven polyester kece
tastyicili, -10°C sogukta bikilme degerli, st ylzeyi UV dayanimli mineral

TANIM kapl, alt ylizeyi PE film kapli, 3,5 mm kalinlikta, 800/600 N/50 mm
cekme mukavemetli
. Soguk ve iliman iklimlerde, teras catilarda 1. kat membran Gzerine son
KULLANIM YERI kat yalitim membrani olarak kullanilir. Egimli catilarda tek kat olarak
kullanilabilir.
KALINLIK 3,5mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

Kirmizi Yesil Koyu Gri
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ODE Granat Aliminyum Folyolu Membran, APP katkili
modifiye bitimden Uretilen, polyester kece tasiyicil, 6zel
uygulamalar icin Ust ylzeyi aliminyum folyo kapli, soguk
ve lliman iklimlerde uygulamaya uygun, esnek su yalitim
¢6zamudar.
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O Cati su yalitimlarinda, baca diplerinde, cati derelerinde
son kat membran olarak kullanilir.

O Ust yuzeyi aliminyum folyo ile kapli, UV dayanimhdir.
O Esnekligiyle tim detaylara uyum sagdlar.

O APP katkilarin ve yansitma 6zelliginin sagladigi
uzun yaslanma sdreci

ODE GRANAT GP 300 ALU

APP katkill modifiye bitiimden @retilmis, non-woven polyester kece
tastyicili, -10°C sogukta bikilme degerli, Gst yizeyi UV dayanimli
aliminyum folyo kapl, alt ytzeyi PE film kaph, 3 mm kalinlkta,
800/600 N/50 mm ¢ekme mukavemetli

TANIM

Cati su yalitimlarinda, baca diplerinde, cati derelerinde ikinci kat membran

KULLANIM YERI
olarak kullanilir.

KALINLIK 3mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 300 m?
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ODE GRANAT
Ve S T g A

ODE Granat Viyaduk Membran, viyaduk, képri ve

demiryolu tabliyelerinin su yalitiminda kullanilan, :

Ust ylzeyi silis kumu ile kaplanmis, uzun émarld, : e ; e ——— e
APP katkili polimer bitimld su yalitim értdsadir. P g T
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llllll

MUHENDISLIK YAPILARINDA
NEDEN SU YALITIMI?




Urlin tablosunda belirtilmistir.

Serim yapilacak beton yUzey yeterince kiirlenmis ve hazir olmalidir. Yagdan, kirden,
tozdan temizlenmeli gerekli ise basinch su ile arindiriimall. Beton ylizey homojen olmali, siva parcalari
sert firca ile temizlenmeli, keskin kdseler yumusatiimali, bosluklar doldurulmaldir. Celik tabliyeler
kumlama ile temizlenmelidir. Genelde kirislerin Gzerine koruma betonu dékulmus olur. Beton atilmasi
durumunda, 35-50 cm arasi ODE Granat GP 400 Viyadik Membran kesilerek kiris birlesmelerine
yapistiriimalidir.

Astar ve membran, kuru zemine, iyi hava sartlarinda ve 10°C'nin Ustlinde hava
sicakliginda uygulanmalidir. Kaplanacak ylzeyin tamami, ODE Bitim Emdlsiyon ile tercihen genis
firca yardimiyla astarlanmalidir (Bkz. sf 90). Astar uygulandiktan en 24 saat sonra; damitiimis bitim
bazli, polimer bitimlu su yalitim membrani ODE Granat GP 400 Viyadik Membran; yol tabliyesine
paralel, sasirtmali olarak serilir. Serilecek rulolar, propan gazli salimo ile ylzeye tam yapistiriimalidir.
GUclu yapismayi saglamak icin membranin alt ylzeyi ile zeminin ayni anda isitilmasi gerekir,
boylece membran acildiginda akiskan membran birlesim yerlerine akmis ve tamamen kapatmis olur.
Kabarmanin gerceklesmemesi icin membran yizeye tam tutunmasi cok énemlidir. Uzun kenardan 10
cm, kisa kenardan 8 cm bindirme yapilmalidir. Bindirme yapilacak kisa kenardaki silis kumu, tel firca ile
temizlenmeli ya da isitilarak bitim icinde gémulmelidir. Varsa, kaldirim ve benzeri kisimlar icin yukariya
dogru 10 cm pay birakilmali veya parca kesilerek ek yapilmalidir.

Yapistirma sonrasi varsa, polimer bitimli értd altinda hava kalmis olan kesimler (+) arti
seklinde kesilerek, icerisinde hava alindiktan sonra tekrar isitilip beton ylUzeye yapistiriimalidir.
Bu kesimlerin Uzeri, kesim yerlerini drtecek sekilde ek bir parca ile kapatiimalidir. Genelde 40-50 mm
asfalt dokultr. Daha disuk kalinliklarda dékidlmesi, membran bindirmelerinin belirginlesmesine sebep
olacak ve ylzey dizgUnliguinU etkileyecektir. Uzun slre gines i1sigina maruz kalmaktan kaynakli
olusabilecek hava kabarciklarini engellemek icin, membran uygulamasindan en kisa sire sonra asfalt
doékulmelidir.

Urin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).

ODE GRANAT GP 400 VIYADUK

APP katkil modifiye bitimden Uretilmis, yiksek mukavemetli non-woven
polyester kece tasiyicill, -10°C sogukta biktlme degerli, Gst ylzeyi 6zel

TANIM partikalld silis kumu ile kapl, alt ylzeyi PE film kapli, 4 mm kalinliginda,
1000/800 N/50 mm ¢ekme mukavemetli
) Viyaduk, kdpri ve demiryolu tabliyelerinin su yalitiminda tek kat olarak
KULLANIM YERI kullanilir. Uzerine koruma kecesi konulmadan dogrudan asfalt veya beton
dokulebilir.
KALINLIK 4 mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?
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ODE Opal, APP katkili modifiye bitimden Uretilen,
camtill veya non-woven polyester kece tasiyicili,
Tarkiye’nin bircok iklim kusaginda yaygin kullanima sahip
su yalitim ¢6zimuddr.

O Teras ve temel uygulamalari basta olmak Uzere tim su
yalitim detaylarina uygun maliyetli c6ztmler sunar.

O Ulkemiz genelindeki iklim kosullarinda yaygin olarak
kullanilabilir.

[0 ODE Opal membranlari Ust ve alt yUzeyi salimo ile eriyen
PE film kapl veya son kat uygulamalari icin Gzeri UV dayanimli
mineral kaplh olarak sunulur.

Avantajlan
O Yiksek hava sicakliginda kolay uygulama

O Yuksek UV dayanimi
O APP katkilarin sagladigi uzun yaslanma sureci

Her bir Grin grubu icin tabloda belirtilmistir.

Su yalitimi uygulanacak yUzey, egim betonu uygulanmis, ahsap mala perdahli, yag,
kir ve tozdan arindiriimis olmaldir. Gerekirse basinc¢li suyla temizlenmelidir. Tim dUsey ve yatay
yUzeylerin birlesimleri pahlanmaldir (45° E§imli 8x8 cm genislikte).

ODE Bitum Emulsiyon Astar tarifine uygun olarak strtltr (Bkz. sf 90). Membran

uygulamasina baslanmadan énce, 15-20°C’de 1 glin, daha soguk havalarda 2 gtin kurumasi beklenmelidir.

+5°C altindaki sicakliklarda ve yagisli havalarda uygulama yapilmamalidir.

ODE Opal Su yalitim membrani, teras veya egimli catilarda edime dik yénde acilarak en distk kottan
uygulamaya baslanir. Membran boyuna 15 cm, enine 10 cm bindirilir, salimo aleviyle detayinda énerildigi
sekilde sadece ek yerlerinden veya tam yapistirma ydntemiyle yapistirilir. Salimo uygulamasina imkan
vermeyen ylzeylerde veya rlzgar yukine karsi &énlem alinmasi gereken durumlarda mekanik tespit

ile uygulanir. Birinci kat ortller, enlemesine olan ek yerleri sasirtmali olarak tim yUzeye uygulandiktan
sonra, ikinci kat értller birinci katin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak sekilde sasirtmali
uygulanmaldir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Bkz. Lojistik ve depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar (Sf. 152-153).

MEMBRAN-OPAL

1

MEMBRAN-OPAL

-

ODE OPAL OC 200 ODE OPAL OC 300

App katkil modifiye bitimden Gretilmis, camtilU tastyicil,
TANIM -5°C sogukta bukulme degerli, alt ve Ust ylzeyi PE film kapli,
2 mm ve 3 mm Kkalinliklarda, 300/200 N/50 mm ¢cekme mukavemetli

Iman iklimlerde, teras catilarda 1. kat su yalitim membrani olarak (3
mm) veya klasik tip egimli ve teras catilarda buhar kesici olarak (2 mm)
kullanilir. Islak hacimlerde su yalitimi icin uygundur. Perde ve temellerin
neme kars! yalitiminda kullanilir (3 mm).

KULLANIM YERI

KALINLIK 2mm 3mm
OLCULER Tmx15m Tmx10m
PALET METRAJI 450 m? 300 m?

ODE OPAL OP 300 ODE OPAL OP 400

APP katkill modifiye bitiimden dretilmis, non-woven polyester kece
TANIM tastyicili, -5°C sogukta bukilme degerli, alt ve Ust ylzeyi PE film kapli,
3 mm ve 4 mm kalinliklarda, 600/400 N/50 mm cekme mukavemetli

Iman iklimlerde, teras catilarda 1. kat veya 2. kat su yalitim membrani
veya Uzeri kaplanan egimli catilarda tek kat su yalitim membrani olarak

KULLANIM YERI kullanilir. Islak hacimlerde su yalitimi icin uygundur. Basinc¢l veya basingsiz
yeralti ve ylzey sularina maruz kalan perde ve temellerin yalitiminda
kullantlir.

KALINLIK 3mm 4 mm

OLCULER Tmx10m Tmx10m

PALET METRAJI 300 m? 230 m?

ODE OPAL OP 400 MIN

APP katkili modifiye bitimden retilmis, non-woven polyester kece
tastyicili, -5°C sogukta bikilme degerli, Gst ylzeyi UV dayanimli mineral
kapl, alt ylizeyi PE film kapli, 3,5 mm kalinlikta, 600/400 N/50 mm
cekme mukavemetli

TANIM

Ihman iklimlerde, teras catilarda 1. kat membran Gzerine son kat yalitim

KULLANIM YERI membrani olarak kullanilir. E§imli ¢atilarda tek kat olarak kullanilabilir.

KALINLIK 3,5mm
OLCULER Tmx10m
PALET METRAJI 230 m?

Kirmizi Yesil Koyu Gri
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BIR BAKISTA ODE RUBIN/GRANAT/OPAL MEMBRAN

AILESI

Bitiim Tasiyici Ust Alt Kaplama Uy“gulam_a Kalinhik “Sggukta Cekme Muk. Rulo Rulo Kapladigi Rulo/ Pa_let

Katkisi Kaplama Yontemi (mm) Biikiilme (°C) (N/50 mm) Ebat(m) Alani(m?) Alan(m?) Palet Metraji(m?
ODE RUBIN RC 200 CAMTULU SBS Camtall PE Film PE Film Salimo 2,0 -20 300/200 1x15 15 13,37 30 450
ODE RUBIN RC 300 CAMTULU SBS Camtala PE Film PE Film Salimo 3,0 -20 300/200 1x10 10 8,87 30 300
ODE RUBIN RP 300 POLYESTER SBS Polyester PE Film PE Film Salimo 3,0 -20 800/600 1x10 10 8,87 30 300
ODE RUBIN RP 400 POLYESTER SBS Polyester PE Film PE Film Salimo 4,0 -20 800/600 1x10 10 8,87 23 230
ODE RUBIN RP 400 MIN POLYESTER KIRMIZI, YESIL, GRI SBS Polyester Mineral PE Film Salimo 3,5 -20 800/600 1x10 10 8,87 23 230

Bitiim  — Ust Alt Kaplama Uy__gulam_a Kalinhk ._Sggukta Cekme Muk. Rulo Rulo Kapladigi Rulo/ Pa_let

Katkisi Kaplama Yontemi (mm) Biikiilme (°C) (N/50 mm) Ebat(m) Alani(m?) Alan(m?) Palet Metraji(m?
ODE GRANAT GC 200 CAMTULU APP Camtall PE Film PE Film Salimo 2,0 -10 300/200 1x15 15 13,37 30 450
ODE GRANAT GC 300 CAMTULU APP Camtulu PE Film PE Film Salimo 3,0 -10 300/200 1x10 10 8,87 30 300
ODE GRANAT GP 300 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film Salimo 3,0 -10 800/600 1x10 10 8,87 30 300
ODE GRANAT GP 400 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film Salimo 4,0 -10 800/600 1x10 10 8,87 23 230
ODE GRANAT GP 400 MIN APP Polyester Mineral PE Film Salimo 3,5 -10 800/600 1x10 10 8,87 23 230

GRANAT ALUMINYUM FOLYOLU
ODE GRANAT GP 300 ALU
GRANAT ViYADUK

ODE GRANAT GP 400 ViYADUK

Bitiim Ust

Tasivici Kalinhk
Katkisi sy Kaplama

(mm)

Uygulama
Yontemi

Rulo Rulo
Ebat (m) Alani (m?)

Sogukta
Biikiilme (°C)

Cekme Muk.
(N/50 mm)

800/600

Palet
Metraji (m?)

Kapladigi Rulo/

Alt Kaplama Alan (m?) Palet

Polyester Aliminyum Folyo PE Film

Bitiim Tasivici Ust Uygulama Kalinhk Sogukta Cekme Muk. Rulo Rulo Kapladigi Rulo/ Palet
Katkisi sy Kaplama Yontemi (mm) Bikiilme (°C) (N/50mm) Ebat(m) Alani(m?) Alan(m?) Palet Metraji (m3)

Alt Kaplama

Bitiim  — Alt Kaplama Uygulama Kahnhk Sogukta Cekme Muk. Rulo Rulo Kapladigi Rulo/ Pa_let

Katkisi Kaplama Yoéntemi (mm) Biikiilme (°C) (N/50 mm) Ebat(m) Alani(m?) Alan(m?) Palet Metraji(m?
ODE OPAL OC 200 CAMTULU APP Camtull PE Film PE Film Salimo 2,0 -5 300/200 1x15 15 13,37 30 450
ODE OPAL OC 300 CAMTULU APP Camtala PE Film PE Film Salimo 3,0 -5 300/200 1x10 10 8,87 30 300
ODE OPAL OP 300 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film Salimo 3,0 -5 600/400 1x10 10 8,87 30 300
ODE OPAL OP 400 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film Saliimo 4,0 -5 600/400 1x10 10 8,87 23 230
ODE OPAL OP 400 MIN POLYESTER KIRMIZI, YESIL, GRI APP Polyester Mineral PE Film Salimo 3,5 -5 600/400 1x10 10 8,87 23 230
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LUNA LP/LC SER

Luna LP/LC serisi su yalitim ortuleri; sinifina gore APP veya
SBS modifiye bitimn 6zelliklerini blnyesinde barindirir.

LUNA MAXX SER

Luna Maxx serisi su yalitim ortileri; APP modifiye bitimuUn
Ozelliklerini bunyesinde barindirir. Polyester kece ve camtili

tastyicih tiplerde Uretilmektedir. Birim alan kutlesi (agirlik) ile

Non-woven polyester kece ve camtUll tasiyicil tiplerde
satilir.

Uretilmektedir.

LUNA
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ODE Bitiim Emdulsiyon Astar, perde duvarlar,
temeller ve teras catilarda yapilacak su yalitiminda
astar olarak kullanilan, soguk uygulamali bitim
emdulsiyondur. Ylzeyi ODE Membran yapistirmak !
icin hazirlar. Solvent icermedidi icin kapall

yerlerde rahathkla kullanilabilir, cevre dostudur.

INSULATES THE FUTURE

BiTUM EmMULSIiYONU

O0E Moembran, Polimar Bitémiu Su Yalitsm Orivsd
Uygubsmalarinda Astar Dlarak Kullanslr,

Uygulnma: COE Balim Emilishony sodub ofanmak
Srcen 102 v ingal kakrhiirdan Srnckeimeg pinin.
Tarrz vy ik e R
Hwa kogulisnna goeo 4 - o AL
#5710 Ulnewinciekd mscakdbdmera wrprisner
Sarfipnt: Tox katts yakdagek 400gm

Briit 18 kg

ODE FALITIM BAN, VE TG, A8,

Piysba Pags Dubvan Orbadogs Plaes Kat: 13
LM Cibrsayrbarn < Sigh 1 Istandnd ¢ Turkiyn
T: +80 HF 210 45 00 F: +80 FE F10 40 07
R —

Uygulama yapilacak yizeyin yagd, mazot vb. kirlerden ve birikintilerden
temizlenmis, tamiri yapilmis ve kuruduguna emin olunmalidir. Teras uygulamalarinda, edim sapinin
uygunludu kontrol edilmelidir. TS 113’e uygun soguk uygulamali 1 kat ODE Bitim Emduilsiyon Astar 1/4
oraninda su ilave edilip iyice karistirildiktan sonra 400 gr/m? sarfiyatla zemine tatbik edilir. Astar rulo
veya firca ile strdlmelidir.

Membran uygulamasi, astar tamamen kuruduktan sonra yapilmahdir. 15-20°C’de
1 glin, daha soguk havalarda 2 gin beklenmelidir.

Uygulama sonrasinda firca ve rulolari sicak suyla yikayiniz.
18 litre
400 gr/m? (tek kat)
Serin ve Ustl kapali alanlarda dik bir sekilde depolanmalidir. Ambalaji ve kapadi

aclimamis halde, kuru ve serin ortam kosuluyla raf d&mri 12 aydir. Direk glines 1sigindan ve dondan
korunmaldir.

ODE BiTUM EMULSIYONU

Perde duvarlar, temeller ve teras catilarda yapilacak su yalitiminda astar
TANIM VE olarak kullanilan, soguk uygulamali bitim emdalsiyondur. Yuzeyi ODE
KULLANIM YERI Membran yapistirmak icin hazirlar. Solvent icermedidi icin kapali yerlerde
rahatlikla kullanilabilir, cevre dostudur.

SARFIYAT 400 gr/m?

PAKETLEME

BiLGILERI 18 kg briit/teneke

90

91




ODE BITUTAPE

Elastomerik modifiye bitiim esasl, soguk uygulamali, kendinden
yapiskanlh su yalitim bandidir.

Ust yiizey: DUz veya gofrajli aliminyum folyo kapli

(Metalik Gri, Terracota ve Yesil)

Alt Yiizey: Ayrilabilir silikon film kapli kendinden yapiskanli
Diisiik Sicaklikta esneklik: -25°C

TANIM

ODE Bitutape elastomerik modifiye bitim
esasli, soguk uygulamali, Gst ytzi aliminyum
folyo kaplamall, alt yizU kendinden yapiskanl
olan su yalitim bandidir.

Onarim ve yalitim islerinde genis kullanim alanina sahiptir. E§imli cati ve
teraslarin, baca, duvar dibi, sacak ve mahya birlesim detaylarinda, ¢ati
pencerelerinin etrafinda, ahsap, metal, cam, plastik, siva, beton, kiremit,
asfalt gibi her tirlt ylzeye yapisarak yalitim sadlar.

KULLANIM YERI

Kullanim alanlari: Onarim ve yalitim

KALINLIK 1,5 mm
islerinde genis kullanim alanina sahiptir. OLCULER 61015203060 cm, U 10 m
Uriin tablosunda detayl belirtilmistir. S

y > PALET METRAUJI Palette 48 koli; 1 kolide 6 adet 10 cm, 4 adet 15 cm, 3 adet 20 cm,

2 adet 30 cm, Tadet 60 cm bant

Avantajlan

O Ust yuzeyindeki aliminyum folyo sayesinde
UV dayanimlidir.

O Esnek yapisi sayesinde egik ylzeylerde dahi
kolayca uygulanir.

Bitimle temasa uygundur.
Kendinden yapiskanhdir.
Genis uygulama alanina sahiptir.

Uygulanacak ylzeye mikemmel yapisma sadlar.

OO0O000

Her thrlG iklim kosuluna dayanikhdir.

Uygulama yapilacak ylzeyin yag, mazot, boya, cimento serbeti, pas, kalip yaglari,
tuz, serbest parcaciklar gibi aderansi azaltacak kirlerden ve birikintilerden temizlenmis ve kuru olduguna
emin olunmaldir. Ytzeydeki ptrizler tamir harci ile doldurulmalidir. Beton, siva, sunta gibi emici ytzeyler
Uzerine yapilacak uygulamalarda ODE Bitim Emdulsiyon Astar kullanimi &dnerilmektedir. Astarin tamamen
kurumasli beklenmelidir (Bkz. sf 90).

+5°C’nin altinda, +30°C’nin Ustlinde ve yagdisli havalarda uygulama yapilmamalidir. +10°C’nin altindaki
sicakliklarda bant ve yizey sicak hava kaynadi ile isitmalidir.

ODE Bitutape’in bir yuztindeki sékulebilir film tabakasi soyularak uygulama yapilacak
yUzeylere tamamen sarilir ve bosluk kalmayacak sekilde silindirle veya elle bastirilarak yapistirilir. Bandin
bastirilarak uygulama yizeyine her noktada tam olarak temas etmesi saglanmalidir.

Uygulama sonrasi 24 saat ylzeyi yagmur, don, yaya trafigi, agir trafik ve yiksek
nemden koruyunuz.

Urlin tablosunda verilmistir.

Direkt giines 1si1g1 almayan +5°C ile +30°C sicaklik arasindaki ortamlarda, asiri sicak
ve nemden korunmalidir. 2 yil orijinal, acilmamis ambalajinda.
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ODE AQUAFLEX 1K

ODE Aquaflex 1K polimer modifiye bitim esasli tek
komponentli yiksek elastikiyetli, _
su bazli likit su yalitim malzemesidir. 'y

Kullanim alanlari: Briit beton, cimento bazli sivalar ve
saplar, tugla ve briketten yapilma duvarlar, eski bitimli
ylzeylerde uygulanabilir. Emici olmayan yizeylerde ve
metal yiizeylerde uygulanmaz. Uriin tablosunda detayli
belirtilmistir.

Aquaﬂx 1K

u‘l_ sk it

Yuzey Hazirlama Uygulama yapilacak yUzeyin aderansi azaltacak kirlerden ve birikintilerden temizlenmis
ve kuru olduguna emin olunmaldir. Yizeydeki plrGzler tamir harci ile doldurulmalidir. ODE Bitim
Emdlsiyonu ile ylzeyin astarlanmasi tavsiye edilir. +5°C’nin altinda, +35°C’nin Ustlnde ve yagisli
havalarda uygulama yapilmamalidir. Cok sicak havalarda ve direkt glines altinda uygulama yapmaktan
kacinilmalidir. Donmus veya don tehlikesi olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

Uygulama: Rulo, firca ve puskirtme makineleri yardimiyla tim yUzeye 2 kat halinde uygulanmalidir.
Toplam uygulama kalinligi uygulamanin yapildidi alan ve yalitim katmaninin maruz kalacagdi su basincina
godre belirlenmelidir (LUtfen tiketim tablosuna bakiniz).

4 mm’ye kadar uygulama yapilabilir. ikinci kat uygulamasina, uygulama birinci kata zarar vermeyecek
kadar kurudugunda gecilmelidir (min. 1 glin). Gegici ve sUrekli su basincina maruz ylzeylerde, genis
alanlarda ve birlesim noktalarinda, alkali dayanimli cam tilU, kece tastyicilar ile takviye edilmelidir.

Uygulama sonrasi: Tam kuruma stresi min. 2 haftadir. Toprak dolgusu icin beklenilmesi gereken sire:
min. 2 haftadir.Uygulanan yUzeyler min. 3 giin dona karsi korunmali ve UV dayanimli bir malzeme
olmadigindan kuruma suresi sonrasinda Uzeri uygun bir malzeme ile kapatilmalidir. Uygulandigi temel
perde duvarlari Gzerine koruma uygulamasi yapilmadan toprak dolgusu yapilmamalidir. Strekli basincli
suya maruz alanlarda uygulama yapilacak ytzey betonu TS EN 206 gerekliliklerini saglanmalidir. Yatayda
yapilacak urun uygulamasi sonrasinda bir sonraki isleme gecmeden énce, tim yUzeye polietilen 6rtl
serilmelidir. Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler uygulamadan hemen sonra su ile yikanmalidir.
Kurumus kalintilar tiner yardimiyla temizlenmelidir.

Paketleme bilgileri: Urlin tablosunda verilmistir.
Depolama sartlari: Direkt gtnes 1s1g1 almayan +5°C ile +50°C sicaklik arasindaki ortamlarda, asiri sicak

ve nemden korunmalidir. Dikey olarak Ustilste en fazla 4 Urln depolanabilir. 1 yil orijinal, acilmamis
ambalajinda
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ODE AQUAFLEX 2K

ODE Aquaflex 2K polimer modifiye bitim esasli cift
komponentli yiksek elastikiyetli, cekme mukavemeti
artinimis ve cabuk kuruyan, su bazl likit su yalitim
malzemesidir.

&,

Kullanim alanlari: Brit beton, cimento bazl sivalar ve
saplar, tugla ve briketten yapilma duvarlar, eski bitimlU
ylzeylerde uygulanabilir. Emici olmayan ylzeylerde ve
metal ylizeylerde uygulanmaz. Ur(in tablosunda detayli
belirtilmistir.

-y._,\:

R o o, B ot B e P

Yiizey Hazirlama: Uygulama yapilacak yUzeyin aderansi azaltacak kirlerden ve birikintilerden
temizlenmis ve kuru olduguna emin olunmalidir. YUzeydeki pUrtzler tamir harci ile doldurulmalidir. ODE
Bitim Emdlsiyonu ile ylzeyin astarlanmasi tavsiye edilir. +5°C’nin altinda, +35°C’nin Ustlinde ve yagdisli
havalarda uygulama yapilmamalidir. Cok sicak havalarda ve direkt gines altinda uygulama yapmaktan
kacinilmalidir. Donmus veya don tehlikesi olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

Uyvgulama: Sivi bilesen dusuk devirli (yaklasik 400 devir/dk) bir karistirici ile karistirilirken, toz bilesen,
kovadaki sivi bilesenin icine serpilir. icinde topak bulunmayan homojen yapida macunumsu bir karisim
elde edilene kadar karistirihr. Karistirma orani: Adirlikca 3 dlcek sivi komponent + adirlikca 1 6lcek toz
komponent seklinde olmalidir. 1-2 saat icinde uygulama yapilacak miktarda karistirma yapilr. Rulo

ve firca yardimiyla tim ylzeye 2 kat halinde uygulanmalidir. Toplam uygulama kalnligi uygulamanin
yapildigi alan ve yalitim katmaninin maruz kalacagi su basincina goére belirlenmelidir (LGtfen tiketim
tablosuna bakiniz.). ikinci kat uygulamasina, uygulama birinci kata zarar vermeyecek kadar kurudugunda
gecilmelidir (min. 1 gln). Gecici ve surekli su basincina maruz ylzeylerde, genis alanlarda ve birlesim
noktalarinda, alkali dayanimli cam tulU, kece tastyicilar ile takviye edilmelidir.

Uygulama Sonrasi: Tam kuruma sdresi min. 2 haftadir. Toprak dolgusu icin beklenilmesi gereken slre:
min. 2 haftadir. Uygulanan yUzeyler min. 3 giin dona karsi korunmali ve UV dayanimli bir malzeme
olmadigindan kuruma suresi sonrasinda Uzeri uygun bir malzeme ile kapatilmalidir. Uygulandigi temel
perde duvarlari Uzerine koruma uygulamasi yapilmadan toprak dolgusu yapilmamalidir. Strekli basincli
suya maruz alanlarda uygulama yapilacak ytzey betonu TS EN 206 gerekliliklerini saglanmalidir. Yatayda
yapilacak urun uygulamasi sonrasinda bir sonraki isleme gecmeden 6nce, tim yUzeye polietilen 6rtl
serilmelidir. Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler uygulamadan hemen sonra su ile yikanmalidir.
Kurumus kalintilar tiner yardimiyla temizlenmelidir.

Paketleme bilgileri: Urlin tablosunda verilmistir.

Depolama sartlan: Direkt glnes i1s131 almayan +5°C ile +50°C sicaklik arasindaki ortamlarda, asiri sicak ve
nemden korunmalidir. Dikey olarak UstUste en fazla 3 Grtin depolanabilir. 1 yil orijinal, acilmamis ambalajinda
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ODE Aquaflex COLOR elastomerik akrilik
kopolimer esasli tek komponentli yiksek
elastikiyetli, su bazl likit su yalitim malzemesidir.

Kullanim alanlari: Uriin tablosunda detayli

belirtilmistir. .
! —— ==_.____—.—ﬁ'
Avantajlan .
O Kullanima hazirdir. oy ——
: ! Aquaflex COLOR
O iscilik maliyeti diistktir. quaflex CO
O Dusuk sicakliklarda bile elastikligini korur. .

O Ylzeylere teneffis imkani saglar.

O Su ile inceltilebilir, solvent icermez.
L L

O Akrilik esash boyalar ile boyanabilir.
O Su esasli pasta pigmentler ile renklendirilebilir.
O Ganes i1sinlarina dayaniklidir (En az T mm).

Uygulama yapilacak ylzeyin aderansi azaltacak kirlerden ve birikintilerden
temizlenmis ve kuru olduguna emin olunmalidir. Ylzeydeki pUrUzler tamir harci ile doldurulmahdir. ODE
Bitim Emdulsiyonu ile ylzeyin astarlanmasi tavsiye edilir. +5°C’nin altinda, +35°C’nin Ustinde ve yadisl
havalarda uygulama yapilmamalidir. Cok sicak havalarda ve direkt glnes altinda uygulama yapmaktan
kacinilmalidir. Donmus veya don tehlikesi olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

Sivi bilesen dusuk devirli (yaklasik 400 devir/dk) bir karistirici ile karistirilirken, toz bilesen,
kovadaki sivi bilesenin icine serpilir. icinde topak bulunmayan homojen yapida macunumsu bir karisim
elde edilene kadar karistirilir. Karistirma orani: Agirlikca 3 dlcek sivi komponent + adirlikca 1 dlcek toz
komponent seklinde olmalidir. 1-2 saat icinde uygulama yapilacak miktarda karistirma yapihr. Rulo
ve firca yardimiyla tim yUzeye 2 kat halinde uygulanmalidir. Toplam uygulama kalinligr uygulamanin
yapildigi alan ve yalitim katmaninin maruz kalacagi su basincina goére belirlenmelidir (LGtfen tiketim
tablosuna bakiniz.). ikinci kat uygulamasina, uygulama birinci kata zarar vermeyecek kadar kurudugunda
gecilmelidir (min. 1 gln). Gecici ve sUrekli su basincina maruz yUzeylerde, genis alanlarda ve birlesim
noktalarinda, alkali dayanimli cam t0lU, kece tasiyicilar ile takviye edilmelidir.

Tam kuruma sUresi min. 2 haftadir. Toprak dolgusu icin beklenilmesi gereken sire:
min. 2 haftadir. Uygulanan yizeyler min. 3 giin dona karsi korunmali ve UV dayanimli bir malzeme
olmadigindan kuruma suresi sonrasinda Uzeri uygun bir malzeme ile kapatilmalidir. Uygulandigi temel
perde duvarlari Uzerine koruma uygulamasi yapilmadan toprak dolgusu yapilmamalidir. Strekli basincli
suya maruz alanlarda uygulama yapilacak yizey betonu TS EN 206 gerekliliklerini saglanmalidir. Yatayda
yapilacak urun uygulamasi sonrasinda bir sonraki isleme gecmeden dnce, tim ylzeye polietilen 6rti
serilmelidir. Uygulama sonrasinda kullanilan tim aletler uygulamadan hemen sonra su ile yikanmalidir.
Kurumus kalintilar tiner yardimiyla temizlenmelidir.

Urlin tablosunda verilmistir.

Direkt glines 1s1g1 almayan +5°C ile +50°C sicaklik arasindaki ortamlarda, asiri sicak ve
nemden korunmalidir. Dikey olarak UstUste en fazla 3 Grtin depolanabilir. T yil orijinal, aciimamis ambalajinda
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*1 Aquafiex 1K
— ___..1 L
Aquaflex 2K
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L Aquaflex COLOR

e

" me

TUKETIM TABLOSU

Uygulama Alani

ODE AQUAFLEX 1K

TANIM

Polimer modifiye bitim esasli tek komponentli ylksek elastikiyetli,
su bazlh likit su yalitim malzemesi.

KULLANIM YERI

Tum yapilarin perde duvarlarinda zemin rutubetine, sizinti suyuna, gecici
su basincina karsi yalitim malzemesi olarak kullanilir. Balkon ve teraslarin
yalitimda kullanilabilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Sarfiyat 1 mm icin 1.0-1,5 kg/m2dir. (Yiizey puruzltligine gore)
Kuru kalinti orani: %85

Su gecirimsizlik: 0,075 N/mm?2

Basin¢ dayanimi: 0,30 N/mm?2

PAKETLEME

Brit 18 kg'lik Plastik kova.

PALET METRAJI

48 kova/palet

ODE AQUAFLEX 2K

TANIM

Polimer modifiye bitiim esash cift komponentli, esnek, su bazh likit su
yalitim malzemesi.

KULLANIM YERI

Tdm yapilarin perde duvarlarinda zemin rutubetine, sizinti suyuna, gecici
su basincina karsi yalitim malzemesi olarak kullanilir. Otopark Ustd,
balkon ve teraslarin yalitimda, is1 yalitim levhalarinin yapistirilmasinda
kullanilabilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Sarfiyat 1 mm icin 1,0-2,0 kg/m2dir. (Ylzey purizltligine gore)
Kuru kalinti orani: %80

Su gecirimsizlik: 0,075 N/mm?

Basin¢ dayanimi: 0,30 N/mm?

PAKETLEME

Brut 24 + 8 kg’lik Plastik kova.

PALET METRAJI

27 kova/palet

ODE AQUAFLEX COLOR

TANIM

Elastomerik akrilik kopolimer esasli tek komponentli yiksek elastikiyetli,
su bazl likit su yalitim malzemesidir.

KULLANIM YERI

Genis ylzeyli, cok detayll, diiz ve egimli ¢catilarda, balkon, cephe
duvarlarinda, acik kullanma suyu depolari ve havuzlarin suya ve rutubete
karsi izolasyonunda kullanilir.

Sarfiyat: 1 mm icin 0,75-1,00 kg/mZdir.

TEKNIK OZELLIKLER  Catlak koprileme: = 0,75 mm

Kopma Uzama: En az %500 (1 mm kalinlikta, +20°C’de, 24 saat sonunda)

PAKETLEME

Brat 15 kg'lik Plastik kova.

PALET METRAJI

Zemin nemine maruz alanlar
(Birikme yapmayan zemin sularr)

48 kova/palet

Min. Uygulama Kalinligi (kuru film) Min. Tuketim

2 mm 2,5 kg/m?

Gecici sUreli basinch suya karsi yalitim

(Biriken zemin sularr)

3mm

2
(Fileli uygulama) 4,0 kg/m
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ODE PROJE HiZMETLERI
YALITIM COZUM ORTAGI

Mimarlar, tasarimcilar, danismanlar ve uygulamacilar ile proje strecinde birlikte ¢alisiyoruz.

ODE Yalitim, proje slrecinde planlamadan uygulamaya kadar verdigi kaliteli hizmetleriyle,
projelerin basarili ve sorunsuz gerceklesmesine destek oluyor.

ODE SELECT -
PROJENIZ iCIN EN DOGRU SiSTEMi BULUN

Teras catilar, egimli catilar, yesil catilar, temel ve perde
yalitimlarinda, online sistem secim araci ODE SELECT ile
insaat projenize uygun sisteme dakikalar icinde ulasabilir,
tek bir dosya olarak bilgisayariniza indirebilirsiniz.

O Proje kriterlerinize uygun dogru sistem ve alternatifler
O Sartnamelerinizde kullanabileceginiz metinler
O 3D/2D detaylar

O Urin teknik dékimanlari ve brosurler

O Uygun sisteme hizli teklif alma

O0¢ select

TEKNIK DESTEK -
PROJENIZIN YALITIMINDA YALNIZ DEGILSINiz

Proje tasarim asamasindan, uygulama asamasina kadar
danismanlik sagliyoruz.

O Projelendirme ve teknik danismanlik: Ozel
projelerin ihtiyaci olan dzel detaylar icin teknik
ekibimizle destek

O Sapervizérlik: Uygulama 6ncesi fizibilite, -m“"‘; _
uygulama asamasinda ve sonrasinda saha » e F

B

e

ziyaretleri ve danismanlik

O Proje hayata gectikten sonra istege bagli
ddnemsel yapilacak bakim ve denetim hizmeti
veriyoruz.

EGITiM MATERYALLERI VE SEMINERLER

O Teknik uzmanlarimizin, su yalitimi alaninda
yapilan yenilikleri, yeni GrUnleri ve uygulamalari
anlattigi teknik personellere yénelik seminerler

O Uygulama ve Urin secimini kolaylastiracak

kilavuzlar

SAFEZONE

SAFEZONE - GARANTI

ODE Yalitim, Safezone uygulamasi ile, TUrkiye su yalitim
pazarinda bir ilke imza atarak, Epikon serisi bitimli
membran ortllerine 15 yil garanti sunmaktadir.

www.odesafezone.com adresinden Epikon
aranlerinin kullanildigi projelerinizi kayit ettirerek,
15 yil garanti ile projelerinizi koruyabilirsiniz.
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ODE SELECT - PROJENIZ ICIN EN DOGRU SiSTEMi BULUN

ONLINE SISTEM sEciM ArACI TURKIYE’DE iLK!
www.odeselect.com.tr

ODE Yaltim’in online sistem secim araci, ODE Select ile insaat projenize uygun sisteme basit

bir sekilde ulasabilirsiniz. ihtiyaciniz olan tim dékimanlari tek bir dosya olarak bilgisayariniza
indirebilirsiniz.

Nasil Calisiyor?
1. www.odeselect.com.tr linkinden projenizin bulundugu bélgeyi secin.
2. Ardindan sirasiyla; yapiyl, egimi (catilar icin), kullanim tipini, altyapiyi,
Is1 yalitimini secin.
3. Uygun sistem ve Urtnler hesaplansin.
4. Sisteminize uygun aksesuar ¢cdztmlerine ulasin.
. Uygun sisteme ait teknik dokiiman, cizim ve sartname metinlerini bir tikla
bilgisayariniza indirin.
. Satis temsilcilerimizden teklif veya uzmanlarimizdan teknik destek alin.

Neler Var?

O Teras catilar, egimli catilar, yesil catilar, temel ve perdeler icin tim su ve Isi yalitimi
cOzUmleri

O Proje kriterlerinize uygun dogru sistemler ve alternatifler

O Sartnamelerinizde kullanabileceginiz metinler

O 3D/2D detaylar

O Uriin teknik dékimanlari ve brosurler

O Uygun sisteme hizl teklif alma
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SAFEZONE

SAFEZONE UYGULAMASI ILE
SU YALITIMINA 15 YIL GARANTI TORKIYE’DE iLK!

www.safezone.com

ODE Yalitim, Safezone uygulamasi ile, TUrkiye su yalitim pazarinda bir ilke imza atarak,
bitimIi membran 6rtulerine 15 yil garanti sunmaktadir.

Su yalitimi, tim diger insaat uygulamalarindan farkl, zor bir istir. Bilgi birikimi ve
uzmanlik ister. Su yalitim sisteminin performansi, kullanilan polimer bitimIi membranin
kalitesi ile iliskilidir. ODE Yalitim’in sundugu Epikon polimer bitimIi membranlar,
ODE Yalitim AR&GE laboratuarlarindan cikan ODE uzmanlidi ve ileri bitim teknolojisi ile
Uretilmistir. Epikon polimer bitimIi membranlar; teknoloji, uzmanlik ve giiven demektir.

Safezone uygulamasi ile Epikon membranlara, 15 yil sUre ile garanti verilmektedir.
Safezone, membran UrUnlerinin malzeme hatalarina karsi 15 yil garantiyi kapsamaktadir.
ODE Yalitim Su Yalitimi Teknik Sartnamesi'ne ve ODE Su Yalitimi Uygulama Detaylari'na
uygun olarak uygulanmis Epikon membran, yapi dmrU ile es degerde su yalitimi saglar,
yapilart uzun émurld kilar.

Safezone garantisine ek olarak, uygulamaci firma da uygulama garantisi verebilir.
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UYGULAMA ONCESI

ODE MEMBRAN rulolarinin tasinma ve depolanmasi icin lUtfen
"Lojistik ve Depolamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”
bolimUni inceleyiniz (Bkz sf. 152-153).

HAVA KOSULLARI

+5°C’den daha soguk havalarda uygulama yapilmamalidir.
Soguk havalarda kullanilacak malzemeler, uygulama
yapilmadan 24 saat 6nce normal oda sicakliginda muhafaza
edilmelidir, aksi durumda rulo acildiginda catlamalar ve
kirilmalarla karsilasilabilir.

Sicak iklime sahip bdélgelerde uygulama en serin glinde ve
64dlen saatleri disinda uygulanmalidir.

Yagmur, kar, nem ve don durumlarinda kesinlikle uygulama
yapiimamalidir.

DOGRU URUN SECIMi

Membran kalinhginin ve tipinin secimi, iklim sartlari, alt yapi
tipi ve yapinin kullanim bicimi gibi kriterlere gére yapiimaldir.
DUz veya en fazla %5 egimli catilarin su yalitiminda iki kat
ODE Membran kullanilmalidir. Birinci katta, camtula tastyicili
ODE Membranlar tercih edilebilir. Cati egiminin %5’ten blyuk
ve yapinin don bélgeleri disinda olmasi halinde, tek katli 4 mm
kalinliginda polyester kece tastyicili ODE Membran ile

su yalitimi uygulanabilir.

UYGUN YUZEY HAZIRLIGI

Tam dUsey ve yatay elemanlarin birlesim ara kesitleri ve disey
elemanlarin yoén degistirdigi ara kesitlerinde 6rtilerin daha
yumusak dénis yapmalarini saglamak icin 45° egimli en az

8 x 8 cm genislikte pahlar yapilmalidir. SBS katkili membranlar
pah uygulamasi yapilmadan uygulanabilir. (1)

Su yalitimi uygulanacak olan ytzeyler diizgin, purtzsiz,
tercihen ahsap mala perdahli olmali, temiz ve kuru olmasina
6zen gosterilmelidir. (2)

ASTAR UYGULAMASI

Betonarme ylizeyler, standartlara uygun olarak soguk
uygulamali ODE Bitim Emulsiyon Astar ile astarlanip 24 saat
kuruma suresi beklenmelidir. Bitim emdulsiyonu, yapisma
ylUzeyindeki toz ve benzeri maddeleri stabilize ederek
yapismayi artiracaktir. (3)
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Projeniz icin dogru membran ve
sistem secimi icin ODE SELECT’den
(www.odeselect.com.tr)
yardim alabilir veya ODE Teknik Ofisi ile
irtibat kurabilirsiniz.

UYGULAMA - GENEL PRENSIPLER

Ortu siralari, tim katlarda egim dogrultusuna dik olarak
olusturulmall ve egimin en disik oldugu noktalardan (su inis
noktalari, dere adizlarindan) serilmeye baslanmalidir. (4)

ODE membranlari boyuna en az 10 cm, enine ise, en az 15 cm
bindirilerek uygulanmalidir. TUm értd katmanlari ayni yénde
acilmalidir, kesinlikle 6rgl biciminde uygulama yapilmamalidir. (5)

Birinci kat értllerin enlemesine olan ek yerleri, sasirtmali olarak
yapilarak, ek yerlerinin Ust Uste gelmemesine dikkat edilmelidir.
Uste gelecek olan ikinci kat értiilerde ise, birinci kat drtinin
boyuna ve enine ek yerleri ortalanmalidir ve isitilarak timuayle
yapistiriimalidir. (6)

ODE Membran ve zemin birlikte 1sitiimalidir. Ayrica bindirmelere
de ergitme kaynagi uygulanmalidir. (7)

Cati cevresi boyunca, baca diplerinde ya da rulo baslarinda
membran, en az bir metre tam yapistirilarak uygulanmalidir.
Mineral kapli ODE membranlarda, parapet dénus detaylarindaki
ek yerlerinde veya boyuna bindirmelerinde énce Ust ylzeydeki
grantller kazinmali, sonrasinda saltimo alevi ile isitilarak mala
yardimiyla minerallerin membran icine gémulmesi saglandiktan
sonra min. 15 cm ek yeri yapistirmasi yapilmalidir. (8)

Yapisma islemi tamamlandiktan sonra eriyen bittim bini
noktalarinda tasiriimali ve tasirilan bélim (kece ortaya cikmayacak
sekilde) spatula, mala veya silindir ile bastiriimalidir. (9)

Uygulama tamamlandiktan sonra membranlarin Uzeri kapatilarak
her t0rl0 atmosfer kosullarinin etkisinden korunmalidir. (Mineral,
kum ve aliminyum folyo kapli ytzeyler haric)

Eski uygulamanin yenilenmesi gerekiyorsa bu alt katman olarak
kalabilir. Zarar gdérmus alanlar ve kabarmalar tamir edilmelidir.
Mutlaka ODE Bitim Emulsiyon Astar uygulandiktan sonra yeni
membran uygulamasi yapiimalidir. (10)
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Binalarin dis etkenlere en ¢cok maruz kalan bélimleri olan catilarda, yagmur, kar, dolu, glines isinimlari
vb. dis etkenlerden ve su girisinden binayi korumak, ayrica ic mekandan atmosfere dogru olan su buhari
cikisini da kolaylastirmak gerekir. Bu nedenle, uzun émurlt strdarulebilir catilar icin i1si yalitimi ve su
yalitimini birlikte planlamak gerekir. Teras catilarda mutlaka min. %2 egim saglanmalidir.

KLASIK SiSTEM TERAS CATILAR

Klasik sistemle yapilan teras catilarda su yalitim katmani isi yalitiminin Gzerinde yer alir. ic mekandan
ctkacak su buharinin yaratacadi yogusma riskini dnlemek ve yalitim tabakalarini bunun zararindan
korumak icin, 1s1 yalitim tabakasinin altinda mutlaka buhar kesici kullaniimalidir. Buhar kesici uygulama
ylUzeyine seritsel veya noktasal olarak yapistirilir.

Detayin gerekliliklerine bagli olarak, su buhari Gretiminin yogun oldugu yap! kullanimlarinda,
havalandirma bacalari ile bina icerisinde Uretilen su buharinin dis ortama atilmasi saglanabilir.

Is1 yalitimi malzemesi olarak, min 50 kPa basin¢ dayanimli Tasytnu, ODE Rockflex Teras Cati Levhalari
veya min 300 kPa dayanimli Extrude Polistren KépUga, ODE Isipan PRM DT XPS secilebilir.

BitimIU membranlarin yapistirma sicakligina dayanikli olmayan isi yalitim malzemesi (XPS) secilmesi
durumunda, Uzerine egim betonu dékilmeli ve ODE Membranlari e§im betonunun Gzerine
uygulanmaldir.

Su yalitimi tabakasi 1sil gerilme ve cevresel etkilere aciktir. Membranlarin seciminde bu husus géz
éntnde bulundurulmahdir.

Gezilmeyen catilarda, membran son kat olarak planlandiysa, UV dayanimli mineral kapli ODE
Membranlari kullaniimalidir.

Gezilebilen catilarda, 2 kat ODE Membran uygulamasi yapildiktan sonra ,Uzerine ayirici jeotekstil filtre
konularak, har¢ ve seramik uygulamasi yapilir.

TERS TERAS CATILAR

Su yahtim katmaninin 1si yalitiminin altinda yer aldidi ters cati sistemlerinde, 1s1 yalitimi mutlaka su
emmeyen bir malzemeden secilmelidir. Ters ¢atilarda TS11758-2 uygulama standardina uygun olarak
min 300 kPa dayanimli Extrude Polistren Képtgu, ODE Isipan PRM DT XPS kullaniimalidir.

Buhar kesici katman uygulanmasina ihtiyac yoktur.

Su yalitimi katmanlari, 1si yalitim tarafindan cevresel etkilerden, isil gerilmelerden ve mekanik
darbelerden korunur.

Gezilmeyen catilarda, ODE Isipan Gzerine, disardan gelecek toz, kum, yaprak gibi istenmeyen
maddelerin 1s1 yalitim levhalarinin derzlerine girmesini engellemek icin, ayirici jeotekstil filtre
konularak min 4 cm kalinhidinda iri cakil tabakasi (@16-@32) uygulamasi yapllir.

Gezilebilen catilarda, ODE Isipan Uzerine, ayirici jeotekstil filtre uygulamasinin ardindan, ince cakil
tabakasi (@4-@7) serilir, Gzerine har¢ ve seramik uygulamasi yaplilir. Diger bir alternatif olarak cakil
tabakasi serilmeden direkt yukseltiimis ayaklar kullanilarak seramik uygulamasi yapilabilir.

Detayli uygulama bilgisi "ODE Yalitim Teras ve Egimli Cati izolasyonu Teknik Sartnamesi” ve "Uygulama Esaslari"nda yer almaktadir.
Brosurde yer alan sistem detaylari, ODE Yalitim Urdnlerinin kullanimina yonelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari proje, uygulamada esas olusturur.

Projeniz icin dogru membran ve sistem secimi icin ODE SELECT’den (www.odeselect.com.tr) yardim alabilir veya ODE Teknik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.
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YAPI USTU ARAC YOLLARI

Asfalt uygulamalarinda, *TSE 11758-1 ve TS EN 14695’e uygun olan ve karayollari test raporuna sahip tek
kat ODE Granat Viyadik Membran kullanilir. Uzerine direk asfalt ddkmeye uygundur.

Su yalitimi Uzerinde min 500 gr/m? koruyucu polyester kece, 10 cm bindirmeli olarak uygulanir.

Ters catilarda TS11758-2 uygulama standardina uygun olarak XPS kullaniimahdir. Arac fren ve
ivmelenme yuUklerini ve basinci karsilayabilmek icin min. 500kPa dayanimli Extrude Polistren Képtgu,
ODE Isipan PRM DT XPS kullaniimahdir.

HAFiF METAL TERAS CATILAR

Hafif Metal Cati Sistemlerinin Uzerinde uygulanacak su yalitiminda, ilk kat membran cati paneline
mekanik olarak tespit edilmelidir. Son katta UV dayanimli mineral kapli ODE Membranlari kullaniimali ve
alt katin Gzerine tam yapistirma ydnetimiyle yapistirilmalidir. Metal catilarin genlesme 6zelliginden ve
rdzgar etkisine bagh salinimlardan dolayi, esnekligi yuksek elastomerik polimer bitimli polyester kece
tasiyicili, ODE Rubin veya Epikon 20, 30 kullaniimalidir.

Trapez levhalarin Gzerinde , mutlaka buhar kesici uygulamasi yapiskanli bantlar yardimiyla yapilmalidir.

Buhar kesici katmanin Gzerine, min 50 kPa basin¢ dayanimli ODE Rockflex Teras Cati TasyUnU Levhalari
yerlestirilerek, genis pullu vidalar ile trapez levhaya tespit edilir. Su buhari Gretiminin yogun oldugu yapi
kullanimlarinda, havalandirma bacalari kullanilabilir.

NOKTA DETAYLARI

Parapet, duvar veya baca dibi gibi disey alanlarda membran cati bitis kotunun en az 30 cm Uzerine
kadar devam ettirilerek, bitiminde detayina uygun olarak baski profili veya harpusta ile sonlandirilir.
Baski profilleri 30 cm’de bir vida ile tespit edilmeli ve Ust agiz kisminda UV’ye dayanikli mastikler
kullanilmahdir. Parapetlerde, acikta kalan membran yizeyleri olacaksa, buralarda mutlaka UV dayanimli
minerali kapli ODE Membran uygulanmalidir.

Dusey ve Yatay Yagmur inisleri ve stizgecler yagmur inislerinin sayilari, caplari ve yerleri uygulamadan
once planlanmalidir. Bélge ve iklimlere gore degisebilmekle birlikte, pratik olarak her 100 m? cati
alanticin en az 1adet @ 100’10k yagmur inis borusu hesaplanmalidir. Yagmur inisleri yatay olarak
parapetlerden bina disina veya disey olarak déseme altina alinabilir. DUsey inisler, parapet ve
duvarlardan en az 50 cm uzakta yer almalidir. Yagmur giderlerinde, termoplastik kaucuktan Gretilmis
6zel flansh dlsey yagmur gideri ve parapet cikislarinda yatay yagmur gideri elemanlari kullaniimalidir.
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ISI YALITIMSIZ

CAKILLI BITIiS

DETAY: OMO1A

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707°YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707’YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
AYIRICI JEOTEKSTIL FiLTRE

CAKIL (MIN. 5 CM)

OIONIAOIOXS)

23 @)

ISI YALITIMSIZ

MINERALLI BITi$
DETAY: OMO1B

(1) BETONARME DOSEME

(2) EGIM BETONU

(3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

(4) TS EN13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*

(5) TSEN13707'YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN*

ISI YALITIMLI, KLASIK

CAKILLI BiTiS

DETAY: OMO2A

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BIiTUM EMULSIYON ASTAR

BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN** (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPST.)
ODE ROCKFLEX TERAS CATI LEVHASI TCL150 (MIN 50kPa)

TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*

TS EN 13707’YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*

AYIRICI JEOTEKSTIL FiLTRE

CAKIL (MIN. 4 CM)

OIIOIOIOISIOIONS);

|

&)@@@@

Min %2 egim yapilmalidir. Yatay ve dusey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir.
Astar uygulamasi yapilacak yizey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmalidir.
Bitim Emulstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile ylzeye stralmelidir.

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir.
Her iki kat 6rtt de ayni istikamette cati egimine dik olarak serilmeli, Ustteki értiinln ek yerleri alttaki 6rtlyU ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

* Uygun Urln se¢imi icin ODE Yalitim'a danisiniz.
** Klasik ¢atilarda isi yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimalidir.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

ISI YALITIMLI, KLASIK

MINERALLI BITIS
DETAY: OMO2B

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

BUHAR KESICI LUNA MEMBRAN** (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPST.)

ODE ROCKFLEX TERAS CATI LEVHASI TCL150 (MiN. 50kPa) (YAPISTIRILARAK)

TS EN 13707°YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
(ISI' YALITIM LEVHASINA YAPISTIRILARAK)

TS EN 13707°YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN*

Q@ @OUOOO®O

ISI YALITIMLI, KLASIK

OZEL ¢OzUM
DETAY: OMO3

BETONARME DOSEME

TESVIYE SAPI VEYA EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

BUHAR KESICI LUNA MEMBRAN** (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPST.)
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa

AYIRICI TABAKA

EGIM VEYA KORUMA BETONU (=5 CM)

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707°YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*

TS EN 13707°YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN*

PLEIPO®®O

DETAY: OM04

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BiTUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707°YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707°YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa***

AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE

CAKIL (MIN. 4 CM)

@QEO®OO

V2B

Min %2 edim yapilmalidir. Yatay ve disey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir.
Astar uygulamasi yapilacak ylzey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmahdir.
Bitim Emulstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile ylzeye strtlmelidir.

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir.
Her iki kat 6rtt de ayni istikamette cati egimine dik olarak serilmeli, Gstteki 6rtiinlin ek yerleri alttaki 6rtliyU ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

* Uygun Urln secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.
** Klasik ¢atilarda isi yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimalidir.
*** Ters catilarda TS11758-2’ye uygun olarak XPS kullaniimalidir.

ODE Yalitim trtnlerinin kullanimina yonelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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TERAS CATI

ISI YALITIMSIZ

@ @ @ DETAY: OMO5

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707’YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
KORUYUCU JEOTEKSTIL KECE

KORUMA SAPI (=5 CM)***

HARC

KAPLAMA KAROSU

©@EOEPOOOWO®O

123

DETAY: OM0O6

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN** (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPST.)
ODE ROCKFLEX TERAS CATI LEVHASI TCL150 (MiN 50kPa)
TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*

TS EN 13707’YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
KORUYUCU JEOTEKSTIL KECE

KORUMA SAPI (=5 CM)***

HARC

KAPLAMA KAROSU

@PLELEOWOE@®O

ISI YALITIMLI, KLASIK

OzEL ¢6zUM

@@@@@@ | | DETAY: OMO7

BETONARME DOSEME

TESVIYE SAPI VEYA EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN** (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPST.)
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa

AYIRICI TABAKA

EGIM VEYA KORUMA BETONU (=5 CM)

ODE BIiTUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707’YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
AYIRICI JEOTEKSTIL KECE

HARC

KAPLAMA KAROSU

SISICESIOIOIOINOIIDAOXS)

23456

Min %2 egim yapilmalidir. Yatay ve dusey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir.
Astar uygulamasi yapilacak yizey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmalidir.
Bitim Emulstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile ylzeye stralmelidir.

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir.
Her iki kat 6rtl de ayni istikamette ¢ati egimine dik olarak serilmeli, Gstteki értinin ek yerleri alttaki 6rtiyU ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

* Uygun @rtn secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.
** Klasik catilarda 1s1 yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimalidir.
*** Rijit bir alt yapi icin koruma betonu uygulamasi tavsiye edilir.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yonelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

TERAS CATI

ISI YALITIMLI, TERS
o DETAY: OMOBA

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707’YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa**

AYIRICI JEOTEKSTIL FiLTRE

KORUMA SAPI VEYA INCE CAKIL (25 CM)

HARC

KAPLAMA KAROSU

|

POELO®®O®O
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ISI YALITIMLI, TERS

YUKSELTILMiS DOSEME

DETAY: OMOSB

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707°YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa**

AYIRICI JEOTEKSTIL FiLTRE

YUKSELTME AYAKLARI

DOGAL TAS VEYA PREKAST BETON 4 CM

P@EOPO®OOWEOO

Min %2 edim yapilmalidir. Yatay ve disey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir.
Astar uygulamasi yapilacak ylzey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmaldir.
Bitim Emulstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile ylzeye strtlmelidir.

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir.
Her iki kat értl de ayni istikamette ¢ati egimine dik olarak serilmeli, Gstteki értiinin ek yerleri alttaki értlyl ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

* Uygun @rtin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.
** Ters catilarda TS11758-2’ye uygun olarak XPS kullaniimalidir.

ODE Yalitim @rtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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Ansc o Ansc o

ISI YALITIMSIZ ISI YALITIMLI

BETON BLOK TAS BETON BLOK TAS
® ©P®OY DETAY: OMO10A
©O®® DETAY: OMO9A )
) | | | BETONARME DOSEME
i BETONARME DOSEME EGIM BETONU

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707°YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN"
TS EN 13707'YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN"
KORUYUCU POLYESTER KEGE*** AYIRIC] JEOTEKSTIL FILTRE*****

DONATILI KORUMA BETONU (MIN 10 CM) DONATILI KORUMA BETONU (MiN 10 CM)
HARC RIJIT BIR ALT YAPI iCIN KORUMA BETONU UYGULAMASI TAVSIYE EDILIR.

HARC
PREKAST BETON BLOK (d: MIN. 10 CM)

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707’YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
ODE ISIPAN PRM DT XPS =500kPa**

@EOEPO®OOWEO
@OEPOO®®@O®O

PREKAST BETON BLOK (d: MIN. 10 CM)

{ 12340
123w ISI YALITIMLI

®©

DONATILI BETON PLAK
ISI YALITIMSIZ DETAY: OMOTOB
(1) BETONARME DOSEME
ASFALT (2) EGIM BETONU
(3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR
DETAY: OMO9B (4) TS EN13707’'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN®
) (5) TS EN 13707°YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
@ BETONARME DOSEME (6) ODE ISIPAN PRM DT XPS =500kPa***
% (IE)(;DISBBifgfleEUMULSiYON - (7) AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE*****
_ CAKIL 4/8 MM (3 CM)
(4) TEK KAT ODE VIYADUK MEMBRAN** W © AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE*
(©) ASFALT KAPLAMA @ @ @ @ @ DONATILI BETON (d: MiN. 10 CM)

ISI YALITIMLI

DETAY: OM11
@ BETONARME DOSEME
(2) TESVIYE SAPI VEYA EGIM BETONU
@ ODE BITUM EMULSIYON
@ BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN**** (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPS.)
@ ODE ISIPAN PRM DT XPS =500kPa
@ AYIRICI PE FOLYO
@ EGIM VEYA KORUMA BETONU (=5 CM)
ODE BiTUM EMULSIYON
‘{ @ TEK KAT ODE ViYADUK MEMBRAN**
@@@@@ ASFALT KAPLAMA
Min %2 edim yapilmalidir. Yatay ve dusey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir. Min %2 edim yapilmalidir. Yatay ve disey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir.
Astar uygulamasi yapilacak yizey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmalidir. Astar uygulamasi yapilacak ylzey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmahdir.
Bitim Emulstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile ylzeye strilmelidir. Bitim Emulstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile ylzeye strilmelidir.
Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir. Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmahdir.
Her iki kat 6rtt de ayni istikamette catl egimine dik olarak serilmeli, Ustteki értiinln ek yerleri alttaki 6rtlyU ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir. Her iki kat 6rtt de ayni istikamette cati egimine dik olarak serilmeli, Gstteki 6rtindn ek yerleri alttaki 6rtlyU ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.
* Uygun Qrtn secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz. * Uygun Qrtn secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz..
** TSE 11758-1 ve TS EN 14695’ye uygun olarak tek kat polimer bitimlt 6rtd, karayollari malzeme test raporuna sahiptir. ** TSE 11758-1 ve TS EN 14695’ye uygun olarak tek kat polimer bitimli 6rtd, karayollari malzeme test raporuna sahiptir.
*** Koruyucu Kege: min 500 gr/m? polyester kece olmali, 10 cm bindirmeli olarak serbest serim uygulanmalidir. *** Ters catilarda TS11758-2’ye uygun olarak XPS kullaniimalidir. Ara¢ yikleri nedeniyle basma dayanimi =500kPa olmalidir.

*** Klasik ¢atilarda isi yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimalidir.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir. . . . - . T . L
s Ayiricl filtre, arag fren ve ivmelenme yiklerine uygun tipte, Greticinin 6nerisi dogrultusunda secilmelidir.

ODE Yalitim @rtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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ISI YALITIMLI

SANDVIC PANEL
DETAY: OM12A

CELIK TASIYICI
SANDVIC PANEL (UZERi KRAFT KAGIT KAPLI)

TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
(BINi ALTI MEKANIK TESPIT, BINi USTU SADECE BINI YERLERINDE
SALUMO ILE YAPISTIRMA)

TS EN 13707°YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN*
MEKANIK TESPIT ELEMANI

@O OO

ISI YALITIMLI

DETAY: OM12B

(1) CELIK TASIVICI

(2) TRAPEZ SAC

(3) BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN** (YAPISKANLI BANT ILE YAPISTIRMA)

(4) ODE ROCKFLEX TERAS CATI LEVHASI TCL150 (MIN 50kPa)

(5) TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN®
(BINI ALTI MEKANIK TESPIT, BINI USTU SADECE BINI YERLERINDE SALUMO
ILE YAPISTIRMA)

(6) TSEN13707'YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN*

(7) MEKANIK TESPIT ELEMANI

ALT KAT SALOMO ILE ALT KAT UST KAT MINERAL KAPLI
ODE MEMBRAN YAPISTIRMA ODEMEMBRAN ODE MEMBRAN
- |2.KAT
-~ PR
SALUMOILE |
YAPISTIRMA AN

Min %2 edim yapilmalidir. Yatay ve dusey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir.
Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir.
Her iki kat ortt de ayni istikamette cati edimine dik olarak serilmeli, Gstteki érttintn ek yerleri alttaki 6rtlyU ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

Bini yerlerinde altta kalacak membran 3 adet/m arayla, yapiya mekanik olarak tespit edilmelidir.
Uste gelecek membran bini yerlerinden salimo ile isitilarak yapistirilir.

* Metal catilarda polyester kece taslyicili, elastomerik polimer bitimld 6értdler kullaniimalidir.
Uygun Urin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.
**Klasik catilarda 1si yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimalidir.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

ISI YALITIMSIZ

DETAY: OM14

@ CELIK TASIYICI PROFIL

@ DONATILI GAZBETON (CATI PANELI)
@ ODE BIiTUM EMULSIYON ASTAR

ISI YALITIMLI, KLASIK

@ ODE MEMBRAN TAKVIYE BANDI
@ TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN

@ TS EN 13707’YE UYGUN UST KAT
(MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN

DETAY: OM15

@ CELIK TASIYICI PROFIL

@ DONATILI GAZBETON (CATI PANELI)
@ ODE BiTUM EMULSIYON ASTAR
@ ODE MEMBRAN TAKVIYE BANDI

@ BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPISTIRMA)

@ ODE ROCKFLEX TERAS CATI LEVHASI TCL150 (MiN 50kPa) (YAPISTIRILARAK)

@ TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN (ISI YALITIM LEVHASINA YAPISTIRILARAK)
TS EN 13707°YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN

ISI YALITIMLI, TERS

DETAY: OM17

@ CELIK TASIYICI PROFIL

(2) DONATILI GAZBETON (CATI PANELI)
(3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR
(4) ODE MEMBRAN TAKVIYE BANDI

@ TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN
@ TS EN 13707’YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN
@ ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa

AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE

(9 CAKIL (MIN. 4 CM)

17
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TERAS CATI

ISI YALITIMSIZ P
@@@@@E@\

PROOOPOSY

~

- !
T
DETAY: OM13 [ [

® CELIK TASIYICI PROFiL

@ DONATILI GAZBETON (CATI PANELI)
@ ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

(4) ODE MEMBRAN TAKVIYE BANDI (9 HARC
(5) TSEN13707°YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN KAPLAMA MALZEMESI

ISI YALITIMLI, KLASIK
®@@@@@@P@@

@ TS EN 13707°YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN
@ KORUYUCU JEOTEKSTIL KECE

“Gveonun

DETAY: OM16

(1) CELIK TASIYICI PROFIL (7) TSEN13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN

(2) DONATILI GAZBETON (CATI PANELI) TS EN 13707'YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN

(3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR (9) KORUYUCU JEOTEKSTIL KECE

(4) ODE MEMBRAN TAKVIYE BANDI KORUMA SAPI (=5 CM) RIJIT BIR ALT YAPI iCIN KORUMA SAPI UYGULAMASI TAVSIYE EDILIR.
(5) BUHAR KESICi ODE MEMBRAN ) HARC

(6) ODE ROCKFLEX TERAS CATI LEVHASI (2) KAPLAMA MALZEMESI

ISI YALITIMLI, TERS
R A

EIARRAKEY

DETAY: OM18 N

(1) CELIK TASIYICI PROFIL

(2) DONATILI GAZBETON (CATI PANELI)
(3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

(4) ODE MEMBRAN TAKVIYE BANDI

(5) ALT KAT ODE MEMBRAN

TS EN 13707°YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa

AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE

PLASTIK KARO TAKOZU

DOGAL TAS VEYA BETON TAS 4 CM

©©®Q e

KORUMA SAPI (=5 CM) RIJIT BIR ALT YAPI iCIN KORUMA SAPI UYGULAMASI TAVSIYE EDILIR.

PARAPET BIRLESIMI

GEZILMEYEN TERS CATIDA
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UST KAT MINERALLI MEMBRAN
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DOGRAMA BIiRLESIMi

GEZILEN KLASIK CATIDA

BASKI PROFiILI

ST §

DUSEY SUZGEC DETAYI

GEZILMEYEN TERS CATIDA

Sistem detaylarindaki uygulama kurallarina dikkat edilmelidir.
* Uygun Urtn secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

TERAS CATI

DETAY: OM27

@QEPOO®OOO

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BiTUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707°YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707°YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa***

AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE

CAKIL

DETAY: OM28

SIGESISISIOIOIOINOIIDAOS)

BETONARME DOSEME

TESVIYE SAPI VEYA EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN**

ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa

AYIRICI PE FOLYO

EGIM VEYA KORUMA BETONU (=5 CM)

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707°YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
AYIRICI JEOTEKSTIL KECE

CAKIL KUM TABAKASI

DOGAL TAS VEYA PREKAST BETON 4 CM

CEPHE DRENAJ KANALI

DETAY: OM29

BLEVPO®O®EO®O

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707’YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707’YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa

AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE

CAKIL

YAPRAK TUTUCU + YUKSELTME

DUSEY YAGMUR GIDERI

ODE Yalitim trtnlerinin kullanimina yonelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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TERAS CATI TERAS CATI

DUVAR BIRLESIMI PARAPET/DOSEME DILATASYON

GEZILMEYEN TERS CATIDA

GEZILMEYEN TERS CATIDA

SIVA
4 - DETAY: OM33
| SIVA + BOYA DETAY: OM30 o AT -
3 MASTIK I DUBEL (1) BETONARME DOSEME
/ (1) BETONARME DOSEME - ZPROFIL ) EGIM BETONU
2 BASKI PROFILI @) EGIM BETONU . I
: / DUBEL o - | ODE MINERALLI (3 ODE BITUM EMULSIYON ASTAR
(3) ODEBITUM EMULSIYON ASTAR MEMBRAN (&) TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN®
/ EGIM 25 min 15 cm (@) TSEN13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN* (5) TS EN 13707'YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN®
) EGIM =5: min 10 cm (5) TS EN13707'YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN* () ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa
(6) ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa (7) AVIRICI JEOTEKSTIL FILTRE
; (7) AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE CAKIL
CAKIL () ODE MEMBRAN TAKVIYE BANT (50 CM)
ESNEK HORTUM
Cg (5)
L 1] L 1]
DUSEY SUZGEG DETAYI CETAY: OME:
GEZILEN TERS CATIDA ) o o =
® @0 (1) BETONARME DOSEME DOSEME/DOSEME DILATASYON
©Pe® T @ E6iMBETONY GEZILMEYEN TERS CATIDA
(3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR .
(@ TSEN13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN® 6)(7)(8)(910 DETAY: OM34
(5 TSEN13707'YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN* (1) BETONARME DOSEME
(6) ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa (2) EGIMBETONU
(7) AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE (3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR
CAKIL KUM TABAKASI (@) TSEN13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
(9) KAPLAMA MALZEMES] (5) TSEN13707'YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
DUSEY YAGMUR GIDERI (6) ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa
(1) KONTROL KAPAGI + YUKSELTME (7) AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE
CAKIL
YATAY SUZGEC DETAYI b ) ODEMENSRAN TAKIIVE BAT GO 0
ESNEK HORTUM

GEZILMEYEN TERS CATIDA
A y

3 GEZILMEYEN KLASIK CATIDA
N/ \ DETAY: OM32 ¢
A
(1) BETONARME DOSEME r @ ] DETAY: OM35
(2) EGIM BETONU 7®©10 (1) BETONARME DOSEME
940 V(2305 @)@ (3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR @) EGl
EGIM BETONU
(@) TSEN13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN* (3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR
(&) TSEN13707'YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN* (4) BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPST.)
- (6) ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa (5) ODE ROCKFLEX TERAS CATI LEVHASI TCL150 (MIN 50kPa)
W (7) AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE g (6) HAVALANDIRMA BACASI**
CAKIL (7) TSEN13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
== (9 YATAY YAGMUR GIDERI TS EN 13707'YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
- PARAPET YAPRAK TUTUCU (9) AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE
CAKIL (MIN 4 CM)

Sistem detaylarindaki uygulama kurallarina dikkat edilmelidir.

* Uygun drtn secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

** Klasik catilarda, havalandirma bacalari ile bina icerisinde Uretilen su buharinin dis ortama atiimasi saglanir.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

HAVALANDIRMA BACASI

Sistem detaylarindaki uygulama kurallarina dikkat edilmelidir.
* Uygun Urin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

ODE Yalitim drunlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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TERAS CATI

PARAPET/DUVAR DILATASYON

GEZILMEYEN TERS CATIDA

MASTIK DETAY: OM36

DUBEL
Z PROFIL J

(1) BETONARME DOSEME

(2) EGIMBETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707'YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa

AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE

CAKIL

ODE MINERALLI
MEMBRAN

@QEO®O

min 30 cm

5@32®

PARAPET/PARAPET DILATASYON

GEZILMEYEN TERS CATIDA

DETAY: OM37

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13707'YE UYGUN ARA KAT ODE MEMBRAN*
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa

AYIRICI JEOTEKSTIL FIiLTRE

CAKIL

E |
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Sistem detaylarindaki uygulama kurallarina dikkat edilmelidir.
* Uygun @rtn secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

ODE Yalitim Urtnlerinin kullanimina yonelik detay &nerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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%5 edimin Uzerindeki catilar egimli cati olarak adlandirilirlar. EQimli catilarda, yapinin don boélgeleri
disinda olmasi halinde, tek katli 4 mm kalinliginda polyester kece tasiyicili polimer bitimla ortiler ile
su yalitimi uygulanabilir.

EGIMLi AHSAP CATILAR-KIREMIT ALTI

Mertekler Uzerine yapilacak OSB montajindan sonra gerekli iklim kosullari saglandiktan sonra tek kat
ODE Membran, egime dik olarak ve sacaktan baslanarak mahyaya dodru, uygulama esaslarindaki
bindirme kurallarina uyularak serilir. Ahsap cati uygulamalarinda, ahsabin alevden etkilenmemesi
icin ODE Membran ahsap ylzeylere, genis baslikl civiler kullanilarak tespit edilmeli ve bini (zerine
gelecek membran sadece ek yerlerinden salimo alevi ile yapistiriimalidir.

ODE Membran Uzerine kiremit uygulamasi mutlaka citali olarak yapilmali (mimkinse havalandirma
amacli cift ydonde désenmis latalar ile), kiremitlerin tespitleri ¢italarin Gzerinden gerceklestirilmelidir.

Duvar ve baca kenarlarina isabet eden kiremitler duvarla temas etmemeli ve su sizdirmazlik
saglanmalidir. Bu bdlgelerde, elastomerik modifiye bitim esasli, soguk uygulamali, kendinden
yapiskanli su yalitim bandi ODE Bitutape, kiremitin ylzeyine tamamen sarilir ve bosluk kalmayacak
sekilde silindirle bastirilarak yapistirilir. ODE Bitutape, duvar veya baca birlesimlerinde en az

30 cm yukari devam ettirilir ayni sekilde yapistirilir, bitiminde Ust kotta baski ¢italari (Z profil) ile
mekanik olarak sabitlenir. Aliminyum Z profilin Gst adiz kismina, UV’ye dayanikli mastik sikilarak su
gecirimsizlik saglanir.

EGIMLI BETONARME GATILAR

Egimli betonarme cati Gzerine tesviye sapinin atilmasinin ardindan uygulama ytzeyine soguk
uygulamali astar strtlir. Astarin kurumasini takiben, detayda isi yalitimi varsa, dncelikle buhar kesici
uygulamasi yapilir ve Gzerine projesine uygun kalinlikta min 50 kPa basin¢ dayanimli ODE Rockflex
Teras Cati TasyUnU Levhalari uygulanir. UV dayanimli mineral kapli polyester kece tasiyicili ODE
Membran, catl edimine dik ydnde serilerek salimo alevi ile yapistirilarak uygulama tamamlanir.

Tdm baca,duvar diplerinde yalitim zemin kotunun en az 30 cm Uzerine kadar devam ettirilmeli,
bitiminde Ust kotta baski ¢italari (Z profil) ile mekanik olarak sabitlenmeli veya su yalitim 6rtisi detay
mUsaade ediyorsa harpusta altina kadar devam ettirilmelidir. Acikta kalan yUzeylere, UV dayanimli
minerali kapli 6rtd uygulanmahdir. Aliminyum Z profilin Ust agiz kismina, UV’ye dayanikli mastik
sikilarak su gecirimsizlik saglanmalidir.

Havalandirma istenen catilarda buhar kesici katman Gzerine, kullanilacak is1 yalitim levhalarinin
genisliginde aralikli olarak mertekler ddsenir. Mertek yiksekligi secilen 1si yalitim levhalarinin
kalinhgindan fazla olmali bdylece désendikten sonra tzerinde istenilen havalandirma boslugu
saglanmaldir.

Detayli uygulama bilgisi "ODE Yalitim Teras ve Egimli Cati izolasyonu Teknik Sartnamesi” ve "Uygulama Esaslari"nda yer almaktadir.
Brosurde yer alan sistem detaylari, ODE Yalitim Urinlerinin kullanimina yonelik detay 6nerisidir. Onaylanmis mimari proje, uygulamada esas olusturur.

Projeniz icin dogru membran ve sistem secimi icin ODE SELECT’den (www.odeselect.com.tr) yardim alabilir veya ODE Teknik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.
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HAFiF METAL CATILAR

Metal catilarin genlesme 6zelliginden ve rlzgar etkisine bagli salinimlardan dolayi, esnekligi yliksek
elastomerik polimer bitimlU polyester kece tasiyicili, ODE Rubin veya Epikon 20 kullaniimaldir ve cati
paneline mekanik olarak tespit edilmelidir. E§imli metal catilarda, tek ve son kat uygulanacak su yalitim
orttst UV dayanimli mineral kapli ODE Membran’lardan secilmelidir.

Trapez levhalarin Gzerinde , mutlaka buhar kesici uygulamasi yapilmalidir. Buhar kesici katmanin Uzerine,
min 50 kPa basin¢ dayanimli ODE Rockflex Teras Cati TasyUni Levhalari yerlestirilerek, genis pullu
vidalar ile trapez levhaya tespit edilir.




HAVALANDIRMASIZ

ISI YALITIMSIZ
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Rulolar enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme ile ¢ati egimine dik olarak serilmelidir.
Bini yerlerinde altta kalacak membran 3 adet/m arayla, yapiya mekanik olarak tespit edilmelidir.
Uste gelecek membran bini yerlerinden salimo ile isitilarak yapistirilir.

*TS 11758-2"a uygun olarak %5 Uzeri egimli catilarda ve yapinin don bolgeleri disinda olmasi halinde,

tek katl 4 mm kalinhginda polyester kege tasiyicili polimer bitimla értaler kullaniimahdir.

Uygun {rln secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

**Su yalitim membrani Gzerine, kiremit uygulamasi mutlaka ¢itali olarak yapiimalidir (mimkinse havalandirma amacli ¢ift yonde désenmis latalar ile).
Kiremitlerin tespitleri ¢italarin Gzerinden gerceklestirilmelidir.

***Klasik ¢atilarda 1si yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimalidir.

ODE Yalitim Grtnlerinin kullanimina yonelik detay ¢nerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

ISI1 YALITIMLI

HAVALANDIRMALI

ccimicm

DETAY: OM21

O POO®VOO

Rulolar enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme ile ¢ati egimine dik olarak serilmelidir.
Bini yerlerinde altta kalacak membran 3 adet/m arayla, yapiya mekanik olarak tespit edilmelidir.

Uste gelecek membran bini yerlerinden salimo ile isitilarak yapistirilir.

ASIK

KAPLAMA TAHTASI

MERTEK

0SB (2,2 CM)

BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN***

ODE ISIPAN STD XPS (MERTEK ARASI) VEYA
ODE STARFLEX CAMYUNU SILTE (MERTEK ARASI)

MERTEK (60 CM ARA ILE) - HAVALANDIRMA
0SB (2,2 CM)

TEK KAT ODE MEMBRAN*

MONTAJ CITASI**

KIREMIT

*TS 11758-2'a uygun olarak %5 Uzeri egimli catilarda ve yapinin don bolgeleri disinda olmasi halinde,

tek katl 4 mm kalinliginda polyester kece tasiyicili polimer bitimlu érttler kullaniimahdir.

Uygun {rln secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

**Su yalitim membrani Gzerine, kiremit uygulamasi mutlaka ¢itali olarak yapiimalidir (mimkinse havalandirma amacl ¢ift yonde désenmis latalar ile).

Kiremitlerin tespitleri ¢italarin Gzerinden gerceklestirilmelidir.

***Klasik catilarda isi yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimalidir.

ODE Yalitim Grtnlerinin kullanimina yonelik detay ¢nerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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ISI YALITIMSIZ

DETAY: OM22

(1) EGIMLI BETONARME DOSEME

(2) TESVIYE SAPI

(3) ODE BiTUM EMULSIYON ASTAR

(4) TSEN13707'YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN*

ISI YALITIMLI

HAVALANDIRMASIZ
DETAY: OM23

EGIMLI BETONARME DOSEME

TESVIYE SAPI

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN** (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPISTIRMA)
ODE ROCKFLEX (MIN 50kPa)

TS EN 13707'YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN*
(BINi ALTI MEKANIK TESPIT, BiNi USTU SADECE BiNi YERLERINDE
SALUMO ILE YAPISTIRMA)

@OOOO®O

ISI YALITIMLI

HAVALANDIRMALI
PP T DETAY: OM24
= EGIMLI BETONARME DOSEME
TESVIYE SAPI

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR
BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN** (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPISTR.)

ODE ISIPAN STD XPS (MERTEK ARASI) VEYA
ODE STARFLEX CAMYUNU SILTE (MERTEK ARASI)

MERTEK (60 CM ARA ILE) - HAVALANDIRMA
0SB (2,2 CM)
TS EN 13707'YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN*

OISIOMIOISIOIOXS)

Astar uygulamasi yapilacak ylzey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindirilmis olmalidir.
Bitim Emuilstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile yiizeye strtlmelidir.

Rulolar enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme ile ¢ati egimine dik olarak serilmelidir.

*TS 11758-2'a uygun olarak %5 Gzeri egimli catilarda ve yapinin don bolgeleri disinda olmasi halinde,
tek katlr 4 mm kaliniginda polyester kece tasiyicili polimer bitimla értaler kullaniimahdir.

Uygun Urin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

**Klasik catilarda 1si yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimalidir.

ODE Yalitim trtnlerinin kullanimina yonelik detay dnerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

ISI YALITIMLI

TRAPEZ LEVHA DETAY: OM25

CELIK TASIYICI

TRAPEZ SAC

BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN** (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPISTR.)
ODE ROCKFLEX (MIN 50kPa)

TS EN 13707'YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN*
(BINi ALTI MEKANIK TESPIT, BiNi USTU SADECE BINi YERLERINDE SALUMA
ILE YAPISTIRMA)

MEKANIK TESPIT ELEMANI
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ISI1 YALITIMLI

SANDVIC PANEL DETAY: OM26

(1) CELIK TASIYICI
(2) SANDVIC PANEL (UZERI KRAFT KAGIT KAPLI)

@ TS EN 13707'YE UYGUN UST KAT (MINERAL KAPLI) ODE MEMBRAN*
(BINi ALTI MEKANIK TESPIT, BiNi USTU SADECE BINi YERLERINDE SALUMA
ILE YAPISTIRMA)

@ MEKANIK TESPIT ELEMANI

Rulolar enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme ile ¢cati egimine dik olarak serilmelidir.

Bini yerlerinde altta kalacak membran 3 adet/m arayla, yaplya mekanik olarak tespit edilmelidir.
Uste gelecek membran bini yerlerinden saliimo ile isitilarak yapistirilir.

*TS 11758-2'a uygun olarak %5 Gzeri egimli metal ¢atilarda, yapinin don bélgeleri disinda olmasi halinde,
tek katl 4 mm kalinliginda polyester kece tasiyicili elastomerik polimer bitimlu érttler kullaniimalidir.
Uygun @rtin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

**Klasik catilarda 1si yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimalidir.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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DOGRU URUN VE SISTEM SECIMi

Yesil catilarda dogru Urln secimini ve projelendirmede N0 //® I ‘l‘
dikkat edilmesi gereken hususlar; W Se CC
O iklimsel veriler ‘Projeniz i¢cin dogru membran ve

O Uygulanacak bitki tipi ve sistem agirhdi S'SteTﬁﬁ,@;{?&gglﬁ?&i‘%_‘i_ﬁ d.e_n_
O Yesil yapi yapilacak cati konstriksiyonu tipi ve cati egimi, yardim a'ﬁﬂi'gaﬁekyjaobﬁ"ﬁgﬁi‘;”_'k Ofist le

O Statik durum ve rtizgar yUukleri
O Isi ve su yalitiminin ¢atidaki yerlesimi
O Su yalitiminin kdklere karsi korunmasi

UYGUN YUZEY HAZIRLIGI

Yesil catilarda saglikh drenaj ve su tutma icin egim betonu uygulamasiyla min. %2 egim saglanmalidir.
ODE Bitim Emulsiyon Astar Uygulama Esaslarina gére surulUr.

KOKE DAYANIMLI SU YALITIMI UYGULAMASI

Yesil cati sistemlerinin blnyesinde siklikla su tutuldugu icin, su yalitiminin saglamligi cok énemlidir.
Ayni zamanda su yalitimini kéklerin tahrip edici etkisine karsi korumak icin kdke dayanimli su yalitimi
uygulanmasi gerekmektedir. 1. katta 3 mm kalinliginda polyester keceli Epikon uygulanir. 2. katta

EN 13948’e gore kdke dayanimi belgelendirilmis 4 mm kalinliginda Epikon EP400 Antiroot uygulama
esaslarina gore uygulanir.

YESIL CATI KATMANLARI UYGULAMASI

Su yalitimi Gizerine nem tutucu ve koruyucu kece EPIGREEN EGR RCPI 400 veya EGR RCPI 500 10 cm
bindirmeli olarak uygulanir.

Kece Uzerine, sistemin ihtiyacina gdére EPIGREEN EGR DR 250-1500 veya EGR DR 250-1750 veya

EGR DR 200 su tutma ve drenaj levhalarindan uygun olan secilerek serbest serim uygulanir.

Bitki topragindan asagdi sistem katmanlarina inecek suyu filtre eden ve asagida biriken suyun
buharlasarak sistemi beslemesine izin veren EPIGREEN EGR SF 27 veya EGR SF 32 Sistem filtresi 10 cm
bindirmeli olarak uygulanir.

Klasik sistemle yapilan teras catilarda i1si yalitim tabakasinin altinda mutlaka buhar kesici
uygulanmalhdir. Isi yalitimi malzemesi olarak, min 50kPa basin¢ dayanimli Tasydn, ODE Rockflex
Teras Cati Levhalari veya min 300kPa dayanimli Extrude Polistren Képugu, ODE Isipan PRM DT XPS
secilebilir. Bitimli membranlarin yapistirma sicakligina dayanikli olmayan isi yalitim malzemesi (XPS)
secilmesi durumunda, Gzerine egim betonu dékilmeli ve su yalitim membranlari e§im betonunun
Uzerine uygulanmalidir.

Ters cati sisteminde yesil cati uygularken, 1s1 yalitiminin devamli suya maruz kalip yapisinin
bozulmamasi icin, XPS lzerinde yUksek buhar gecirme kabiliyetine sahip fakat su gecirmeyen
Epigreen EGR VP90 Buhar gecirgen ayirici filtre kullaniimahdir. Ters catilarda TS11758-2 uygulama
standardina uygun olarak min 300kPa dayanimli Extrude Polistren Képtgu, ODE Isipan PRM DT XPS
kullaniimahdir.

Detayli uygulama bilgisi "ODE Yalitim Teras ve Egimli Cati izolasyonu Teknik Sartnamesi” ve "Uygulama Esaslari"nda yer almaktadir.

Brosurde yer alan sistem detaylari, ODE Yalitim Urinlerinin kullanimina yonelik detay dnerisidir. Onaylanmis mimari proje, uygulamada esas olusturur.
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Secilecek bitki tlrl ve sulama projesine gore bitki tasiyici tabaka kalinhgi belirlenmelidir. Bitki tasiyici
tabaka mutlaka gecirgen ve su tutan partiklld yapida olmalidir.

Parapet kenarlarinda su yalitimi toprak seviyesinin en az 30 cm Uzerinde uygulama esaslarina

uygun olarak cikariimalidir. Gider yerlerinde ODE Membran dlsey veya yatay stizgec¢ detayl uygulama
esaslarinda belirtildigi sekilde yapildiktan sonra, her gidere bir kontrol kapadi yerlestirilir. Gider kontrol
kapaklarinin cevresi ve parapet kenarlari en az 30 cm cakil ile kaplanmahdir.

ODE Epigreen Yesil Cati Sistemi
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ISI YALITIMSIZ

@(5)(6(7)(8(910

ISI YALITIMLI, TERS

L23)@ 66 (7)® 9104

ISI YALITIMLI, KLASIK

L2B3)@ 66 (7)® 91010121344

DETAY: OMYO1

SICIOOIOIOISIOIOXS)

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*

2.KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN**
EPIGREEN EGR RCPI 500 NEM TUTUCU VE KORUYUCU SILTE
EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM)

EPIGREEN EGR SF 32 FILTRE

MIN 20 CM BITKi TASIYICI TABAKA

INTENSIF YESILLLENDIRME

DETAY: OMYO02

SISIOIOASINOIIDIOXS)

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*

2.KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN**
ODE ISIPAN PRM DT XPS =300kPa***

EPIGREEN EGR VP90 BUHAR GECIRGEN AYIRICI FILTRE
EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM)
EPIGREEN EGR SF 32 FILTRE

MIN 20 CM BiTKi TASIYICI TABAKA

INTENSIF YESILLLENDIRME

DETAY: OMYO3A

SISISECISIOIONIOIIDISIOIOXS)

Min %2 egim yapiimalidir. Yatay ve dusey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir.
Astar uygulamasi yapilacak ylzey kuru ve temiz olmali, yad, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmaldir.

Bitim Emulstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile ylzeye strilmelidir.

BETONARME DOSEME

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN****(SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPISTR.)
ODE ROCKFLEX TERAS CATI LEVHASI TCL150 (MIN 50kPa)
AYIRICI PE FOLYO

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*

2.KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN**
EPIGREEN EGR RCPI 500 NEM TUTUCU VE KORUYUCU SILTE
EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM)

EPIGREEN EGR SF 32 FILTRE

MIN 20 CM BITKi TASIYICI TABAKA

INTENSIF YESILLLENDIRME

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir. Her iki kat 6rtl de ayni istikamette cati egimine dik olarak serilmeli,
Ustteki drtlnin ek yerleri alttaki 6rtlyd ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

* Uygun Urin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

** TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimlu 6rt, EN13948'e gore kdke dayanimi belgelendirilmistir.

*** Ters catilarda TS11758-2'ye uygun olarak XPS kullaniimalidir.
****Klasik ¢atilarda isi yaltim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimalidir.

ODE Yalitim trtnlerinin kullanimina yonelik detay 6nerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

ISI YALITIMLI, KLASIK

XPS iLE

PARAPET BIRLESIMI

METAL HARPUSTA

UST KAT ODE
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MEMBRAN
MIN. 12
10 CM
R 45 1ol 6}
I
2 10/s] Oog)%é;o 8
® DG
L/ Pt
SIS

DETAY: OMYO3B

SISESIOESIOIOIOIONOIOIOIONS)

BETONARME DOSEME

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

BUHAR KESICi LUNA MEMBRAN****

ODE ISIPAN PRM DT XPS=300kPa

AYIRICI PE FOLYO

EGIM BETONU

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*

2. KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN**
EPIGREEN EGR RCPI 500 NEM TUTUCU VE KORUYUCU SILTE
EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM)

EPIGREEN EGR SF 32 FILTRE

MIN 20 CM BITKi TASIYICI TABAKA

INTENSIF YESILLENDIRME

DETAY: OMYO07

DESIOISIOIONOIIOICIDIONS);

Min %2 egim yapilmalidir. Yatay ve disey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir.
Astar uygulamasi yapilacak yizey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmalidir.
Bitim Emulstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile ylzeye stralmelidir.

BETONARME DOSEME

EGIM BETONU

AYIRICI PROFIL

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN*

2. KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN**
ODE ISIPAN PRM DT XPS=300kPa***

EPIGREEN EGR VP90 BUHAR GECIRGEN AYIRICI FILTRE
EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM)
EPIGREEN EGR SF 32 FILTRE

MiN 20 CM BITKIi TASIYICI TABAKA

INTENSIF YESILLENDIRME

CAKIL (PARAPET KENARINDA MiN. 50 CM DONDURMELI)

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir. Her iki kat 6rtl de ayni istikamette cati egimine dik olarak serilmeli,
Gstteki 6rtann ek yerleri alttaki 6rtlyU ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

* Uygun @rtn secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

** TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimlu 6rtt, EN13948'e gore kdéke dayanimi belgelendirilmistir.

*** Ters catilarda TS11758-2"ye uygun olarak XPS kullaniimalidir.

****Klasik ¢atilarda is1 yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimahdir.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yonelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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ISI YALITIMSIZ

ISI YALITIMLI, KLASIK

XPS iLE DETAY: OMY06B
DETAY: OMY04 )
(1) BETONARME DOSEME
(1) BETONARME DOSEME (2) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR
(2) EGIMBETONU (3 BUHAR KESICI LUNA MEMBRAN®***
(3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR (4) ODE ISIPAN PRM DT XPS=300kPa
() TS EN13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN* (8 AYIRICI PE FOLYO
(5) 2.KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN™* (6 EGIMBETONU
(6) EPIGREEN EGR RCPI 400 NEM TUTUCU VE KORUYUCU SILTE (7) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR
(?) EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM) TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN"
EPIGREEN EGR SF 27 FILTRE (@ 2. KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN**
(@ MIN10 CM BITKI TASIYICI TABAKA EPIGREEN EGR RCPI 400 NEM TUTUCU VE KORUYUCU SILTE
EKSTENSIF YESILLLENDIRME (1) EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM)
(@ EPIGREEN EGR SF 27 FILTRE
@ MIN 10 CM BITKI TASIVICI TABAKA
ISI YALITIMLI, TERS EKSTENSIF YESILLENDIRME
123 @567 (8910 DETAY: OMY05 DETAY: OMY08
Y (1) BETONARME DOSEME (1) BETONARME DOSEME
: jj A k: (2) EGIMBETONU @) EGIMBETONU
SPCOT T b I S 1S 5 %ﬁ% (&) ODE BITUM EMOLSIYON ASTAR D@ ® 0 (3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR
S FOR o0 s ST N, (@) TS ENTS707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN" <L [ MiNsoC IN30CM i, (4) TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN®
(5) 2.KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN** d;figzﬂ % (5) 2. KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN**
(6) ODE ISIPAN PRM DT XPS 2300kPa*** (Q%%é" By e (6) EPIGREEN EGR RCPI 400 NEM TUTUCU VE KORUYUCU SILTE
() EPIGREEN EGR VP90 BUHAR GECIRGEN AYIRICI FILTRE eits 57 (7) EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM)
EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM) EPIGREEN EGR SF 27 FILTRE
(9 EPIGREEN EGR SF 27 FILTRE (@) GIDER KONTROL KAPAGI
MIN 10 CM BITKI TASIYICI TABAKA CAKIL
() EKSTENSIF YESILLLENDIRME () MIN 10 CM BITKi TASIYICI TABAKA
(@ EKSTENSIF YESILLENDIRME
.
ISI YALITIMLI, KLASIK
’ DETAY: OMYOG6A - . . .
() BETONARME DOSEME YURUME YOLU BIRLESIMI
NOIOIOIGIIOIOLT (2) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR DETAY: OMY09
¢ cafen S\& 5 : . (3) BUHAR KESICI LUNA MEMBRAN*** (SERITSEL VEYA NOKTASAL YAPISTR.) DOODEOEDDGE (1) BETONARME DOSEME
S 2’” K (@) ODE ROCKFLEX TERAS CATI LEVHASI TCL150 (MIN 50kPa) ) (2) EGIMBETONU
chooooooo OOQ SHs QQ CHENA (5) AYIRICI PE FOLYO PRTE ¥ ﬁg% BORDURTASI (3) ODE BITUM EMULSIYON ASTAR
J 005 PRI (® EGIM BETONU %2 ) (@) TSEN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN"
() ODE BITUM EMULSIYON ASTAR Omo%p% ST on (8 2. KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN**
TS EN 13707'YE UYGUN ALT KAT ODE MEMBRAN* SO (6) ODE ISIPAN PRM DT XPS=300kPa***
(@ 2.KAT EPIKON EP400 ANTIROOT KOKE DAYANIMLI MEMBRAN** (?) EPIGREEN EGR VP90 BUHAR GECIRGEN AYIRICI FILTRE
EPIGREEN EGR RCPI 400 NEM TUTUCU VE KORUYUCU SILTE EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM)
() EPIGREEN EGR DR250 DRENAJ LEVHASI (2,5 CM) (@ EPIGREEN EGR SF 27 FILTRE
(@ EPIGREEN EGR SF 27 FILTRE INCE CAKIL (MIN 4 CM)
@@ MIN 10 CM BITKI TASIYICI TABAKA (M) HARC
EKSTENSIF YESILLLENDIRME (@ KAPLAMA KAROSU (d: 4 CM)

Min %2 egim yapilmalidir. Yatay ve disey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir.
Astar uygulamasi yapilacak ylzey kuru ve temiz olmali, yagd, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmahdir.
Bitiim Emuilstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile yiizeye surtimelidir.

Min %2 egim yapilmalidir. Yatay ve dusey kesitlere 45 derece 8 cm lik pahlar yapiimalidir.
Astar uygulamasi yapilacak yizey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmalidir.
Bitiim Emuilstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile yiizeye strilmelidir.

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir. Her iki kat 6rtl de ayni istikamette cati egimine dik olarak serilmeli,
Ustteki drtindn ek yerleri alttaki 6rtlyU ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir. Her iki kat 6rtl de ayni istikamette cati egimine dik olarak serilmeli,
Ustteki 6rtinln ek yerleri alttaki 6rtly0 ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

* Uygun @rtn secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

** TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimlu 6rtt, EN13948'e gore kéke dayanimi belgelendirilmistir.
*** Ters catilarda TS11758-2"ye uygun olarak XPS kullaniimalidir.

****Klasik ¢atilarda isi yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimaldir.

* Uygun @rtn secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

** TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimlu 6rtl, EN13948'e gére kdke dayanimi belgelendirilmistir.
*** Ters catilarda TS11758-2"ye uygun olarak XPS kullaniimalidir.

**Klasik catilarda isi yalitim tabakasinin altinda buhar kesici kullaniimahdir.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yonelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir. ODE Yalitim Grtnlerinin kullanimina yonelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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Uzun é6marla ve dayanikli yapilar icin, yapilarin temellerinin yeterli saglamlikta yapiimis olmasi gereklidir.
Bununla beraber, yapilarin temellerinin mutlaka suya ve suyun korozyon etkisine karsi korunmus olmasi
gerekir. lyi yalitilmamis veya sonradan yalitimi yapilmaya calisiimis yapilarda, yapiya sizan su, tasiyici
sistemlerin donatilarini korozyona ugratarak ve beton yapisinin bozulmasina neden olarak tasima
kapasitesinin ciddi oranda dismesine neden olurlar.

Temellerde su yalitimi uygulamalari, zemin nemine karsi, basin¢siz suya veya basincli yeralti suyuna karsi
olmak Uzere 3 sekilde uygulanirlar.

Basincli yeralti suyunun olmasi durumunda temel sisteminin radye jeneral temel olmasi gerekmektedir.
DOGRU URUN SECIMi
O Ortu kalinliklari ve tipinin secimi, yapinin zemine uyguladigi basinca, temel derinligi ve hidrostatik

basinca gdre yapilmahdir.

O Temellerde nem yalitimi igin, TS 11758-2’ye uygun olarak, en az 3 mm kalinhginda cam tulu veya
polyester kece tasiyicili polimer bitimlG értuler uygulanabilir.

O Temellerde basingli veya basingsiz sulara karsi, TS 11758-2’ye uygun olarak, en az 3 mm kalinhginda
polyester kece tasiyicili polimer bitimlG értuler 2 kat olarak uygulantr.

° Projeniz icin dogru membran ve sistem secimi icin ODE SELECT’den
Q\/}\/// S@ICCT (www.odeselect.com.tr) yardim alabilir veya ODE Teknik Ofisi ile irtibat
ssssssssssssssss kurabilirSiniZ.
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BASINGLI VE BASINCSIZ SUYA KARSI DISTAN ve iCTEN BOHCALAMA
UYGUN YUZEY HAZIRLIGI

Distan Bohcalama Uygulamalarinda, binanin toplam oturma alanindan daha blyUk olacak sekilde sevli
temel cukuru acilir. Yer alti suyu, uygun ydntemler ile temel taban seviyesinin altina disdrilmeli ve
zeminde tam kurutma saglanmalidir. Temel zeminine, binanin yUklerine karsi yeterli basin¢ dayanimi
hesaplanmis en az 10 cm kalinliginda Grobeton dékulir. Grobeton, temel perde sinirinin en az 50-60 cm
disina tasacak sekilde ve ice dogru sevli olarak dékuldr.

icten Bohcalama Uygulamalarinda, Bina temelinden daha genis ve sevli temel cukuru acilamayan
durumlarda 6rn. bitisik nizam yapilasma, yapinin tGzerine oturacagi bir betonarme ¢anak insa edilerek,
bu canadin i¢ ylzeylerine su yalitim membrani uygulanmasi yapilir.

ASTAR UYGULAMASI

Grobeton Uzerine 400 gr/m? sarfiyatta soguk uygulamali ODE Bitim Emdulsiyon Astar uygulanir.
15-20°C’de 1 giin, daha soguk havalarda 2 gin beklenmelidir. +5°C altindaki sicakliklarda ve yadisli
havalarda uygulama yapilmamalidir.

UYGULAMA

Astar katinin tamamen kurumasinin ardindan, yapinin zemine uyguladidi basinca, hidrostatik basinca ve
temel derinligine gbre secilen polyester keceli en az 3 mm 2 kat ODE Membran, temelin altindan devam
ettirilerek perde duvarlarinda yapilan yalitimla Ust Uste bindirilerek yekpare bir uygulama saglanir. Perde
duvar su yalitimlari, toprak kotunun en az 20- 30 cm Ustlne kadar devam etmelidir.

Membran ve ylzey arasindaki nem daha sonra kabarcik olusumuna yol acacagi icin uygulama
yapilacak beton yUzeyler i1slak ve nemli olmamali, yeterli priz alma suresi tamamlanmaldir. Sojuk hava
kosullarindaki taze betonun priz alma suresi, normal sicaklik kosullarinda betonun priz alma suresine
gdre daha uzun, dayanim kazanma hizi ise daha yavas olmaktadir.

Bina oturmalarina karsi temel yalitimlarinda kullanilacak su yalitim membranlari bina ile hareket
edebilecek sekilde uygulanmalidir. Zemin betonu Gzerine yatayda yapilan su yalitimi, yapinin bir parcasi
olmayan ve dolayisiyla yapi ile birlikte hareket etmeyen harici elemanlara yapistirilmamaldir.

Borular, kablolar ve diger elemanlar, mimkinse, yalitim delinmeden uygulanmalidir. Yalitimin delinmesi
kacinilmaz ise, gecis noktasindaki yalitim celik flanslar arasinda sikistiriimalidir.

UYGULAMA SONRASI KORUMA

Toprak dolgusundan dénce perdelerde ve radye temel demir donati islerinden dnce temellerde uygulanan
tim su yalitimlari delinmeye ve su basincina karsi korunmalidir. en az 300 gr/m? yodunlukta Geotekstil
kece ile tiUm dUsey ylzeylerde yapilan yalitimin ise basin¢ dayanimi en az 200 kN/5 cm olan (temel
derinligine bagdl), yuksek yodunluklu polietilenden tretilmis (HDPE) kabarcikl toprakalti drenaj levhasi
ile delinmeye karsi korunmasi gerekmektedir. Projesinde yer aliyorsa en az 300 kPA basma dayanimli
ODE Isipan PRM DT, drenaj levhasindan édnce uygulanmalidir.

Detayli uygulama bilgisi "ODE Yalitim Temel ve Perde izolasyonu Teknik Sartnamesi” ve "Uygulama Esaslari"nda yer almaktadir.

Brostrde yer alan sistem detaylari, ODE Yalitim Urnlerinin kullanimina yonelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari proje, uygulamada esas olusturur.
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TEMEL/PERDE

BASINCLI SUYA KARSI TEMEL
YALITIMI DISTAN BOHCALAMA
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Yatay ve dusey kesitlere 45 derece 8 cm'lik pahlar yapilmalidir.
Astar uygulamasi yapilacak yizey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmalidir.
Bitiim Emuilstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile yiizeye strilmelidir.

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir.
Ustteki ortiniin ek yerleri alttaki értilyii ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

IS1 YALITIMLI

DETAY: OMTO1

GROBETON

ODE BITUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13696'YE UYGUN 1. KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13696'YE UYGUN 2. KAT ODE MEMBRAN*
AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE (MIiN. 150 GR/M?)
KORUMA BETONU

BETONARME TEMEL SISTEMI

TESVIYE SIVASI

ODE ISIPAN PRM DT XPS (MIN 300kPA)
KORUYUCU DRENAJ LEVHASI

SICIONOIDIOIOISIONS)

* TS 11758-2'ye uygun olarak temellerde en az 3 mm kalinhiginda polyester kece tasiyicili polimer bitimlu értuler 2 kat olarak uygulanir.

Ortii kalinliklar yapinin zemine uyguladigi basinc ve hidrostatik basinca gére belirlenmelidir.
Uygun Urlin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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Yatay ve dUsey kesitlere 45 derece 8 cm'lik pahlar yapilmalidir.
Astar uygulamasi yapilacak ylzey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmaldir.
Bitim Emulstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile yiizeye strtimelidir.

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmaldir.
Ustteki 6rtinln ek yerleri alttaki 6rtly( ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

ISI YALITIMSIZ

DETAY: OMTO2

GROBETON

ODE BiTUM EMULSIYON ASTAR

TS EN 13696'YE UYGUN 1. KAT ODE MEMBRAN*
TS EN 13696'YE UYGUN 2. KAT ODE MEMBRAN*
AYIRICI JEOTEKSTIL FILTRE (MIN. 150 GR/M?)
KORUMA BETONU

BETONARME TEMEL SISTEMI

TESVIYE SIVASI

KORUYUCU DRENAJ LEVHASI

©@EOOOOOOO

* TS 11758-2'ye uygun olarak temellerde en az 3 mm kalinhginda polyester kece tasiyicili polimer bitimlt értiler 2 kat olarak uygulanir.

Orti kalinliklari yapinin zemine uyguladigi basing ve hidrostatik basinca gére belirlenmelidir.
Uygun {riin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

ODE Yalitim trunlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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Yatay ve dusey kesitlere 45 derece 8 cm'lik pahlar yapilmalidir. Yatay ve dUsey kesitlere 45 derece 8 cm'lik pahlar yapilmalidir.
Astar uygulamasi yapilacak ylzey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmahdir. Astar uygulamasi yapilacak ylzey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmahdir.
Bitiim Emuilstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile yiizeye strilmelidir. Bitim Emuilstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile yiizeye strilmelidir.
Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir. Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir.
Ustteki ortiniin ek yerleri alttaki értilyii ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir. Ustteki ortinin ek yerleri alttaki értilyi ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.
* TS 11758-2'ye uygun olarak temellerde en az 3 mm kalinliginda polyester kece tastyicili polimer bitimlG ortuler 2 kat olarak uygulanir. * TS 11758-2'ye uygun olarak temellerde en az 3 mm kalinliginda polyester kece tastiyicili polimer bitimlG ortuler 2 kat olarak uygulanir.
Ort kalinliklari yapinin zemine uyguladigi basing ve hidrostatik basinca gére belirlenmelidir. Ortt kalinliklari yapinin zemine uyguladigi basing ve hidrostatik basinca gére belirlenmelidir.
Uygun Urlin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz. Uygun @rtin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.
ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir. ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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Yatay ve dUsey kesitlere 45 derece 8 cm'lik pahlar yapilmalidir.
Astar uygulamasi yapilacak ylzey kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve tozdan arindiriimis olmalhdir.
Bitim Emdilstiyon Astar 400 gr/m? sarfiyat ile yiizeye strtlmelidir.

Rulolar serilirken enden en az 10 cm ve boydan 15 cm bindirme yapilmalidir.
Ustteki ortintin ek yerleri alttaki 6rtiyd ortalayacak sekilde sasirtmali olarak uygulanmalidir.

* TS 11758-2'ye uygun olarak temellerde en az 3 mm kalinliginda polyester kece tastyicili polimer bitimlG ortuler 2 kat olarak uygulanir.
Orta kalinliklari yapinin zemine uyguladigi basing ve hidrostatik basinca gére belirlenmelidir.
Uygun {rtin secimi icin ODE Yalitim'a danisiniz.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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UYGUN YUZEY HAZIRLIGI

Zemin yapisal olarak saglam olmalidir. Epikon
Proof uygulanacak beton yizeyler, bosluklardan,
agregadan, keskin cikintilardan temizlenmis,
yag, kir ve tozdan arindiriimis olmahdir. Alt
tabaka betonunun yeterli stre kirlendigi
kontrol edilmelidir. Yeralti sulari ile karsilasiimasi
durumunda, bu su uygun ydntemlerle

tahliye edilerek temel taban seviyesinin

altina dusUrtlmeli ve zeminde tam kurutma
saglanmalidir. +5°C altindaki sicakliklarda ve
yagdisli havalarda uygulama yapilmamalidir.

Duseyde, celik veya ahsap toprak tutucularin
onldne membranin asilip yapistirilacadi plrizsiz
diz bir ylzey, puskirtme beton (shotcrete),
veya ahsap levhalar ile hazirlanmalidir.

itim Sistemi

TEMELDE PROOF SU YALITIMI UYGULAMASI

Temelde, Uc farkli Epikon Proof sistemi kullanilabilir. Yeralti su seviyesinin durumuna,
zemin kosullarina ve yapinin niteligine gore belirtilen ¢ farkli sistemden biri secilir.

EPIKON PROOF EP 350 YATAY + EPiKON PROOF EP 200 YATAY PROTECTOR
EPIKON PROOF EP 450 YATAY DOUBLE
EPIKON PROOF EP 450 YATAY

Epikon Proof Yatay Membran uygulamasina; radye temel Ust kotunun 25 cm Gzerinden baslanir. Kum
ylzey Uste kalacak sekilde serilir. Epikon Proof Membran’i perdede tutmak gerekirse mekanik montaj da
yapilabilir. Epikon Proof Membran sasirtmali ve edime dik olarak hizalanir. Uzun kenardan 12 cm,

kisa kenardan 15 cm bindirilir. Yapistirma yapilmadan, serbest serilen ODE Proof Membran’in 5 cm’lik
bini yerlerindeki bantlar sdktlerek kendinden yapiskanli alan birbirine yapistirilir. Geriye kalan 7 cm’lik
bini yerleri, salimo ile yapistirilarak ek yerlerinde saglam bir birlesme saglanir. Ylzeyde kirisiklik veya
bosluk olmadigindan emin olun.

Tam ic ve dis kenar birlesimlerinde, soguk derzlerde ve ihtiyac duyulan ek yerlerinde, 30 cm eninde
Epikon Proof EP 350 Yatay ilave parcasi salimo ile ortalayarak yapistirilir. Epikon Proof EP 200
Protector 2,0 mm Kendinden Yapiskanli Membran kullanildigi sistemlerde, koruyucu membran alt kat
membran Ustlne bini yerleri sasirtmali olacak sekilde ve kendinden yapiskanl yUzeyi alttaki membrana
tam yapisacak sekilde uygulanir.

Detayli uygulama bilgisi "ODE Yalitim Temel ve Perde izolasyonu Teknik Sartnamesi” ve "Uygulama Esaslari"nda yer almaktadir.

Brosurde yer alan sistem detaylari, ODE Yalitim Urinlerinin kullanimina yonelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari proje, uygulamada esas olusturur.
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TEK YUZ PERDEDE PROOF SU YALITIMI UYGULAMASI

Tek ylz perdede; Epikon Proof EP 300 Dikey membran kullanilir. Projede isi yalitim detayi var ise, en az
300 kPA basma dayanimli ODE Isipan PRM DT isi yalitim levhalari (XPS) sasirtmali olarak ek yerleri derz
olusturmayacak sekilde, cift tarafi yapiskanh bant veya kendinden yapiskanli isi yalitim levhasi tespit pimi
ile dnceden hazirlanmis dusey alt yapi ylzeyine sabitlenir. Ardindan HDPE drenaj membrani, mekanik
tespit ile perde yUzeyinin en tepe noktasindan baslanarak hazirlanmis XPS (zerine veya disey alt yapi
ylUzeyine sabitlenir.

Epikon Proof EP 300 Dikey, uzun kenari max 5 m. olacak sekilde, rondela capi 5 cm olan alt yapiya
uygun tespit elemanlariyla 30 cm arayla en Ust kismindan disey ydnde mekanik tespitle asilir. Kumlu
ylUzey beton dodkilecek tarafa bakacak ve kisa kenar binileri en az 15 cm, uzun kenar binileri 12 cm ve
kisa kenar ek yerleri 30 cm sasirtmali olacak sekilde hizalandiktan sonra, asilan membranlarin silikonlu
filmleri kademeli olarak sdkulerek bini yerlerinden ve hazirlanmis uygun diz ytzeyli alt yapi (zerine tam
yapistirma ile soguk olarak yapistirilir. Sert bir firca veya rulo yardimiyla tGzerinden gecilerek alt katmanla
tam yapisma saglanmalidir. Ek yerlerinde ayrisma, ylzeyde kirisiklik veya bosluk olmadigindan emin
olunmalidir. Daha sonra perde donatisi értllr, kalip kapatilir ve beton atilarak perde duvari insaa edilir.

Temel perde insaati yUkseldikce, Epikon Proof Dikey membrandaki mekanik montajlari kaldirip, Ustten
gelen membranin Gstiine en az 15 cm bindirerek yapistirilir ya da Ustten gelen membran, mekanik
montajin Ustline yapistirilir ve bu bini yerine mutlaka 30 cm eninde yeni bir Epikon Proof Membran ek
atilir. YUzey kotuna cikildiginda; Epikon Proof Dikey Membran 50 cm yapistiriimadan pay birakilir. Beton
atildiktan sonra devam eden su yalitim sistemine uygun bindirme yapilarak veya su basman seviyesine
gelindi ise baski citasi ile betona sabitlenir.

UYGULAMA SONRASI KORUMA

Su yalitim isi bittikten sonra, demir donati islerinde mutlaka g6zlemci birakilmalidir. Demir donati
baglandiktan sonra membranda hasarli alan olusmussa; alan, hasarli bdélgeden 20 cm daha buyutk bir
Epikon Proof Membran parcasi ile tamir edilir.

Temelde Epikon Proof _‘ Tek yliz perdede Epikon |

° Projeniz icin dogru membran ve sistem secimi icin ODE SELECT’den
Q\’}\/y Se|CC'|' (www.odeselect.com.tr) yardim alabilir veya ODE Teknik Ofisi ile irtibat
uuuuuuuuuuuuuuuuuu kurab”lrSlan

145




TEMEL/PERDE

BASINCLI SUYA KARSI TEMEL YALITIMI

PROOF-ON UYGULAMALI SISTEM
YATAYDA KORUMA KATMANLI UYGULAMA

IS YALITIMLI

TEMEL/PERDE

BASINCLI SUYA KARSI TEMEL YALITIMI

PROOF-ON UYGULAMALI SISTEM
YATAYDA KORUMA KATMANLI UYGULAMA
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Uygulama yapilirken "ODE Yalitim Temellerde ve Tek YUz Perdelerde Uygulama Teknik Sartnamesi” dikkate alinmalidir.

ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

Uygulama yapilirken "ODE Yalitim Temellerde ve Tek YUz Perdelerde Uygulama Teknik Sartnamesi” dikkate alinmalidir.
ODE Yalitim @rtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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TEMEL/PERDE

BASINCLI SUYA KARSI TEMEL YALITIMI
PROOF-ON UYGULAMALI SISTEM
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Uygulama yapilirken "ODE Yalitim Temellerde ve Tek YUz Perdelerde Uygulama Teknik Sartnamesi” dikkate alinmalidir.
ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.
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Uygulama yapilirken "ODE Yalitim Temellerde ve Tek YUz Perdelerde Uygulama Teknik Sartnamesi” dikkate alinmalidir.
ODE Yalitim @rtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

148

149




TEMEL/PERDE

BASINCLI SUYA KARSI TEMEL YALITIMI
PROOF-ON UYGULAMALI SISTEM

EPIKON PROOF EP200 YATAY PROTECTOR DETAY: OMPOS
(OPSIYONEL)
(1) GROBETON
(2) EPIKON PROOF EP300 DIKEY MEMBRAN
@ EPIKON PROOF EP450 YATAY MEMBRAN
@ EPIKON PROOF YATAY/DIKEY TAKVIYE PARCASI
(5) RADYE TEMEL
(6) BETON DUVAR
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Uygulama yapilirken "ODE Yalitim Temellerde ve Tek YUz Perdelerde Uygulama Teknik Sartnamesi” dikkate alinmalidir.
ODE Yalitim drtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

TEMEL/PERDE

BASINCLI SUYA KARSI TEMEL YALITIMI

PROOF-ON UYGULAMALI SISTEM
UST BITIS DETAYI & BINI YERLERI
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DETAY: OMPO6B

BETON DUVAR

KORUYUCU DRENAJ LEVHASI

EPIKON PROOF EP300 DIKEY MEMBRAN

PERDE BETONU

EPIKON PROOF YATAY/DIKEY TAKVIYE PARCASI (30 CM)

OISIOIOXS)

Uygulama yaplilirken "ODE Yalitim Temellerde ve Tek YUz Perdelerde Uygulama Teknik Sartnamesi” dikkate alinmalidir.

ODE Yalitim @rtnlerinin kullanimina yénelik detay énerisidir. Onaylanmis mimari uygulama projesi esastir.

T\ DETAY: OMPO6A

. BETON DUVAR

KORUYUCU DRENAJ LEVHASI

EPIKON PROOF EP300 DIKEY MEMBRAN

PERDE BETONU

EPIKON PROOF YATAY/DIKEY TAKVIYE PARCASI (30 CM)
BASKI CITASI
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Bitimli membranlar mutlaka paletli olarak arac icinde devrilmeyecek sekilde tasinmalidir. E§er acik
araclar ile tasiniyorsa c¢ok sicak havalarda arac Gzeri branda ile kapatilmamalidir. Tasima araclarinin
zemini diizgUn ve temiz olmalidir.

Nakliye, depolama ve uygulama sirasinda membranlar sert darbelere maruz birakilmamalidir.

Rulolar dik olarak tasinmalidir ve kesinlikle ortasindan halat ile kaldirilmamalidir.
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Stok alani zemini temiz ve dizgtn olmalidir.

BitimIi membranlar +5C’nin Uzerinde sicaklikta ve kapali alanlarda muhafaza edilmelidir. Soguk
havalarda kesinlikle disarida riizgara acik birakilmamalidir. Sicak havalarda ise direkt giines 1sigi altinda
uzun stre depolanmamalidir. Isi kaynaklarindan uzak tutulmalidir.

Santiye sartlarinda, glines altinda bir stire kalmasi gerekiyorsa palet drtlistine mutlaka havalandirma
delikleri acilmali ve paletlerin Uzeri koyu renk 6rtiler gibi sicakhgi daha da artiran 6rtilerle
orttilmemelidir. Soguk havalarda ise, membran rulolari palet értUlerinde cikarilmamali, palet értllerinde
kesinlikle delik acilmamalidir. Gerekirse Uzerine rlizgardan koruyucu orttler sariimalidir.

X

BitumlU membranlar mutlaka dik olarak depolanmali ve dik olarak tasinmalidir. Bitimli membran
rulolarinin yatay halde stoklanmasi zorunlulugu var ise rulo icerisine membranin ezilmesini engelleyecek
saglam mihveri borular konulmalidir. BitimIi membranlar Ust Uste depolanmamali ve kesinlikle
Gzerlerine agir yukler konulmamalidir. E§er paletlerin Gst Gste konulmasi zorunlulugu var ise polyester
kece taslyicil membranlarda araya saglam ve diizglin bir sunta/tahta konularak en fazla iki sira tst Uste
depolanmalidir. Cam tGlG tastyicil Grlnler ise kesinlikle Ust Uste depolanmamalidir.
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Al Sailiya Merkez istasyonu

Ankara Roketsan KampuUsU

Ankara TAlI KampuUsu

Ankara Togo Kuleleri

Arc Iinsaat Merkez Binasi

Astim Skypark Konutlari

Aydin Cine Hikimet Konagdi
Balikesir Havalimani

Balikesir Ogrenci Yurdu

Bati Egitim Koleji

Bayburt Ogdrenci Yurdu

Beytepe Nazende Konaklari

Bizim Evler 8 Konutlari

Bolu Gerede Ogrenci Yurdu

Bolu il Ozel idaresi Binasi

Bursa Nilufer TOKI

Centro BeylikdlzU Projesi
Canakkule Anten Kulesi

Cukurova Universitesi Glizel Sanatlar Fakultesi
Deniz Harp Okulu Tuzla

Derin Tarim

Doha Souq Waqif Carsisi

Dlzce Atatirk Devlet Hastanesi
Elazig Deprem Konutlari

Esenler Kentsel Dénldsim Konutlari
Etiyopya Devlet Hastanesi
Gaziantep Havalimani

Gaziantep Sehir Hastanesi

Golbasl Ozel Harekat Dairesi Kampus
Halkall Millet Bahcesi

Irak Amerikan Universitesi

Irak Al-Zahra Universitesi Kuran Bilimleri
Kompleksi

Irak Jawaher Dijlah Yerleskesi
Ihlas Marmara Evleri

ISKI Su Depolari

ISKI Atik Su Aritma Tesisi
Istanbul - izmir Otoyolu Viyadiikleri
Istanbul Havalimani

Istanbul IPKB Okullar

Istanbul Kalekalip Fabrikas
Izmir Anfibi Komutanlig

izmir Folkart Boyalik Cesme
izmir Folkart Hills Cesme

Katar Al Hayat Okulu, Mazzer
Katar, Hava Ussi

Kayseri 2'nci HIBM A-400M
Fasbat Ucak Bakim Hangari
Kayseri Sehir Hastanesi

Kocaeli Cengiz Topel Havalimani
Konya- Cumra Yolu Viyadukleri
Konya Karatay Hikimet Konagi
Konya Ogrenci Yurdu

Konya Sehir Hastanesi

Lusail Amiri Guard Tesisleri
Malatya Kale TOKI

Malatya Millet Bahcesi

Mica Mall Kish Island

Oyak Port - izmit Araba Limani
Ozka Lastik Fabrikasi

Polisan Boya Fabrikasi

Tekirdad Sunar Yemek Fabrikasi
TOBB Gazi Anadolu Lisesi
Trabzon Vakfikebir Millet Bahcesi
We Hali¢ Konutlar
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